KOMMERLING 88plus

Passivhaus

KOMMERLING®

Inhaltstibersicht

4.4 Passivhaus
1. Systemmerkmale
2. Profilubersicht
3. Abzugsmale
4. Schnittzeichnungen
5. Verarbeitung
5.1 Allgemeine Verarbeitung
5.2 Verklebung
5.3 Nebenprofile
6. Verglasung
7. GréRRendiagramme

8. Montage

9. Zertifizierung

Seite 1

Seite 2

Seite 3-6

Seite 7 -9

Seite 10

Seite 11 - 25

Seite 26

Seite 27 - 28

Seite 29 - 30

Seite 31 -34

Seite 35 - 36







KOMMERLING 88plus

Passivhaus

KOMMERLING®

Systemschnitt

1. Systemmerkmale KOMMERLING 88plus Passivhaus

Hochddmmendes 6-Kammer
Thermo-Mitteldichtungssystem mit

88 mm Bautiefe, geradlinigem Design 88

und schmalen Profilansichten. ‘ |
Durch Anwendung der Pos. 1 — 44 —
Klebetechnologie entféllt die r T

Stahlverstarkung; dadurch wird der
Einsatz spezieller Polystyrol-
Waéarmedammteile ermdglicht.
Verbesserung der Warmedadmmung
durch zusatzlichen Einsatz spezieller
Polystyrol-Warmedammteile in

Rahmen, Fligel und Glasleiste.

@S-faoh Warmeschutzglas
4—16—4—16—4 mm mit Edelgasfillung

und ,warmen Randverbund®.

Zertifizierung als Passivhaus 3.5+1

geeignete Komponente -
Uf-Wert <0,8 W/(m?3K).

(6) Drei Dichtungsebenen sorgen @ @
fur besseren
Schlagregenschutz und bes- 0|
sere Winddichtigkeit.

(@) Verschwei3bare PCE-
Dichtungen oder herkémmli-
che EPDM-Dichtungen in
grau oder schwarz.

(8 Zurlckversetzte Glasleiste mit
anextrudierter Dichtlippe,far
schénere Optik.

(9) Innovative Fllgelfalzdichtung
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S

sorgt fur zuséatzliche
Warmedammung. |
({0 Wartungsarm durch |
.Anordnung der Fenster- @ :
beschléage im Bereich hinter |
der Thermo-Mitteldichtung.

i=

a
rl
N

) Schnelle und Effektive Be-
und Entliftung — wahlweise

o &

nach vorn oder verdeckt nach .
unten. j|

@ Gesicherte Montage durch @
bautechnisch perfekt vorbe-
reiteten Anschluss fir innere
und uBere Fensterbanke
und Anschlussprofile.
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Auslegung April 2009 MaRstab
Technische Anderungen vorbehalten! 1:1

Register

4.4

Seite




KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus
Passivhaus

Profillibersicht

2. Profiliibersicht

@ 9G62
Dammteil Glasleiste

iz

@ 9G15
Dammteil Vorkammer Fltgel
Dammteil Vorkammern Rahmen

@ 9G20
Dammteil Flugelliberschlag

@ 9G25
Dammteil Stahlkammer Flugel

® 9G30
Dammteil Stahlkammer Rahmen

GBI
S
S
055095
e
S50,

® 9G68
Dammteil Stulp

Polystyrol-Hartschaum
Dammestoff
37,5 x 27,5 mm
Warmeleitfahigkeit:
A (R): 0,031 W/(mK)

a7 Nicht im KOMMERLING
Lieferprogramm enthalten!

7,5

27,5

g v

6307
Stulp

® |4

2431
Glasleiste

6211
Flugel

6201
Rahmen

6409
Sohlbank
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Passivhaus

Abzugsmalle

3. AbzugsmaRe

IR

S
SN

AbzugsmaRe Rahmen
Die angegebenen Abzugsmale

beziehen sich nur auf die jeweiligen @:
Einzelschnittpunkte j i
Abzugsmale in mm flr HBH
(ausgehend vom

BlendrahmenauRenmall = RAM) 6201
@ FlugelauBenmal (FAM) 40

@ Flugelfalzmaly (FFM) 60

RAM Hoéhe

RAM Breite

|

Die Dammteile (9G15 / 9G20 / 9G30) nach dem Zuschnitt
einschieben und auf Gehrung schneiden.

Auslegung April 2009

Technische Anderungen vorbehalten!

Mafstab
1:1

Register

4.4

Seite




KOMMERLING 88plus

KOMMERLING®

Abzugsmalle

FAM Breite

|

FAM Héhe

NN
RRLIR

A B &A&&“

SRRt
ﬂDI —
| I |

” Die Dammteile (9G15 / 9G20 / 9G25) nach dem Zuschnitt
AbzugsmaBe Flugel einschieben und auf Gehrung schneiden.

Die angegebenen Abzugsmalie %
beziehen sich nur auf die jeweiligen G
Einzelschnittpunkte m i

Abzugsmale in mm fir
(ausgehend vom Fllgelaufienmall FAM)

6211
@ Flugelfalzmaly (FFM) 20
@ Glasmaf 62
@ Glasleiste 58
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Passivhaus
Abzugsmalle
RAM Breite
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Abzugsmale Rahmen
Die angegebenen Abzugsmalie beziehen
sich nur auf die jeweiligen
Rahmenschnittpunkte in Verbindung mit %] a ;
Stulpprofil 6307 ﬂimﬂ
Abzugsmale in mm fir (ausgehend vom
Mafy X = Achsmal bis RahmenaufRenkante) 6201
@ FlugelauRenmal (FAM) X-42
@ Flugelfalzmald (FFM) X-82
Zuschnittmalfd fir Stulpprofil = FAM (Hohe) - 2 x 48 mm
Zuschnittmalf fir Stahl V115 = FAM (Hohe) - 2 x 50 mm
Zuschnittmal fur Dammteil 9G68= FAM (Hohe) - 2 x 50 mm
Auslegung April 2009 MaRstab Register Seite
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Schnittzeichnungen

4. Schnittzeichnungen
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* Dammteile nicht im KOMMERLING Lieferprogramm enthalten

| Ix (cm?®)

Rahmen
Dammteile

Flugel
Dammteile

6201

9G15; 9G30

6211
9G15; 9G20;
9G25

g1iE]

Ix (cm*)

Rahmen

6201

Dammteile 9G15; 9G30

Fliigel

Dammteile 9G15; 9G20;

Sohlbank*

6211

9G25
6409
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KOMMERLING 88plus

Passivhaus

KOMMERLING®

Schnittzeichnungen

W/z%%%l Ix (cm?)
i Stulp 6307
Stahl V115 34
Dammteil 9G68
Flugel 6211
Dammteile 9G15; 9G20;
9G25
10
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KOMMERLING®

Verarbeitung

KOMMERLING 88plus

Passivhaus

5. Verarbeitung

Grundsatzlich gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien aus Register 4.1

Spezielle Arbeitsschritte bei Passivhaus

Fir Fliigelgewichte Uber 80 kg werden auf der Bandseite zusatzliche
Einschubteile bendtigt (siehe Abb.1).

Diese sind bei Drehfliigeln vor dem Verschweil3en auf ganzer Lange auf der
Bandseite in den Blendrahmen einzusetzen (siehe Abb.1 und 2).

Bei Einsatz der kurzen Einschubteile (Dreh-Kippfligeln siehe Abb.3) ist zu

gewabhrleisten, dass sich diese nicht im Profil verschieben kénnen.

Als einfache Schiebesicherung hat sich das einmalige Knicken des
Einschubteils bewahrt. Nach dem Entspannen entsteht eine kleine bleibende
Verformung, die das Profil in der Position halt.

i

]
T

54

Abb.1 Rahmen 6201 mit

Einschubteil1248

Scherenlager

[—]

Ecklager

Abb.2 Einsatz des
Einschubteils am
Drehfllgel

Einschubteil auf Bandseite

1248

alternativ:

12

12 x 4 mm

o
=}
3%
©
18]

Scherenlager

]

Einschubteil auf Bandseite

!

[— ||

Abb.3

Ecklager

ca. 200

Einsatz des
Einschubteils am
Dreh-Kippflligel

Kopplungsprofil

PVC-Hartstreifen
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus
Passivhaus

Verarbeitung

5.2 Verklebung

Leitfaden fiir die Verwendung von Silikon-Klebstoffen als statisch wirk-
same Verklebung bei PVC-Fenstern

Zusatzlich zu diesem Leitfaden gelten fir diesen Anwendungsbereich die fol-
genden europaischen und nationalen Normen und Richtlinien:

RAL-RG 607/3, Drehbeschlage und Drehkippbeschlage - Gltesicherung

RAL-GZ 716/1, Abschnitt I, Kunststoff-Fenstersysteme, RAL Giitesicherung,
Abschnitt I: Kunststoff-Fensterprofile

RAL-GZ 716/1, Abschnitt I, Kunststoff-Fenstersysteme, RAL Giitesicherung,
Abschnitt II: Extrudierte Dichtungsprofile

RAL-GZ 716/1, Abschnitt Ill, Kunststoff-Fenstersysteme, RAL Giitesicherung,
Abschnitt Ill: Eignungsnachweis flr Kunststoff-Fenstersysteme

RAL-GZ 695, Fenster, Haustiiren, Fassaden und Wintergarten -
Gutesicherung

ETAG 002 Guideline for European Technical Approval for Structural
Sealant Gazing Systems (SSGS),
Part 1: Supported and unsupported Systems (amended)

i.f.t-Richtlinie WA 02/01 Verfahren zur Ermittlung von Uf-Werten fir
Kunststoffprofile aus Fenstersystemen

Beurteilungsgrundlage fiir verklebte Verglasungssysteme (Entwurf)
Holzforschung Austria, berner Fachhochschule Architektur,
Holz und Bau, ift Rosenheim

Kompass fiir verklebte Fenster:
Schwerpunkt Glas, Dicht- und Klebstoffe, Informationschrift
des Bundesverbandes Flachglas

TRAV Technische Regin fiir die Verwendung von absturzsichernden
Verglasungen

TRLV Technische Regeln flr die verwendung von linienférmig gela-
gerten Verglasungen

Montagehandbuch fiir Kunststoff-Fenster und -Tiiren
Gutegemeinschaft Kunststoff-Fenstersysteme (www.GKFP.de)

Auslegung April 2009
Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Einfiihrung

Die Bezeichnung "Structural Glazing" steht fur eine Technologie im Glas-
fassadenbau, bei welcher Glas ausschlieRlich Gber eine Verklebung mittels
Silikon-Klebstoff auf der Rahmenunterkonstruktion dauerhaft befestigt wird.
Statische und dynamische Belastungen auf der Aulenfassade, beispielsweise
Windlasten, Anprall-Lasten, Eigengewicht, Temperatur, etc. werden dabei Uber
diese statisch wirksame Verklebung auf die Unterkonstruktion Ubertragen. Der
Silikon-Klebstoff muss dabei sowohl eine gute Haftung auf dem Untergrund als
auch seine innere Festigkeit dauerhaft und witterungsbestandig beibehalten.
Die Erfullung der Anforderungen beziglich der europaischen Baudirektive wird
im Bereich der "Structural GlazingTechnologie" Uber die europaische Richtlinie
ETAG Nr.: 002 geregelt.

Das gleiche Prinzip findet auch im konstruktiven Fensterbau — insbesondere
bei Kunststoff-Fenstern (PVC) — Anwendung.

Hierbei werden Belastungen aus dem Glas uber eine statische Verklebung
mittels hochbelastbarem, UV-bestandigem Silikon-Klebstoff, in den Rahmen
weitergeleitet. Diese Verklebung erlaubt eine deutliche Reduzierung der
Rahmenmaterial-Querschnitte und insbesondere beim PVC-Fenster kann die
Stahlverstarkung teilweise oder sogar komplett eliminiert werden.

Mit einer derartigen Verklebung verbinden sich je nach Fensterkonstruktion
asthetische Vorteile sowie wesentlich verbesserte Eigenschaften im Bereich
Bauphysik (Warmeschutz, Schallschutz) und Einbruchschutz.

Nur spezielle Silikondicht- und Klebstoffe sind zur Verwendung in solchen
Anwendungen geeignet und erflllen die Anforderungen an Langlebigkeit und
Nutzungssicherheit. Die speziellen Bedingungen dieses Anwendungsbereichs
erfordern den Einsatz eigens entwickelter und speziell fiir diesen
Anwendungsbereich geprufter Silikon-Konstruktionsklebstoffe.

Bei statisch wirksamen Verklebungen von Fensterelementen muss in der
Produktion stets eine umfassende Qualitatskontrolle vorgenommen werden, um
eine sichere Verklebung bei immer gleichbleibender héchster Qualitat sicherzu-
stellen. Die Qualitat muss sich auf die fachgerechte Verarbeitung, der
Oberflachen-Vorbehandlung sowie der Oberflachen-Qualitat erstrecken.

Die Qualitatskontrollverfahren missen sicherstellen, dal die nachfolgend auf-
geflihrten Kriterien erfillt sind. Die einzelnen Punkte werden in diesem
Leitfaden spater ausfuhrlich beschrieben.

Auslegung April 2009
Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus
Passivhaus

Verarbeitung

1. Grundanforderungen

@ Es ist sicherzustellen, dass alle Laborversuche zur Uberpriifung der Silikon-
Haftung an den entsprechenden Oberflachen abgeschlossen sind und vor-
liegen.

® Jedes Material, das mit dem Silikon-Klebstoff in direkten oder indirekten
Kontakt (Uber ein drittes Material) kommt (z. B. Dichtungen, Abstandshalter,
Hinterflllmaterialien, Klotzungen) sollte, sofern noch nicht erfolgt und vorlie-
gend, einer Laborprifung unterzogen werden, um die chemische
Vertraglichkeit zum Silikon sicherzustellen.

2. Produktqualitat

Um ein einwandfreies Ausharten des Silikon-Klebstoffs sicherzustellen, ist
folgendes einzuhalten:

@ Lagerungsbedingungen des Produktes gemaR techn. Datenblatt
® Haltbarkeitsdatum (gemaf Etikett) darf nicht Gberschritten werden

® Zweikomponenten-Klebstoffe sind auf korrektes Mischbild und
Mischungsverhaltnis zu Uberprifen

® Verarbeitungshinweise gemaf technischem Datenblatt sind zu beachten

3. Vorbeitung der Klebefuge und Einbringen des Klebstoffs

® Die Klebeoberflachen sollten entsprechend den Verklebeempfehlungen
von DOW CORNING vorbehandelt werden:

— Fur die gepruften PVC Oberflachen wird eine Vorreinigung mit Dow
Corning Reiniger R40 sowie ein Haftvermittlerauftrag von Dow Corning
Primer 1200 OS vorgeschrieben.

— Das Glas mit dem Dow Corning Reiniger R40 vorgereiningen (alternativ
Glaswaschmaschine ist ausreichend).

— Die Klebefugen mussen vollstandig, blasenfrei und ohne Bildung von
Hohlraumen geflllt werden.

4. Uberpriifung der Klebestellen

Es ist zu Uberprifen, ob der Klebstoff vollstandig ausgehartet ist, ordnungsge-
maf eingebracht wurde und Haftung auf dem Untergrund gegeben ist.

5. Dokumentation

Alle Qualitatskontrollen sollten so dokumentiert werden, dass sie einfach nach-
vollziehbar sind (siehe Qualitatskontrollblatt, Seite 23 - 24)

Auslegung April 2009
Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING 88plus
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Verarbeitung

Dow Corning Structural Glazing Silikon-Klebstoffe fiir die Fensterverklebung

Zur Verwendung als statisch wirksame Verklebung von Kunststoff-Fenstern der
profine Gruppe mit den Marken KBE, TROCAL und KOMMERLING werden von
Dow Corning UV- und witterungsbestandige Silikon-Konstruktionsklebstoffe mit
europaischer Zulassung fur (ETA Nr. 002) empfohlen.

Konstruktionskleber fiir die Verwendung PVC - Glas

Dow Corning® 993, schwarz
Dow Corning® 3441, schwarz, weil
Dow Corning® 3552, grau

Weitere Farben sind auf speziellen Wunsch zu besonderen Konditionen erhalt-
lich.

Es handelt sich bei dem Silikon-Konstruktionsklebstoff um ein zweikomponenti-
ges Produkt mit hohem Elatizitdtsmodul und kurzer Vernetzungszeit.

DOW CORNING Silikon-Dichtstoffe fiir Isolierglas-Randverbund

Derzeit bietet DOW CORNING das folgende Produkt als Randverbundsdichtstoff
fur Isolierglas an:

Dow Corning® 3362 Isolierglas-Dichtstoff — ein schnell vernetzendes
Zweikomponenten-Silikon als Sekundardichtstoff fiir Isolierglaseinheiten, auch
fur Isolierglas in Structural Glazing Verklebungen geeignet.

Farbe: schwarz.
Dow Corning Reiniger und Primer

Obwohl DOW CORNING darauf bedacht ist, Kleb- und Dichtstoffe zu entwickeln,
welche keine zusatzliche Vorbehandlung der Oberflachen mit Primer bendtigen,
lasst sich eine optimale Haftung des Dichtstoffs auf manchen Oberflachen nur
durch Verwendung eines Primers erzielen. Der Primer verbindet sich chemisch
mit dem Untergrund und der Dichtstoff seinerseits haftet dann auf dem Primer.
Nach Gebrauch des Primers muf3 der Primerbehalter moglichst rasch wieder fest
verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

DOW CORNING bietet folgenden Primer insbesondere auch fiir einen extrem
schnellen Haftaufbau auf Kunststoff-Oberflachen an:
Dow Corning® 1200 OS Primer.

Transparent und dunnflissig

DOW CORNING bietet folgendes Reinigungsmittel an:

Dow Corning® R40 Reiniger — eine spezielle Formulierung zur Reinigung von
Glasoberflachen und Kunststoff (PVC-U) fur Structural Glazing Verklebungen.

Auslegung April 2009
Technische Anderungen vorbehalten!
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Verarbeitung

Produktqualitat

DOW CORNING fuhrt in seinen Produktionsstatten umfassende Qualitats-
kontrollen gemaf ISO Norm 9001 durch. In diesem Abschnitt werden dem
Anwender einfache Tests vorgestellt, mit welchen die Eignung der erhaltenen
Produkte fir die entsprechende Anwendung Uberprift werden kann. Sollten die
vor Ort erzielten Testergebnisse bedeutend von den nachfolgend beschriebe-
nen Eigenschaften abweichen, so notieren Sie bitte die entsprechenden
Chargen-Nummern (Lot No.) der betroffenen Produkte und wenden sich an die
zustandige DOW CORNING Abteilung fur Bautechnik.

Zweikomponenten-Silikonklebstoff DOW CORNING 993, 3441, 3552

Neben den nachfolgenden Angaben ist ebenfalls das technische
Datenblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

Haltbarkeit und Lagerung

Dow Corning 993 Structural Glazing Silikon-Klebstoff muss entsprechend den
Vorgaben im technischen Datenblatt gelagert werden.

Dies bedeutet insbesondere: Lagerung der Basis-Komponente (auch
A-Komponente) bei Temperaturen < +40° C ; Lagerung des Harters
(Katalysator bzw. B-Komponente) bei maximal +25°C. Ein Ablaufdatum (Expiry
Date) befindet sich deutlich sichtbar auf den Behaltern der Basiskomponente
(Base) und des Harters (Katalysator).

Hohere Temperaturen wahrend des Lagerungszeitraums als die
Vorgeschriebenen fuhren zu einer Verringerung der Lagerstabilitat.

Misch- und Forderverfahren

Zur luftfreien Férderung und Mischung des Dow Corning 993 Silikon-Klebstoffs
ist eine geeignete Misch- und Dosieranlage zu verwenden. Genaue Angaben
zur Handhabung und Wartung der Anlage mussen vom jeweiligen Hersteller
mitgeliefert werden. Der Anwender muf} die Prozeduren zum Anfahren, Spulen
und Abstellen sowie notwendige Wartungsverfahren kennen, um den Klebstoff
ordungsgemal und zuverlassig verarbeiten zu kénnen. Bei Anfahren der
Anlage mussen die Leitungen der Katalysatorkomponente und der
Basiskomponente gedffnet werden und so viel gemischtes Material aus der
Anlage geférdert werden, bis der austretende Klebstoff keine weilen Stellen
mehr aufweist. Auch Luftblasen dirfen keinesfalls im austretenden Material
vorhanden sein. Nur eine einheitlich schwarze Farbe ohne Lufteinschlisse
weist auf eine korrekte Mischung von Basismaterial und Katalysator hin. Soll
die Anlage stillgelegt werden, so missen alle Anlagenkomponenten, welche
gemischtes Material enthalten, so z.B. Leitung, Mischkammer, Statikmischer,
vollstandig mit Basiskomponente geflutet werden.

Zuvor konnen diese Elemente auch mit einem geeigneten Lésemittel durchge-
spllt werden. Hierzu eignet sich z.B. das Losungsmittelgemisch Dow Corning
3522.

Die Menge an Materialverlust bei Anfahren und Stillegen hangt von der ver-
wendeten Misch- und Dosieranlage ab. Je geringer das Volumen der
Schlauchleitung und Mischstrecke, in welchem gemischtes Material gefordert
wird, umso geringer auch der entstehende Materialverlust. Regelmafiges
Durchspiilen der Mischstrecke mit Dow Corning® 3522 Lésemittel sorgt fir eine
bessere Funktion der Anlage und kann als zusatzliche Reinigung nach jedem
Gebrauch der Anlage angewendet werden. Unbedingt zu beachten ist dabei,
daR kein Losemittel in die Zuleitungen der einzelnen Komponenten gedriickt
wird, die Anlage mul dazu geeignete Absperrventile besitzen. Eine weitere
Médglichkeit, Stillstandzeiten zu Uberbricken, ist das Einfrieren der
Mischstrecke. Alle Teile der Maschine, welche gemischtes Silikon enthalten,
wie Verschraubungen, Statikmischer, Spritzdiise, Drehgelenke, Leitungen,
missen dabei vollstandig in der Kaltemischung eines Freezers bei —40°C oder
tiefer eingetaucht werden. Somit kann eine maximale Stillstandszeit von 48
Stunden Uberbriickt werden.

Auslegung April 2009
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Verarbeitung

schlechte einwandfreie
Mischqualitat Mischqualitat

77

1. Klebstoff auf gefaltetes
weilles Papier auftragen

%

2. Zusammendriicken
und glattstreichen

3. Gute Mischqualitat

4. Schlechte Mischqualitat
mit weilen Streifen

Qualitatskontrollen

Die beim Verarbeiten des Zweikomponenten-Silikons durchzuflihrenden
Qualitatskontrollen umfassen den "Butterfly-Test", eine Messung des
Mischverhaltnisses und eine Uberprifung der Topf- bzw. Verarbeitungszeit.
Diese Verfahren sind nachfolgend beschrieben. Die Ergebnisse dieser Tests
sind in einem Kontrollbuch festzuhalten, ein Beispiel befindet sich im Anhang.

Glasplatten- oder "Butterfly"-Test

Der Glasplatten- oder Butterfly-Test ist bei jeder Inbetriebnahme der
Mischanlage durchzufihren.

Zweck dieses Tests ist es, die Mischqualitat zu Gberprifen. Der Test wird
folgendermallen durchgefiihrt:

Glasplatten-Test

Angemischtes Dow Corning 993 wird auf ein ungefahr 10 x 10 cm grof3es
Stuck Glas aufgetragen, ein zweites Stlick Glas daraufgelegt und die zwei
Glasplatten zusammengepresst. Als Ergebnis erhalt man zwischen den
Glasplatten eine diinne Schicht Silikon, die eine klare Sichtprifung erlaubt.
Sind darin weil3e Streifen oder Schlieren zu sehen, muss zur Verbesserung der
Mischqualitat noch mehr gemischtes Material aus der Anlage ausgespritzt wer-
den. Weist die Silikonprobe eine einheitlich schwarze Farbe auf, so ist die
Mischung einwandfrei und kann ab sofort zum Verkleben verwendet werden.
Sollten weiterhin graue oder weil3e Streifen entstehen, konnte eine Wartung
der Anlage oder ein Austausch der Mischstrecke erforderlich sein.

Keinesfalls sollte streifiges Material fir die Produktion verwendet werden.
Bitte wenden Sie sich bezliglich Wartung und Instandhaltung an lhren Anlagen-
hersteller.

Butterfly-Test (siche nebenstehende Zeichnungen)

Mit einem noch einfacheren Verfahren zur Uberpriifung der Mischqualitat I&sst
sich der Glasplattentest ersetzen:

@ Ein festes Blatt weilen Papiers der GroRe A4 auf die Halfte falten.

@® Eine kleine Menge gemischtes Dow Corning 993 in Blattmitte auf der
Faltlinie ausspritzen.

® Das Papier wieder zusammenfalten und das Silikon zu einer diinnen
Schicht glattstreichen.

® Das Papier wieder auseinanderziehen und die entstandene diinne
Silikonschicht optisch prifen.

@ Das angemischte Silikon hinsichtlich den oben genannten Kriterien
(Streifen, Schlieren) prifen.

Topfzeit und Verarbeitungszeit

Wurde die einwandfreie Mischqualitat des Zweikomponenten-Klebstoffs mit Hilfe
des Glasplatten oder Butterflytests bestatigt, sollte anschliellend eine Prifung
der Topfzeit vorgenommen werden. Dieser Test sollte immer dann durchgefuhrt
werden, wenn die Anlage abgestellt und wieder angefahren wurde.

Die Topfzeitprifung kontrolliert die Vernetzungsgeschwindigkeit des Klebstoffs
und gibt somit einen Hinweis auf das Mischungsverhaltnis von Basis- und
Katalysatorkomponente.

Bitte beachten Sie, dal} die Verarbeitungszeit, also die Zeitspanne, in welcher
der Klebstoff problemlos verarbeitet werden kann, aufgrund des Viskositats-
anstiegs wahrend der Reaktionsphase nur etwa die Halfte der gemessenen
Topfzeit ("Snap time") betragt.
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\
)

Snaptime [min]

Der Topfzeit-Test wird bei einem Mischungsverhaltnis von 10:1 nach Gewicht
folgendermafllen durchgefiihrt:

1. Einen kleinen Behalter mit angemischtem Dow Corning 993 fullen
2. Einen Rihrstab oder Spatel in die Dichtmasse legen, den Zeitpunkt notieren.

3. Erstmals nach ca. 20 Minuten, dann alle 2 Minuten mit einem Spatel umrih-
ren und ziehen.

4. Wenn das Silikon beim Herausziehen des Spatels Faden zieht, die nicht
abreissen, ist die Topfzeit noch nicht erreicht. Wird das Material gummiartig
und zeigt sich erstmals ein Fadenabriss ("Snap"), so sollte die bendtigte Zeit
seit dem Ausspritzen als gemessene Topfzeit im Kontrollbuch notiert werden.

5. Wie in Abbildung 2 dargestellt, variiert die Topfzeit in Abhangigkeit vom
Mischverhaltnis sowie abhangig von Lufttemperatur und Luftfeuchte.
Eine Topfzeit, welche mehr als 15 Minuten von dem erwarteten Wert
abweicht, kann auf ein anlagentechnisches Problem oder auf einen nicht
mehr verarbeitbaren Klebstoff hinweisen. Griinde kdnnen zugesetzte
Mischer, Schlauche, Ventile, Gberlagertes Silikon oder ein mit Feuchtigkeit
beladener Katalysator sein.

Messung des Mischungsverhiltnisses

Nach jedem Neuanfahren der Anlage sowie nach jedem FalRwechsel sollte
eine Messung des Mischungsverhaltnisses der zwei Komponenten vorgenom-
men werden. Die meisten Misch- und Dosieranlagen verfiigen tber
Auslaf3ventile zur Dosierkontrolle. Die Gegendruckregler dieser AuslalRventile
fur die Einzelkomponenten miissen vom Anlagenhersteller korrekt eingestellt
sein, um Uber diese Dosierkontrolle auch tatsdchlich das wahre
Mischungsverhaltnis zu messen, wie es vergleichbar an der Spritzdise erzeugt
wird. Zur Messung wird unter jedes der beiden AuslafRventile ein Einwegbecher
gestellt und dann bei laufender Anlage beide Ventile gleichzeitig solange geoff-
net, bis 1 Becher voll ist. Beide Ventile missen wieder gleichzeitig geschlossen
werden.

Durch Abwiegen der ausgestossenen Masse fur beide Komponenten wird dann
das Mischungsverhaltnis ermittelt.

Achtung: Gewicht des Bechers muf} abgezogen oder tariert werden! Diese
Prozedur ist 3 mal durchzufuhren, aus allen 3 Messungen wird dann ein Mittel-
wert errechnet. Der zulassige Bereich fur das Gewichtsverhaltnis zwischen

10 20 30
Temperatur [°C]

Abbildung: Temperaturabhangige Topfzeit bei Mischungsverhaltnis 9:1 bis 11:1
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Vorbereitung der Fuge und Einbringen des Klebstoffs

Die nachfolgend empfohlenen Prozeduren sind als allgemeine Anleitung fur die
Verarbeitung von Dow Corning Silikon-Dichtstoffen in der Bautechnik gedacht.
Werden diese Empfehlungen befolgt, so kann eine optimale Verarbeitungs-
qualitat und die grosstmogliche Leistungsfahigkeit der verwendeten Silikone
erzielt werden.

Da Silikone von Dow Corning in vielen verschiedenen Umgebungen und
Anwendungen eingesetzt werden, sind die beschriebenen Vorgehensweisen
nicht als vollstandiges Qualitatssicherungsprogramm zu verstehen. Sie sollen
erste Anhaltspunkte zeigen. Zu den grundlegenden MaRnahmen einer
ordnungsgemalfen Fugenvorbereitung und Dichtstoffverarbeitung gehéren:

1. Reinigung — die Klebeoberflachen von Glas und PVC missen sauber,
trocken, staubfrei und frei von Ol, Eis und anderen Kontaminationen sein. Zur
Reinigung der hart-PVC Oberflachen sowie der Glasoberflache empfiehlt Dow
Corning den Dow Corning Reiniger R40. Nach Reinigen ist darauf zu achten,
dass der Reiniger komplett abgelluftet ist, bevor weitere Arbeits-
schritte erfolgen. (Tuchreinigung z.B. mit Industriekrepp)

2. Grundierung — Dow Corning Primer 1200 OS auf die saubere Oberflache auf-
tragen. DUnner Tuchauftrag ist wichtig. Zu dick aufgetragener Haftvermittler
kann ein Haftungsaufbau stéren. (Erkennbar an weisser pudriger Oberflache).

3. Einbau — Das Glas kann auf den Fensterrahmen aufgelegt werden. Abhangig
von der jeweiligen Konstruktion kdnnen wahrend des Einbaus Klotzstucke
oder Hinterflllmaterialien eingefligt werden. Es ist darauf zu achten, dass
mit dem Silikonkleber in Kontakt kommende Klotz- und Hinterfllimaterialien
unbedingt hinsichtlich der chemischen Vertraglichkeit geprift und freigegeben
sind.

4. Auftrag — Kleb-/Dichtstoff einbringen. Die Fuge vollstéandig blasenfrei ausfillen
und darauf achten, daf} keine Hohlrdume oder Lunkerstellen entstehen.

5. Abziehen, Glatten — Uberschussiges Silikon kann mit einem Metall- oder
Hartgummispachtel abgezogen werden. Der Einsatz von Glattmittel, wie
z.B. Seifenlauge, ist fur strukturelle Verklebungen nicht erlaubt.

6. Kontrolle - Die Haftung des Kleb-/Dichtstoffs auf den Klebeoberflachen muss
nach dem vollstandigen Aushéarten gepruft werden. Hierzu missen wahrend
der Produktion H-Priflinge angefertigt werden, die bzgl. Haftung und Zug-
festigkeit gepruft werden.

Reinigung der Klebeoberflachen

Die wesentliche Voraussetzung fir eine gute Haftung der Kleb/Dichtstoffe liegt in
einer sauberen Klebeoberflache. Entsprechend sind fur die Reinigung nur von
Dow Corning freigegebene Reinigungsmittel einzusetzen

Hart PVC- und Glas-Oberflache

Hart PVC- sowie Glasoberflachen sind vor dem Auftragen des Silikonklebers mit
einem Loésungsmittel zu reinigen. Derzeit wird der Dow Corning R40 Reiniger zur
Vorreinigung fur strukturelle Verklebungen empfohlen. Wenden Sie die spater
beschriebene "Zwei-Tlcher-Reinigungsmethode" an.

Abkleben/Abdecken

Es sei darauf hingewiesen, daf® Silanprimer und Silikondichtstoffe nicht vollstan-
dig mit organischen Lésungsmitteln entfernt werden kénnen. Wenn asthetische
Gesichtspunkte eine Rolle spielen, ist es daher erforderlich, dal® Primer und
Silikone nicht mit solch sensiblen Oberflachen in Berlihrung kommen.
Eine Folienabdeckung oder Abkleben mittels geeignetem Klebeband ist hierfir
zu empfehlen.

Das Entfernen von leichten Silikonriickstanden an PVC-Oberflachen ist meistens
problemlos moglich!
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Zwei-Tiicher-Reinigungsmethode

Es sind saubere, weiche, saugfahige und fusselfreie Tlcher (oder Industrie-
kreppapier) zu verwenden. Bei dieser Reinigungsmethode wird zunachst mit
Lésemittel und dann trocken gewischt.

1

. Samtliche Oberflachen grundlich von losen Partikeln saubern.
2.

Eine kleine Menge des Reinigungsmittels in ein Arbeitsgefal3 (aus Glas oder
I6semittelresistentem Kunststoff) umfiillen. Das Losemittel nicht direkt aus
dem Originalbehalter verwenden, um eine Verunreinigung des Reinigungs-
mittels zu vermeiden.

. Zum Entfernen der Oberflachenverschmutzungen kraftig wischen. Prifen, ob

das Tuch Schmutzpartikel aufgenommen hat. Mit einem sauberen Teil des
Tuchs so lange wischen, bis keine weiteren Schmutzpartikel aufgenommen
werden.

. Den gesauberten Bereich unverziglich mit einem anderen, sauberen und

trockenen Tuch bzw. Papier abwischen. Durch dieses Entfernen des Lose-
mittels vor dem Verdunsten wird ein besseres Reinigungsergebnis erzielt.

Auftragen des Primers

Dow Corning® 1200 OS Primer sollte folgendermafRen angewendet werden:

1.

Die Fugenoberflachen missen sauber und trocken sein. Falls erforderlich, die
angrenzenden Oberflachen mit Klebeband abdecken, um sie vor
Kontamination durch den Primer zu schitzen.

. Zu empfehlen ist die Verarbeitung des Primers aus einem Kleingebinde (Dose

500ml). Bei Verarbeitung aus Grof3gebinden den Primer in ein kleines handli-
ches, jedoch luftdicht verschlieRbares Gefal® abflllen. Die Deckel aller
Behalter grundsatzlich sofort nach Gebrauch wieder fest verschlieRen, um
einen Qualitatsverlust des Primers zu vermeiden.

. Eine kleine Menge des Primers auf ein sauberes, trockenes und fusselfreies

Tuch (oder Industriekreppapier) geben und durch leichtes Reiben einen din-
nen Film auf die Oberflache auftragen. Der Primer muss lediglich die
Oberflache befeuchten. Vorsicht: Wird zuviel Primer aufgetragen, kann dies
zu einem  Verlust der Haftung des Dichtstoffs  flhren.
Wenn zuviel Primer aufgetragen wurde, bildet sich ein pulverférmiger
Film auf der Oberflache. In diesem Falle oder falls sich Lachen auf der
Oberflache bilden, ist der Uberschissige Primer mit einem sauberen,
trockenen und fusselfreien Tuch (oder Industriekrepp) zu entfernen, bevor der
Kleb/Dichtstoff aufgetragen wird.

. Den Primer trocknen lassen bis er vollstandig abgellftet ist. Je nach

Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann dies ca. 1 bis 2 Minuten dauern.

.Die Klebeoberflache auf ihre Trockenheit und auf eventuelle

Pulverablagerungen hin prifen. Nach dem Reinigen/Primern darf sich kein
Staub oder Schmutz mehr auf den Klebeoberflachen ansammeln.

. Die Fugenoberflache ist nun zum Einbringen von Hinterfullung und Kleb/

Dichtstoff bereit. Vorbereitete Klebeoberflachen, die nicht innerhalb von
6 Stunden nach Auftragen des Primers mit dem Kleb/Dichtstoff benetzt
werden, missen wieder erneut gereinigt und geprimert werden.

Tabelle 2 - Eigenschaften des Dow Corning 1200 OS Primer

Dow Corning 1200 OS Primer

Aussehen Transparente Flussigkeit
Max. Haltbarkeit (ab Herstelldatum) 18 Monate
Lagertemperatur <25°C

Hinweis auf Unbrauchbarkeit Produkt wird milchig weiss

Es ist darauf zu achten, dass bereits gesduberte Klebeoberflichen nicht verunreinigt
werden.
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Verklotzung der Scheibe notwendig!

Optimaler Glaseinstand von
4 mm umlaufend einhalten.

Materialvertraglichkeit
prufen!

Einbringen des 2K-Konstruktionsklebstoffes

Nach der Vorbehandlung der Oberflache und nach dem vollstandigen Abluften
des Reinigers bzw. des Primers (siehe Abliftezeiten) muss der
Konstruktionsklebstoff blasenfrei aufgetragen werden. Zur Einhaltung der
Fugendimension ist ein gleichmassiger Klebstoffauftrag erforderlich. Zu wenig
Klebstoff flhrt zu einer geringeren Verklebefuge und somit zu einer geringeren
Kraftaufnahme der Verklebung. Nach dem Aufbringen des Konstruktion-
klebstoffes kann das Isolierglas innerhalb der Verarbeitungszeit (je nach
Verarbeitungstemperatur und Mischungsverhaltnis zwischen 10 und 25
Minuten) in den Rahmen eingelegt werden.

Verklotzen des Isolierglases und Einschlagen der Glasleiste

Die Verklotzung der Isolierglaseinheit hat 2 Funktionen. Zum Einen stellt sie
sicher, dass die zum Rahmen hin nicht verklebte Isolierglasscheibe unterstutzt
ist und nicht frei hangt. Dies wurde je nach Lastfall (gedffnetes Fenster /
geschlossenes Fenster) eine permanente Gewichtslast des Glases auf den
Randverbund bedeuten und zusétzliche Permanentlasten in den Randverbund
einleiten. Die Dauerhaftigkeit des Isolierglases ware hiermit in Frage gestellit.
Eine Standardverklotzung ist daher erforderlich. Die zweite Funktion ist die
sofortige Weiterverarbeitbarkeit des Fensterelementes sowie Transport des
frisch verklebten Elementes. Die Glasleiste muss innerhalb der verarbeitungs-
offenen Zeit (10 bis 15 Minuten) eingeschlagen werden. Die Praxis zeigt, dass
bedingt durch die Verklotzung und das Einsetzen der Glasleisten die
Weiterverarbeitung das verklebten Fensterelementes sofort erfolgen kann. Es
ist darauf zu achten, dass alle mit dem Siliconkleber in Kontakt kommende
Klotz- und Hinterflllmaterialien unbedingt hinsichtlich der chemischen
Vertraglichkeit geprift und freigegeben werden mussen.

Hinweis:

Nach dem Einschlagen der Glasleisten ist mit einer "Richtlatte" eine optische
Kontrolle der Formhaltigkeit der Fligel zu Gberprifen und eventuell zu korrigie-
ren!

Vernetzungsanforderungen

Bei allen statisch wirksamen Verklebungen muf3 der Silikon-Klebstoff vollstan-
dig ausgehartet sein und seine Oberflachenhaftung aufgebaut haben, bevor
das Bauelement statisch belastet wird. Die Haftung ist nach 24 Stunden bei
0.g. Oberflachenvorbehandlung aufgebaut. Die Fensterelemente sollten inner-
halb der ersten 24 Stunden Temperaturen von +5°C bis +35°C ausgesetzt sein.
Temperaturen die unter +5°C liegen kénnen zu einer Verzégerung der
Durchreaktion fiihren. Ideale Verarbeitungstemperaturen liegen zwischen
+15°C und +30°C.

Reparaturverglasung

Glaser missen in einigen wenigen Fallen wegen Glasbruch bei der Montage
oder auch spater nach Beschadigungen ausgetauscht werden. Wenn maoglich,
sollte eine Erneuerung der statisch wirksamen Verklebung ebenfalls im
Herstellerwerk nach dem Ausbau des Fliigelrahmen-Elementes erfolgen.
Notfalls ist eine Reparaturverglasung einzelner Scheiben auch vor Ort méglich.
Aufgrund der meist erschwerten Einbaubedingungen ist dabei besonders auf
die saubere Vorbereitung und fachgerechte Ausfiihrung der Verklebung zu ach-
ten. Die Verklebung kann mit elektrischen Schneidwerkzeugen aufgeschnitten
werden. Eine Neuverklebung mit dem gleichen 2K-Klebstoff ist auf den aufge-
schnittenen Kleberriickstdnden mdglich und zuldssig. Der Kleber auf dem
bereits durchreagierten alten Kleber wieder eine Haftung auf.
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Priifung der Haftung

Haftungstests — Schal-Haftversuch

Hierbei handelt es sich um einen einfachen Eignungstest, der, wie in der
Abbildung zu sehen ist, auf einer ebenen Prifoberflache durchgefihrt werden
kann.

1.

X 25 mm

Die Oberflache (Glasplatte, hart-PVC-Oberflache) entsprechend den Dow
Corning Empfehlungen reinigen und gegebenfalls auch primern (PVC).

. Ein Stuck Polyethylenfolie als Trennband am Rande der Prifflache befesti-

gen.

. Einen Strang Klebesilikon auftragen und so bearbeiten, dass ein ca. 20 cm

langer, 1 - 2 cm breiter und ca. 3 mm dicker Silikonstreifen entsteht. Etwa
die ersten 4 cm des Silikonstreifens sollten sich tber der Polyethylenfolie
befinden.

. Bei zweikomponentigem Silikon wird eine Schichtdicke von 5 - 10 mm emp-

fohlen, wobei zur Verstarkung ein Drahtgitterstreifen (Edelstahl) ins Silikon
eingebettet werden sollte.

. Nach vollstandiger Aushartung (24 Stunden bei Zweikomponenten-Silikon)

wird die Haftung folgendermafien Uberprift:

a) Silikon am 4 cm langen Beginn des Streifens (haftet nicht auf der
Polyethylenfolie) festhalten und in einem Winkel von 90 - 180° zurlck-
ziehen. Bei Abreissen des Silikons kann der Test nach Einschneiden
entlang der Klebeoberflache wiederholt werden.

b) Bei Auftreten eines Kohasionsversagens des Silikons im Bereich der
Prufoberflache hat der Klebstoff den Test bestanden. Der Klebstoff darf
sich dabei nicht von der Oberflache des Tragermaterials restlos abziehen
lassen, sondern muR in sich reissen, wobei eine restliche Silikonschicht
auf dem Untergrund zurickbleibt.

c) Lasst sich das Silikon ruckstandsfrei von der Prifoberflache abziehen, so
wird dieses Bruchbild als adhasives Versagen bezeichnet. Dies ist nicht
zulassig. Bitte Uberprifen Sie in diesem Fall die Vorbehandlung der
Klebeoberflache und nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt mit der zustan-
digen DOW CORNING Abteilung fir Bautechnik auf.

Peel back with an
angle of 180°

Y

Structural seal bead
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Bond breaker 12.5 x 6 mm

L |
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Haftversuch an Zugproben

Zur Prifung von Haftung und Festigkeit des Klebesilikons sind gem. Qualitats-
kontrollblatt (Seite 12) Zugproben (H-Prifkdrper) anzufertigen und zu priifen.

Die Abmessungen der Standardprifkorper sind nachfolgen dargestellt.

Die zwei Klebeoberflachen der H-Zugprobe miissen mit den am Objekt ver-
wendeten Klebeoberflachen konform sein. (H-Priflinge aus Glas-PVC oder
PVC-PVC zulassig) Die Glasoberflache muss mit dem Dow Corning Reiniger
R40 vorgereinigt sein. Die PVC-Oberflache muss zunachst mit dem Dow
Corning Reiniger R40 vorgereinigt werden. AnschlieRend muss der Dow
Corning Primer 1200 OS auf die PVC-Oberflache aufgetragen werden.

Die Geometrie der Zugproben kann mit Hilfe von Formstlicken aus Polyethylen
oder Teflon, oder auch mittels holzerner Formklotze, die mit einer Seifenlésung
bearbeitet wurden, um eine Haftung des Silikons zu vermeiden, hergestellt
werden. Es ist ebenfalls mdglich, zur Klebstoff-Fuge parallel jeweils ein einseitig
selbstklebendes Montagehilfsband (z.B. Norton Tape V2100 oder VITO -
Glazingmount 400) als Abstandshalter zu verwenden. Wichtig ist, dass nur eine
Seite des Bandes am Untergrund klebt und die andere nicht, da sonst die
Zugspannungen des Bandes mitgemessen werden.

Bei Verwendung von Formstuicken sollten die Proben unmittelbar nach der
Aushartung des Silikons, d.h. nach 24 Stunden, entformt werden. Danach sind
die Proben unter denselben Bedingungen zu lagern, wie die verklebten
Elemente, bevor die Priifung der Zugfestigkeit erfolgt.

3 Zugproben sollten fur jeden halben Produktionstag angefertigt werden,
zusatzlich 3 Proben bei Fasswechsel oder Wechsel der Silikon-Charge.

Die Festigkeitsmessung kann mit einer Zugpriifmaschine erfolgen oder einfach
Uber eine Hebelvorrichtung (z.B. "Rémische Waage"), in welcher die H-Zugprobe
mit einer definierten Zugkraft (420N entspricht einer Zugspannung von 0.7 MPa)
beaufschlagt werden. Bei der Zugpriifmaschine ist eine Zuggeschwindigkeit
von 5mm/min. einzuhalten.

Als Bedingung zur Transportfahigkeit gilt dabei eine Mindestfestigkeit von
0.7MPa und ein 100% kohasives Versagen des Klebesilikons (immer bezogen
auf eine 12 x 50 mm Verklebefuge - siehe Zeichnung "Abmessungen der
Zugproben").

Technische Anderungen vorbehalten!
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Qualitatskontrollblatt (taglich auszufillen)

Herstellwerk X

Datum

Vormittag

Nachmittag

Gebindewechsel

Chargen-Nummer Base (A-Komponente)

X

X

Chargen-Nummer Katalysator (B-Komponente)

X

Temperatur [°C]

Rel. Luftfeuchtigkeit [%]

Glasplattentest oder Butterfly-Test

Topfzeit

PVC-Profil-Typ

PVC - Chargen-Nr.

X | X| X| X| X| X

Chargen-Nummer Reiniger

Verfallsdatum Reiniger

Chargen-Nummer Primer

Verfallsdatum Primer

Glastyp

Chargen-Nummer Reiniger

XXX X[ X| X| X| X[ X[ X|X|X

X X | X| X| X| X| X| X[ X[|X

Verfallsdatum Reiniger

>

>

Anfertigung von H-Zugproben

3 Stiick

3 Stiick

3 Stiick

Priifung der H-Zugprobe Nr. 1 nach 24 Stunde

Bewertung des Bruchbildes

Bewertung der Zugfestigkeit

Priifung der H-Zugprobe Nr. 2 nach 24 Stunde

Bewertung des Bruchbildes

Bewertung der Zugfestigkeit

Prifung der H-Zugprobe Nr. 3 nach 7 Tagen

Bewertung des Bruchbildes

Bewertung der Zugfestigkeit

Sichtprifung aller Isolierglaseinheiten

Sichtpriifung aller Fliigelrahmen-Elemente

X | X | X| X

X | X | X| X

Name des Verarbeiters

X | X | X| X]| X

Beobachtungen/
Bemerkungen

>

Unterschrift
des Verantwortlichen Verarbeiters

Die mit “X” gekennzeichneten Felder sind auszufillen.
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Qualitatskontrollblatt (taglich auszufillen)

Herstellwerk

Datum

Vormittag

Nachmittag

Gebindewechsel

Chargen-Nummer Base (A-Komponente)

Chargen-Nummer Katalysator (B-Komponente)

Temperatur [°C]

Rel. Luftfeuchtigkeit [%]

Glasplattentest oder Butterfly-Test

Topfzeit

PVC-Profil-Typ

PVC - Chargen-Nr.

Chargen-Nummer Reiniger

Verfallsdatum Reiniger

Chargen-Nummer Primer

Verfallsdatum Primer

Glastyp

Chargen-Nummer Reiniger

Verfallsdatum Reiniger

Anfertigung von H-Zugproben

3 Stiick

3 Stiick

3 Stiick

Priifung der H-Zugprobe Nr. 1 nach 24 Stunde

Bewertung des Bruchbildes

Bewertung der Zugfestigkeit

Priifung der H-Zugprobe Nr. 2 nach 24 Stunde

Bewertung des Bruchbildes

Bewertung der Zugfestigkeit

Prifung der H-Zugprobe Nr. 3 nach 7 Tagen

Bewertung des Bruchbildes

Bewertung der Zugfestigkeit

Sichtprifung aller Isolierglaseinheiten

Sichtpriifung aller Fliigelrahmen-Elemente

Name des Verarbeiters

Beobachtungen/
Bemerkungen

Unterschrift
des Verantwortlichen Verarbeiters

= die dunkel hinterlegten Felder missen nicht ausgefillt werden!

Auslegung April 2009
Technische Anderungen vorbehalten!

Mafstab

Register Seite

4.4 22




KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus
Passivhaus

Verarbeitung

Monoklimaproblematik bei geklebten Fenstern

Wichtiger Hinweis fiir geklebte Fenster hinsichtlich Lagerung,Transport,
Montage

Durch die stoffschlissige Klebe-Verbindung, hier an Glas-Position1
(AuBRenscheibe), ist das PVC-Flugelprofil fest mit dem Glas verbunden. Genau
diese feste Verbindung macht es moglich, Krafte, die auf das Element wirken,
in die Glasscheibe einzuleiten und dadurch eine héhere Widerstandsfahigkeit
des Gesamtelementes zu erzielen. So ist z.B. ein nachtragliches Absenken des
Fligels nahezu ausgeschlossen! Entsprechend der Grofiendiagramme kann
sogar in vielen Fallen auf eine Stahlverstarkung verzichtet werden. Der
Klebstoff (2K-Silikon) wurde so gewahlt, dass ein ausgewogenes Verhaltnis
zwischen der notwenigen Festigkeit und einer gentigenden und dauerhaften
Flexibilitat der Klebefuge gegeben ist. Dies ist wichtig, um den klimatisch
bedingten Ausdehnungsunterschieden zwischen Glas und PVC gerecht zu
werden.

Lagerung, Transport, Montage

Das frisch verklebte Element sollte erst nach erfolgter Durchreaktion verpackt
werden. Dies soll verhindern, das bedingt durch die Spanngurte eine
Vorverformung aufgebracht wird, die nach der Durchreaktion eine bleibende
verformung hervorrufen wirde. Auch sind die Mindestemperaturen fir die
Durchreaktion au fdiese Weise besser kontrollierbar und tragen zur Prozess-
Sicherheit bei.

Wahrend der Phase der Lagerung, des Transportes und der Montage herr-
schen moglicher Weise fur begrenzte Zeit aus Sicht des Bauelementes Fenster
extreme Klimasituationen. Anders als wahrend der Nutzungsphase, kommt es
gerade im Winter dazu, dass das gesamte Element, d.h. innen und aul3en,
stark abgekuhlt wird. Beispiele hierflr konnen sein, LKW-Transport, Lagerung
auf der Baustelle und Montage bei kalten Temperaturen um den Gefrierpunkt.
Im eingebauten Zustand wiirde das Fenster ausschlief3lich auf der AuRRenseite
kalt werden, der Innenraum hatte im Winter, wie auch im Sommer ca.
Normaltemperaturen (15-25°C), jedoch nie Frost. Die natirliche Reaktion der
Materialien ist es , sich bei Kélte zusammenzuziehen, was auch PVC und Glas
tun, jedoch stark unterschiedlich. Das PVC wird sich starker zusammenziehen
als das Glas. Hierdurch kann es kurzfristig und temporéar zu Verwerfungen des
Fensters kommen, welche das SchlieRverhalten und die Funktion wahrend der
dieser "kalten Phase" beeintrachtigen. Der beschriebene Effekt ist jedoch
umkehrbar und verursacht keine bleibenden Verformungen. Sobald z.B. die
Baustelle beheizt wird und die normale Nutzungssituation "auf3en kalt", "innen
warm" wieder hergestellt ist, wird sich das Fenster nach kurzer Zeit "erholen"
und die gewlinschten Funktionseigenschaften bieten. Gemildert werden kann
dieser Effekt, wenn z.B. die Mdglichkeit besteht, die Fenster vor dem Einbau
zu klimatisieren, d.h. zum Beispiel die Elemente in einem normaltemperierten
Raum vorzulagern. Diesen Effekt kennt man auch von anderen Baustoffen, wie
z.B.Parkett etc. Die geringfligigen Beeintrachtigungen in dieser kurzen
Montagephase sind technisch quasi unvermeidbar, treten aber in Anbetracht
der langen, sicheren und wartungsfreien Nutzungsphase von vielen Jahren in
den Hintergrund. Bei Montage von Frihjahr bis Herbst, sofern gemaRigte
Temperaturen herrschen, tritt dieser Effekt nicht ein.

Auslegung April 2009
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Silikon-Klebstoff

Klebedulse

_

mEm Tragklotz

27274 Distanzklotz

Abb.1 Klebeflache an einem
Drehkippfligel

Hersteller Klebeduse

t-s-i Misch- und Dosiertechnik GmbH

Bitcher Str. 6
66957 Vinningen

Tel.: 0049 (0)6335 / 9164-0
Fax.: 0049 (0)6335 / 9164-20
e-mail: info@t-s-i.de

Arbeitsschritte Pos.1-Verklebung
Variante stehend an der Verglasungspresse
Vorbemerkungen

- Vor dem Verkleben der Scheibe sollten Sie sich mit dem Leitfaden fur die
Verwendung von zweikomponenten Silikon-Klebstoffen als statisch wirksame
Verklebung bei PVC-Fenstern vertraut gemacht haben (siehe hierzu Seite
111f).

- Die Isolierglasscheibe muss nach den Richtlinien des Glashandwerks
Hadamar verklotzt sein.

- Fir den reibungsfreien Einsatz der Klebeduse ist umlaufend eine Fuge von
min. 4 mm einzuhalten (siehe Abb.2). Dies ist bei der Glasbestellung zu
berlcksichtigen.

- Die Isolierglasscheibe muss in Ihrer Gesamtstarke auf den Tragklétzen auflie-
gen. (Klotzbreite = min. 2 mm breiter als die Isolierscheibe)

- Der Eckabstand von ca. 40 mm, flr die Tragkl6tze, ist bei zu 6ffnenden
Fligeln einzuhalten.

- Vor dem Beginn mit der Verklebung ist darauf zu achten, dass die Scheibe
vollflachig gegen die Verglasungsdichtung gedriickt wird (Abb.2). Ansonsten
ist ein fertigungsgerechtes Einsetzen der Glasleiste nicht gewahrleistet.

Die Verarbeitungszeit des Klebers ist unbedingt zu beachten.

Arbeitsschritte

- Vom Tragklotz beginnend, umlaufend den Silikon-Klebstoff mit Hilfe der
Klebeduse auftragen (siehe Abb.1).

- Zugig, vor dem Abtrocknen des Klebers, die Glasleiste umlaufend einschla-
gen.

- Die Handhabung der Fensterelemente sollte gemal den Angaben des
Klebstoffherstellers nach ca. 2 Stunden erfolgen.

44
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Abb.2 Einsatz der Klebedlse

Hinweis

Fir die Fertigung von GroR3serien ist auch eine automatische, liegende Fertigung
mdglich und wirtschaftlich sinnvoll.

Bei Interesse sprechen Sie bitte lhren zustandigen AuRendienstmitarbeiter an.

Auslegung April 2009
Technische Anderungen vorbehalten!

MaRstab Register Seite
nicht maRstabgerecht 4 . 4 2 4




KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus
Passivhaus

Verarbeitung

5.3 Verarbeitung Nebenprofile
Sohlbankprofil 6409
Grundsatzlich gilt:

Die KlipsfiiRe an den Zusatzprofilen dienen lediglich als Montagehilfe. Es muss

generell eine Verschraubung im Abstand von 400 mm erfolgen. Vor dem

Verschrauben der Profile (Profile ohne anextrudierte Dichtung) sind geeignete
Dichtungsbander oder Fugendichtmasse einzubringen.

X

|
5
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6. Verglasung

Anforderungen - Zertifizierung von Verglasungen

Erforderliche Daten fir die Beurteilung der Eignung von Verglasungen als
Passivhaus geeignete Komponente

1. Passivhaus-Behaglichkeitskriterium:
Ug (EN 673) kleiner oder gleich 0,80 W/(m?K) [1]
Begriindung:

In Passivhdusern sind bei normaler Raumhdhe keine Heizflachen an
AuRenbauteilen erforderlich. Um Diskomfort durch Strahlungswarmeentzug und
durch Kaltluftabfall zu vermeiden, muss der Warmedurchgangskoeffizient der
Verglasung nach oben begrenzt werden.

2. Passivhaus - Energiekriterium:
g * 1,6 W/(m?K) grofl3er oder gleich Ug [2]
Begriindung:

Glasflachen in wenig verschatteten Studfassaden mussen auch in der im
Passivhaus eingeschrankten Heizzeit (November - Februar) noch einen Netto-
Warmegewinn erzielen kdnnen. Achtung: Bei Formel [2] handelt es sich um
eine komponentenbezogene Grobabschatzung, welche die Energiebilanz im
Haus nur im Spezialfall widerspiegelt. Im konkreten Gebaude muf} die
Energiebilanz mit dem "Passivhaus Projektierungs Paket" oder thermischer
Gebaudesimulation nachgewiesen werden.

3. Passivhaus bezogene Auflagen:

Fir die Funktion innerhalb eines Passivhauses ist die Verglasung in einen
"Passivhaus geeigneten Fensterrahmen" einzubauen.

Anmerkung:

mit Einfihrung der Energieeinsparverordnung haben sich auch die
Berechnungsverfahren fir Fenster und Verglasungen geandert. Demnach ist
die g-Wert-Berechnung nach EN 410 durchzufihren.

Der Ug-Wert ist nach EN 673 zu berechnen.
Hinweis:

EN 673 verlangt eine Rundung des Ergebnisses auf eine Dezimale. Diese
Rundung ist jedoch fiir hochwarmedammende Verglasungen nicht angemes-
sen, da dadurch Ungenauigkeiten im Berechnungsergebnis der Warmeverluste
von bis zu +20% entstehen kdnnen. Im Rahmen der Passivhaus-Zertifizierung
von Verglasungen wird deshalb der Ug-Wert auf zwei Stellen nach dem
Komma angegeben!

Auslegung April 2009
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Glasstarke:

Fir die Zuerkennung des Passivhaus-Zertifikates wurde eine Dreischeiben-
warmeschutzverglasung, Glasstarke 44 mm (4/16/4/16/4) mit Abstandshalter
Swisspacer V, gewahlt.

E?& Hinweis:
Fir die optimale Verklebung des kraftibertragenden Klebeverbundes ist ein
Glaseinstand von 4 mm einzuhalten.
PCE- Dichtung

44
4 16 _4 16 _4

Glasleiste
2431

Auslegung April 2009 MaRstab Register Seite
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GréRendiagramme

7. Bemessungsdiagramme

einteilige Flugelelemente mit kraftibertragendem Klebeverbund ohne Stahlverstarkung

+ weile Profile
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Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:

Die angegebenen Fligelgrofken wurden unter Beriicksichtigung der Beschlage und des zuldssigen Gesamtgewichtes

aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Flugelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.
Bei UbergroRen Fenstern ab 235 cm ist eine Freigabe des Beschlagsherstellers erforderlich.
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GréRendiagramme

Stulpfenster mit Stahl im Stulpprofil

Flugelelemente mit kraftibertragem Klebeverbund ohne Stahlverstarkung
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Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:
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Die angegebenen Fligelgrofken wurden unter Beriicksichtigung der Beschlage und des zuldssigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Fllgelbreite darf die Fligelh6he um nicht mehr als 25% Uberschreiten.
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8. Montage
Y—-Wert Tabelle
Warmedammverbund- Wand aus Holzbau
System Betonschalungs-
steinen

Anschluss oben

lI’E,',,bau = 0,010 W/mK

lIl;;',',-,bau = 0,009 W/mK

qlginbau = 0,010 W/mK

Anschluss unten

lI’Einbelu . 0,032 W/mK

lIlEinbau = 0,025 W/mK

‘I’Einbau = 0,022 W/mK

Anschluss seitlich

lI’E,',,ba,_, = 0,010 W/mK

lIIE,'nbau = 0,009 W/mK

'IIEinbau = 0,010 W/mK

Stulpkombination

¥=0,076 WmK
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Montage

Warmedammverbund-System

Warmebrickenverlustkoeffizient
Einbau seitlich und oben
'IlEinbau = 0,010 W/mK

- N . N NNy -
Justierbare \ \ N \
Rahmenmontage \ \ Mauerwerk \
2.B System SFS \ \ \
T
s AN o "Innénpht’z‘."“,.'tulj 5
Démmung PR ] = - E
Abdichtband
- - - z.B illtape Vlies duo
IAuRenputz X e LTl “'E
AnschluRprofil aus
Kompriband
Abdichtband
z.B illtape Vlies duo
Befestigung Gty
(Fensterbank
geschraubt) / Innenfensterbank
T | I
Justierbare \ \
Rahmenmontage \ \ .
\ 2.B System SFS \ \ N
\ \ -2
2,
5]
IE-N
2 Dammung ¢
S
2
E]
<

Warmebrickenverlustkoeffizient
Einbau unten
q’Einbau . 0,032 W/mK
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Beton-Schalenstein
Warmebriickenverlustkoeffizient
Einbau seitlich und oben
Yeinvau = 0,009 W/mK
v
% “innenputz ;s e
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Rahmenmontage z.B ilitape Vlies duo
z.B Adjufix
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1
R —a At .
e 7
f 7 :
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-5
<

Warmebrickenverlustkoeffizient

Einbau unten
Yeinvauw = 0,025 W/imK
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Holzbau

Warmebrickenverlustkoeffizient

Einbau seitlich und oben
Yeinvau = 0,010 W/mK

Technische Anderungen vorbehalten!
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9. Zertifizierung
Fassivhaus

Z t'f' k t Insirur

E' r I I ﬂ Dr. Woifgang Feist
Uiy bis 31.12.2008 Rheinsraile 4446

D-54283 Darmstadt

Passivhaus
gesignate
Komponente: Fensterrahmen
Hersteller: profine GmbH, D-66954 Pirmasens

Produktname: KOMMERLING™ 88plus Flugeliberschlagverklzbung

Folgends Kriterien wurden fur die Zuerkennung des Zertifixates gepruift;

Faszz vhaus-2ehagl chseiisknenum

Unber Sandardoscingungen OVenglasung mil U= 07 WEmM3K), Fensteronefe 1,23 m, Fensherhdhe 142 m
eriliE der Fergler-U-iert de Bedingurg

Uy =080 = 0,80 WimK)

Rahmenkennwsarte:

Rahmen | seitlioben unien Abstandhalier | SwisspacerV
Ly PV ] .80 0,79

- : . WimK] 0,029
Breite jmm)| 120 140 g LWHmi]

Fazz vhaus spezfische Auflagen:

Cile Fassivhaus=igrung wends mur mi dem o.p. Abstandralier gepriit ardens Abskandnisber,
wor glEm sokche Fus Alumislum, S0krem zu wesentich hdhenen Wammeyerhesen

Fazz vhaus-Einbausiiuationen:

Elrschlieflich EnbauswSmebrick=n =il das Fensher

U'.q.'.a.'_ugana'_.r = 0,85 W/im*K)

wenn die In dar Anlags cokumenberi=n Elnsaudetals: ces Fersbers In Passhnmes gssipnete Wandsutaul=n
PN Emeddmmeerbundsysien, Hozhsutassade und Setonschnalunpssi=ing singehali=r werden

Das Zertifikat ist wie folgt zu verwendsan:

PASSIV O Fensterrahmen:
HAUS Ur = 0,80 / 0,79 WK}
geeignete ,

KOMPONENTE £y = 0,029 WiimK)
Dr. Wolfgang Feist Breite = 120/ 140 mm
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Rahmenschnitt unten

Isothermen- und Warmestrombild

|
1

rel

20
19
18
17
16
B 15

. 14

°3=35

o MW s o@ a4

s
- b & 4 b bbb =

-]

profine GmbH 'KOMMERLING® 88plus Fliigeliiberschlagverklebung'

Fensterrahmen aus PVC-Profilen; DAmmung aus PS-Schaum mit A = 0,031 W/mK

Verglasung 44 mm (4/16/4/16/4)

seitl./oben unten
Rahmenkennwerte Us [W/(m2K)] 0,80 0,79
Ansichtsbreite [mm] 120 140
Abstandhalter: ‘Swisspacer V’ Yy [W/(mK)] 0,029
Temperaturfaktor am Glasrand frsico.20 [-] 0,78
Fenster-U-Wert " (1,23 x 1,48 m) Uy [W/(m?K)] 0,80"

Hersteller: profine GmbH, Zweibrtcker Str. 200

D-66954 Pirmasens, Tel.: +49 (0)6331 56-0

eMail: koemmerling@profine-group.com; www.koemmerling.com
Berechnung: Passivhaus Institut 2006

") Bei der Ermittlung des Fenster-U-Wertes (b = 1,23 m; h = 1,48 m) wurde ein Glas-U-Wert Ug = 0,70 W/(m2K) angesetzt.
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Fertigung
Nebeneingangstiiren

4.5 Nebeneingangstiiren

Schwellenverbindung
Auflistung der Schwellenverbinder - Teile (Sets)

Schwelle 9G17

Schwellenverbinder flir 6201
Schwellenverbinder fiir 6202
Schwellenverbinder flir 6221.1

Bohrlehre fiir 6201/ 6202
Bohrlehre flir 6221.1

Herstellung der Verbindungen

Zu beachten sind dabei folgende zeichnerische Darstellungen mit:

- Angabe der Verbindungsteile
- Einbaulage der Verbinder

weiterhin:

9G36
9G37
9G38

9G72
9G72

Schematische Darstellung der Schwellenverbindung sowie detailierten Texten zu

den Arbeitsfolgen.
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KOMMERLING 88plus

Fertigung
Nebeneingangstiiren

KOMMERLING®

Verbindung Rahmen 6201 mit Schwelle 9G17
Montageschritte
- Schwelle 9G17 (1) mit Bohrlehre 9G72 (bzw. nach Bohrbild Abb.1) vorbohren.

- Kunststoffdeckel (2) auf die u.g. Lange zuschneiden und nur im Bereich der
Verbindung einklipsen (verdeckte Montageverschraubung mdglich).

- Schwellenverbinder mit Spreizkern aus Set 9G36 (3) auf der Schwelle
9G17 (1) ausrichten und mit einer Senkschraube @ 4,2 x 16 mm (4) fixieren.

31,7 25,4
- Zusatzlich den Schwellenhalter (3) mit 2 Senkschrauben & 4,2 x 30 mm (5)
(\@g J stirnseitig an der Schwelle befestigen.
- Flllkern 9G39 (6) in den Rahmen (8) einsetzen und durch die Rahmen-

AN
e\&g
&

ruckseite mit 2 Senkschrauben @ 4,2 x 20 mm (7) befestigen (siehe Abb.2).

49,3 - Schwelle 9G17 (1) auf den geschweilten Rahmen (8) positionieren und mit
2 Fensterbauschrauben @ 4,2 x 30 mm (9) durch die Schwelle in den
Spreizkern verschrauben.

- Schwelle mit einer Flachkopfschraube @ 4,5 x 40 mm (11) im Fullkern (6)
befestigen (siehe Abb.3).

- Schwellenhalter (3) durch die Rahmenrickseite mit 2 Senkschrauben
@ 4,2 x 30 mm (10) befestigen.

41

Abb.1 Bohrbild fir Rahmen 6201

Pos. |Bezeichnung Stiick
\ 3 Schwellenverbinder 1
J N 9G36
e éi\ = 4 Senkschraube 1
© ~ 4,2 x16 mm
[te]
- TL‘/Ll_ 5 Senkschraube 2
] [ 6 @ 4,2 x 30 mm
// h /
/ ) /\\j I U 6 |Fillkern 9G39 1
] Senkschraube 2
(X 4,2 x20 mm
Senkschraube 2
@ 4,2 x 30 mm
Abb.2 Befestigung Fullkern 9G39 Senkschraube )
@ 4,2 x30 mm
Flachkopfschraube 1
N 4.2 x40 mm

RAM (Héhe)

20

30,8 11

Abb.3 Verschraubung Schwelle in den
Fallkern 9G39

©
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KOMMERLING 88plus

Fertigung
Nebeneingangstiiren

KOMMERLING®

Verbindung Rahmen 6202 mit Schwelle 9G17
Montageschritte
- Schwelle 9G17 (1) mit Bohrlehre 9G72 (bzw. nach Bohrbild Abb.1) vorbohren.

- Kunststoffdeckel (2) auf die u.g. Lange zuschneiden und nur im Bereich der
Verbindung einklipsen (verdeckte Montageverschraubung mdglich).

- Schwellenverbinder mit Spreizkern aus Set 9G37 (3) auf der Schwelle
9G17 (1) ausrichten und mit einer Senkkopfschraube @ 4,2 x 16 mm (4)
fixieren.

- Zusatzlich den Schwellenhalter (3) mit 2 Senkschrauben & 4,2 x 30 mm (5)
R stirnseitig an der Schwelle befestigen.

® | d@ - Fullkern 9G40 (6) in den Rahmen (8) einsetzen und durch die Rahmen-
riickseite mit 2 Senkschrauben @ 4,2 x 20 mm (7) befestigen (siehe Abb.2).

44,7 254

12
9,6

623 - Schwelle 9G17 (1) auf den geschweil3ten Rahmen (8) positionieren und mit
2 Fensterbauschrauben @ 4,2 x 30 mm (9) durch die Schwelle in den
Spreizkern befestigen.
| - Schwelle mit einer Flachkopfschraube @ 4,5 x 40 mm (11) im Fullkern (6)
| befestigen (siehe Abb.3).
l\ - Schwellenhalter (3) durch die Rahmenrickseite mit 2 Senkschrauben
' @4,2 x 30 mm (10) befestigen.
54

Abb.1 Bohrbild fir Rahmen 6202

Pos. |Bezeichnung Stiick
3 Schwellenverbinder 1
30 7 9G37
Senkschraube
LIl 4 124,2x 16 mm !
L i 5 Senkschraube 5
@ J 4,2 x 30 mm
[ 6 |Fullkern 9G40 1
7 Senkschraube 2
4,2 x20 mm
oy 9 Senkschraube 2
& @ 4,2 x 30 mm
Abb.2 Befestigung Fullkern 9G39 0 Senkschraube )
@ 4,2 x30 mm
1 Flachkopfschraube 1
[N 4,2 x40 mm

RAM (Héhe)

20

30,8 11

Abb.3 Verschraubung Schwelle in den
Fallkern 9G39
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Fertigung
Nebeneingangstiiren

Verbindung Pfosten 6221.1 mit Schwelle 9G17
Montageschritte
- Schwelle 9G17 (1) mit Bohrlehre 9G72 (bzw. nach Bohrbild Abb.1) vorbohren.

- Kunststoffdeckel (6) auf die u.g. Lange zuschneiden und nur im Pfosten-
bereich einklipsen (verdeckte Montageverschraubung mdglich).

- Schwellenverbinder mit Spreizkern aus Set 9G38 (2) auf der Schwelle
9G17 (1) ausrichten und mit 2 Senkschrauben @ 4,2 x 16 mm (3) fixieren.

Achtung!
Das ZuschnittmaR der Verstarkung im Pfosten wegen der Fiihrungnocken
am Dichtkissen - 5 mm

- Schwelle 9G17 (1) am Pfosten ausrichten und mit 4 Fensterbauschrauben
@ 4,2 x 30 mm (4) durch die Schwelle in den Spreizkern befestigen.

- Schwelle mit 4 Flachkopfschrauben @ 4,5 x 40 mm (5) durch die
Schraubkanale im Pfosten befestigen.

75,2
59,6
244
R ¢
\K\e@% 25
@6
0 : ]
| |
o | \
[ \
25
45
Abb.1 Bohrbild fir Posten
6221.1
Pos. |Bezeichnung Stick
2 Schwellenverbinder 1
9G38
3 Senkschraube 2
@4,2x16 mm
4 Senkschraube 4
@ 4,2 x30 mm
5 Senkschraube 4
4,2 x40 mm

Auslegung April 2009
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Fertigung
Nebeneingangstiiren

KOMMERLING®

Verarbeitung Falzpad-Set 9G79

- Um das Falzpad im unteren Falzbereich des Rahmens (bzw. Pfostens) ein-
setzen zu kénnen, muss die Mitteldichtung um 26 mm ausgeklinkt werden.
Der Dichtungsfuld ist in der Nut zu belassen.

- Falzpad 9G79 (1) (Grundkdrper mit Dichtkissen) mit Sekundenkleber
einkleben und zusatzlich mit Schraube @ 4,2 x 19 mm (2) verschrauben.

/@ Falzpad 9G79
(Grundkorper

und Dichtkissen)

Schraube
@4,2x19 mm

Auslegung April 2009 MafRstab Register Seite
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Fertigung
Nebeneingangstiiren

Silikon auf
ganzer Lange

18

Abb. 2 Wetterschenkel an 6214

Wetterschenkel 9G41 (zu Schwelle 9G17)

Werden Haus- und Nebeneingangsttren mit der Bodenschwelle 9G17 gebaut,
ist der Wetterschenkel 9G41 zu verwenden.

Achtung:
Bei Anwendung des Wetterschenkels 9G41 mit der Schwelle 9G17 ist ein
unteres KammermaR von 10 mm einzuhalten (siehe Abb.1)!

Arbeitsfolge
- Das Zuschnittmal® des Wetterschenkels 9G41 (1) = FAM - 92 mm

- In den Wetterschenkel sind min. 2 Offnungen ca. 50 mm rechts und links vom
Ende zu bohren.
Grofie der Offnungen: Bohrungen @ 8 mm.

- An den Enden werden die Endkappen 9G42 (2) mit Sekundenkleber geklebt
und zusatzlich mit Schraube & 4,2 x 20 mm (3) verschraubt.

- Vor der Montage des Wetterschenkels ist auf ganzer Lange Silikon
aufzutragen (siehe Abb.1)

- Den Wetterschenkel (1) auf dem Fligelprofil (4) positionieren und mit
Schrauben @ 3,9 x 22 mm (5), im Abstand von max. 30 cm, am Fligel (4) ver-
schrauben (siehe Abb. 2).

- Dichtung 50 44 00 (6) in den Wetterschenkel (1) einziehen und an beiden
Enden verkleben (Lange = 9G41 + 54 mm).

Auslegung April 2009
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KOMMERLING 88 plus

Verglasung
Verglasungsrichtlinien

Allgemeine Verglasungsrichtlinien
Fir die Planung und Durchfihrung von Verglasungsarbeiten sind die folgenden
Regelwerte maf3gebend:
1. Verdingungsordnung fur Bauleistung (VOB), Teil C
2. Normen
DIN 18361 - Verglasungsarbeiten

DIN 18056 - Fensterwéande, Bemessung und Ausfiihrung
DIN 4108 - Warmeschutz im Hochbau

3. Technische Richtlinien vom Institut des Glaserhandwerks fiir Verglasungs-
technik und Fensterbau, Hadamar.
Nr. 2 Windlast - Glasdicke
Nr. 3 Klotzungsrichtlinien fir ebene Glasscheiben

Nr. 12 Erlauterungen zur DIN 18056, Fensterwénde, Bemessung und
Ausfihrung

Nr. 13 Verglasen mit Dichtprofilen aus Kunstkautschuk (EPDM)
Nr. 16 Fenster- und Fensterwéande fur Hallenbader

Nr. 17 Verglasen mit Mehrscheibenisolierglas

Nr. 19 Uberkopf-Verglasungen

Abweichende Angaben des Systemgebers haben Vorrang.

Trockenverglasung

Far Kunststoff-Fenster hat sich das Verglasen mit EPDM Dichtprofilen bestens
bewahrt und ist heute Stand der Technik.

Die KOMMERLING-Dichtprofile entsprechen den Anforderungen der DIN 7863.

Die zur Anwendung kommenden Materialmischungen durfen beim Verglasen
von Plexiglas (PMMA) nicht zu Spannungsrissbildungen fihren.

Die von KOMMERLING gelieferten Dichtungen erfiillen diese Anforderungen.

Auslegung April 2009
Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING 88 plus

Verglasung
Verglasungsrichtlinien

KOMMERLING®

Glasdicken
X — Das System erlaubt Verglasungen mit einer Gesamtdicke von
Glasdicke
Flugel, flachenversetzt; Rahmen und Kéampfer 24 - 52 mm

— Die Glasleisten und Verglasungsdichtungen It. Verglasungstabellen
wéhlen.

— Achtung: Vor dem Verglasen Glasdicke kontrollieren!

Glasleisten-Montage
— Glasleisten sind grundséatzlich raumseitig anzuordnen.

Zuschnitt

— Die Glasleisten werden nach MaBvorgabe auf Gehrung zugeschnitten.
— Die Lange entspricht exakt dem lichten MaB3 X (siehe Abb. 1).

— Der Glasleistenfu3 ist mit 45° zu hinterschneiden (siehe Abb. 2).

Abb. 1 Verglasungsdichtungen
Rundumlaufende Dichtungen

werden im oberen Querbereich mittig stumpf gestoBBen. Es ist darauf zu achten,
dass die Dichtungen ohne Stauchung um die Fllgelecken in die Dichtungs-
aufnahmenut eingebracht werden!

45" ya ]
=
é
AN [
2
Py
45" ya ]
77 é
4 y
o [
Abb. 2 A
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Verglasung
Verglasungsrichtlinien

Verklotzungsmaterial

40

Abb. 1

Verklotzen der Scheibe

Das benétigte Zubehér, wie clipsbare Klotzbriicken und Verklotzungsmaterial,
wird von Fa. KOMMERLING geliefert.

Fir die Verklotzung ist die neueste Ausgabe der "Schrift Nr. 3, Klotzungsricht-
linien fiir ebene Glasscheiben" der Technischen Beratungsstelle im BIV des
Glaserhandwerks Hadamar verbindlich.

Hartholzkldtze sind als Verklotzungsmaterial nicht zugelassen.

Klotzlange = 100 mm; Klotzbreite = mindestens 2 mm breiter als die Isolier-
glaseinheit.

Die Isolierglaseinheit muss in ihrer Gesamtdicke auf den Tragklétzen aufliegen.
Der Eckabstand ist bei zu 6ffnenden Fllgeln ca. 40 mm (siehe Abb. 1).
Séamtliche Klétze sind gegen Verrutschen zu sichern.

Alle Be- und Entliftungséffnungen am Fenster dirfen durch das Verklotzungs-
material nicht in ihrer Funktion beeintrachtigt werden.

Die verschiedenen Offnungsarten sind gemaB separatem Blatt (04) zu ver-
klotzen.

Achtung: Bei einer Scheibenkantenlange ab 1300 mm ist ein zusétzlicher

Distanzklotz mittig vorzusehen.

Auslegung April 2009
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Verglasung

Verglasungsrichtlinien

o
Y9}
7 7 AR 7
v/ 4 ¥4
8
-
S a0 150
Festfeld - .
Drehkippflugel
4 7 % 4
Z 7 7 Z
Zi % 2 7|
. —
Klappfligel Kippfligel
7] 27, 72, 2]
Z Zi 7 7
7| A 7| 4
7 4 7 2 2
4 2 % 4
. —
)
PSK-Tur Drehkipptur

Der Abstand der Tragklétze von der Innenecke entspricht der Klotzlange.

Ausnahme:

Der horizontale bandseitige Tragklotz ist nur 40 mm von der Innenecke entfernt.

Hinweis:

Drehflligel

XY

INN]
Y

Drehtir

Distanzklétze 150 mm von der Innenecke (z.B. wegen temperaturbedingten Bewegungen des Fensterelementes)

Em Tragklotz

Distanzklotz
(bei PSK-Tur mit elastischer Auflage)
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Verglasung
Verglasungsrichtlinien

== Tragklotz

vz Distanzklotz

* Klotzmaterial aus Elastomere

Anmerkung:

Die aufgeflhrten Méglichkeiten stellen lediglich
einige Beispiele dar.

Nicht aufgefiihrte Konstruktionen sind im Einzel-
fall zu entscheiden.

Dabei sollten die allgemeinen Verklotzungs-
richtlinien beachtet werden.

Hinweis:

Distanzklétze 150 mm von der Innenecke
(z.B. wegen temperaturbedingten Bewegungen
des Fensterelementes)

Auslegung April 2009
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Verglasung
Verglasungsrichtlinien

Abb. 1
2
IK
\ B 4
1%
3
Abb. 3

Einsetzen der Glasleisten

— Beim Verglasen werden die Glasleisten mit dem Rasterfuf3 in die Glasleistennut
eingesetzt und mit einem Gummihammer eingeschlagen.

— Bei der Montage ist darauf zu achten, dass zuerst die kurzen Glasleisten ein-

gerastet werden.

Die langeren Glasleisten durchbiegen und in den Gehrungen beidseitig in die
Glasleistennut einsetzen und von der Mitte beginnend einrasten

(siehe Abb. 1).

Demontage der Glasleisten

— Stechbeitel bzw. Stemmeisen zwischen Verglasungsnut und Glasleistenprofil
waagrecht ansetzen und mit einem Hammer (Gummihammer) ausrasten

(siehe Abb. 2 und 3).

Glasgewicht

— 1 mm Glasdicke = 2,5 kg/m?

Abb. 2
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Verglasung
Verglasungstabellen

PCE Dichtung

5.2 Verglasungstabellen

Verglasen der Fliigelelemente mit anextrudierter Verglasungsdichtung

A

PCE-Dichtung

Reparaturdichtung
zur PCE-Dichtung:
TPE Dichtung: 9G53.T

Achtung!

Die Tabellenwerte
basieren auf theoreti-
schen Glasdicken,
deshalb Glasdicken
prifen!

Glasstarke Glasleiste Glasstarke Glasleiste
N
360 2434 5205 | 2419
N R
3405 i% 2437 5005 ‘ D 2428
b N
3205 % 2438 4805 i@ 2429
R
3005 ‘ % 2436 4605 i@ 2430
N
28%0.5 DD 1436 4405 !@ 2431
2605 :% 2453 42%0.5 ’D 2432
2405 % 2451 4005 ‘ j'D 2433
N
2205 ‘ :Db 2452 3805

Auslegung April 2009
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nm KOMMERLING 88plus
KOMMERLING® vergasung
Verglasungstabellen
PCE Dichtung

Verglasungstabelle Festverglasung
Rahmen mit anextrudierter Dichtung

A

PCE-Dichtung

Glasstarke Glasleiste
ﬁ@“ 4205 2643
Reparaturdichtung
zur PCE-Dichtung:
TPE Dichtung: 9G53.T
4005 2640
3805 2638
S
i
3605 2636
3
i
2605 2626
X
b
2405 2624
"
67,5

Achtung!

Die Tabellenwerte
basieren auf theoreti-
schen Glasdicken,
deshalb Glasdicken
prifen!

Auslegung April 2009 MaRstab Register Seite
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Verglasung
Verglasungstabellen

PCE- Dichtung

Verglasungstabelle Festverglasung

Rahmen bzw. Kampfer mit anextrudierter Verglasungsdichtung und Glasleistenadapter 2627

A

PCE-Dichtung

Glasstarke Glasleiste Glasstarke Glasleiste
N

360 2434 5205 i) 2419
Reparaturdichtung N 3
zur PCE-Dichtung: 3405 ! 2437 5005 ‘ D 2428
TPE Dichtung: 9G53.T

+05 3 +05 >
3210, % 2438 480, !Q 2429
+05 +05 b
300 % 2436 460 i@ 2430
N
2805 DD 1436 4405 !@ 2431
2605 :% 2453 4205 ’D 2432
1
24%05 % 2451 4005 ‘ j'D 2433
\ >
2205 Db 2452 3805 b 2435
J |
1 1

Achtung! - 67,5 = - 67,5
Die Tabellenwerte
basieren auf theoreti- 9G12 2627 9G12 2627

schen Glasdicken,
deshalb Glasdicken
prifen!

Auslegung April 2009
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Verglasung

Verglasungstabellen
EPDM- Dichtungen

Verglasen der Flugelelemente mit eingezogenen Verglasungsdichtungen

Ac

9G48

B &

9G47

Achtung!

Die Tabellenwerte
basieren auf theoreti-
schen Glasdicken,
deshalb Glasdicken
prifen!

Glasstarke

B
A

- 38%0.5
. 36105

- 360:°
. 3410,5

. 3410,5
1 32105

: 3205
: 30205

: 30%0°
. 2810,5

. 2810,5
: 260

. 2610,5
: 2405

: 24#0.5
. 2210,5

Glasleiste

v

% 2434

.y

5 2437

o e v

% 2438
% 2436

T

Glasstarke

B:
A:

. 44i0,5

54i0,5
5210,5

Glasleiste

a7

2419

52i0,5

5010,5

‘ D 2428

50i0,5
4810,5

ey

48i0,5
46i0,5

@ 2429

oy

46i0,5
44i0,5

@ 2430
D 2431

4210,5

’D 2432

42i0,5
40i0,5

‘ 2433

40i0,5
38i0,5

S
i@ 2435
J| 1

67,5
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nm KOMMERLING 88plus
KOMMERLING® Verg|asung
Verglasungstabellen
EPDM- Dichtungen

Verglasungstabelle Festverglasung
Blendrahmen mit eingezogener Dichtung

AG

9G48

Glasstarke Glasleiste

@f( B: 44105
B A: 42:05

9G47

B: 42105
A: 40%0.5

B: 4005
A: 38105

B: 38105
A: 3605

B: 28%05
A: 26%05

B: 2605
A: 24205

Achtung!

Die Tabellenwerte
basieren auf theoreti-
schen Glasdicken,
deshalb Glasdicken
prifen!

Auslegung April 2009 MaRstab Register Seite
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Verglasung

Verglasungstabellen
EPDM- Dichtungen

Verglasungstabelle Festverglasung

Rahmen mit eingezogener Verglasungsdichtung und Glasleistenadapter 2627

AG

9G438
Glasstarke Glasleiste Glasstarke Glasleiste
B: 3805 \ B: 5405 3
A: 3605 ’% 243t A: 5205 1| |24
9G47 B: 36*0° \ B: 5205 \
A: 34205 % 2437 A 5005 !@ 2428
B: 3405 B: 5005 A
A: 32:05 S5 A agws !Q 2429
B: 3205 B: 4805
A 30%05 % 2436 A 4605 2430
B: 3005 B: 4605 )
A: 2805 DD 1436 A 44%05 DI 2431
B: 2810,5 \ B: 4410,5
A: 26105 ;-ID 2453 A: 42%05 J’D] 2432
B: 26%05 ¥ B: 42:05 :
A: 24%05 =y A: 40%05 @ 2433
B: 24205 | B: 40%05 :
A: 2210,5 -Db 2452 A: 3810,5 % 2435
J|_ 1 J|_ 1
Achtung! - 67.5 =
Die Tabellenwerte
basieren auf theoreti- 9G12 2627 2627
schen Glasdicken,
deshalb Glasdicken mw
priifen! M
Auslegung April 2009 MaRstab Register Seite
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Fensterstatik
Statische Berechnung Grundlagen

1. Allgemein
1.1 Normen, Richtlinien
DIN 1055 Teil 3 Nutzlasten fir Hochbauten; Ausg. 2002-02

DIN 1055 Teil 4  Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4 Windlasten;
Ausg. 2005-04

DIN EN 13830 Vorhangfassaden - Produktnorm; Ausg. 2003-03
DIN EN 14351  Fenster und AuB3enttiren — Produktnorm;
DIN 18800 Teil 1 Stahlbauten - Bemessung und Konstruktion; Ausg. 1990-11

TRAV Technische Regeln fiir die Verwendung von absturzsichernden
Verglasungen; Ausg. 2003-01
TRLV “Technische Regeln fur die Verwendung von linienférmig

gelagerten Verglasungen"; Ausg. 2006-08
Einsatzempfehlungen fir Fenster und AuBBenturen ift-Richtlinie FE-05/02

2. Lastannahmen
2.1 Vorbemerkung zur Statik von Fensterwénden

Fenster sind Beanspruchung durch Wind, Temperatureinwirkung, Eigengewicht
und Verkehrslasten ausgesetzt.

Die einwirkenden Krafte missen von den Fensterwdnden aufgenommen und an
den umgebenden Baukdrper weitergeleitet werden. Die Aufgabe der Fenster-
statik ist zu bestimmen, welche Profilkombinationen und Verstarkungsprofile ver-
wendet werden missen, um die maximal zuldssige Durchbiegung nicht zu Gber-
schreiten und die Gebrauchstauglichkeit und Standsicherheit des
Fensterelementes zu gewéhrleisten.

Die Kriterien, die hierzu zugrunde gelegt werden, sind
— Schlagregendichtheit

— Widerstandsféahigkeit bei Windlast

— Luftdurchléssigkeit

— Seitenverhéltnisse zwischen Héhe und Breite zur Vermeidung von Glasbruch
und Funktionsstérungen bei Dreh- und Dreh-Kippfenstern.

Werden Fensterwande ausgefiihrt, sind auch die Befestigungen statisch nach-
zuweisen und deshalb sind auch nur bauaufsichtlich zugelassene Befestigungs-
mittel zu verwenden.

2.2 Maximal baubare RahmengroBen fiir PVC-weiBl und farbige Elemente

450
400 1 maximale
Grof3e
350 ---mm PVC-wei3e
Elemente
300
___________________________ ot S
250
200
maximale
150 1 GroBe
farbiger
100 1 Elemente
50
(]
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KOMMERLING 88plus

Fensterstatik
Statische Berechnung Grundlagen

KOMMERLING®

2.3 Windlast
2.3.1 vereinfachtes Verfahren

Bei der Bemessung von Fenstern und Fensterwanden sind die Windlasten
gemal DIN 1055 Blatt 4: 2005-03 anzusetzen. Die Windlasten in Abhangigkeit
von der Art des Bauwerkes, seiner Lage (Windlastzone und Gelandekategorie)
und der Gebaudehohe (h) kénnen flir Bauwerke bis maximal 25 m Hohe ver-
einfacht aus der nachfolgender Tabelle entnommen werden. Die Windlast (w)
beinhaltet den Geschwindigkeitsdruck und aerodynamischen Beiwert cpe = 1,7
fur vertikale AuBenwéande. Die Windlast eines Bauwerkes ist von seiner Gestalt
abhangig. Die Windlast setzt sich aus Druck- und Sogwirkung zusammen.

. ; 2
Wind- Mischprofi Windlast w [kN/m?]
zone h<10m 1I0m>h<18m|18m>h<25m
1 Binnenland 0,85 1,105 1,275
Binnenland 1,105 1,36 1,53
2 Kuste und
Inseln der 1,445 1,70 1,87
Ostsee
Binnenland 1,36 1,615 1,87
3 Kiste und
Inseln der 1,785 2,04 2,21
Ostsee
Binnenland 1,615 1,955 2,21
Kuste der
Nord- und
4 Ostsee und 2,125 2,38 2,635
Inseln der
Ostsee
Inseln der
Nordsee 2,38 - -
h entspricht der Geb&dudehohe bis First

“

Fallt das zu bemessende Fensterelement nicht unter das ,vereinfachte Verfahren
(z. B die Gebaudehohe ist groBer 25 bzw.10 m) oder die abgelesene Windlast
ist zu weit auf der sicheren Seite, kann das ,Regelverfahren” angewendet werden.

2.3.2 Regelverfahren

Die Bemessung von Fensterwanden gemafl DIN 1055 / 4 nach dem Regelver-
fahren erfordert zusatzlich zum Standort und Gebaudehdéhe noch die Gebaude-
breite und Gebaudetiefe sowie die Positionierung des Fensters am Gebaude.
Anwendung: Bauwerke von 0 — 300 m Hohe.

Dieses Verfahren ist nur mittels eines speziellen Fensterstatikprogramms wirt-
schaftlich anwendbar (profine Statikrechner).

2.4 Holmlast

Elemente mit einem Kéampfer (z.B. gescholRhohe Elemente mit Bristungsfillung)
sind fur folgende Lasten zu bemessen:

Horizontallast auf den Kampfer

0,5 kN/m Wohngebaude
(z.B. Laubengange, Treppenhausverglasungen)

1,0 kN/m Offentliche Geb&ude mit normaler Menschenansammlung (Schulen,
Theater, Sportbauten usw.)

2,0 kN/m Offentliche Gebaude mit erheblicher Menschenansammlung
(Eingangsbereich von Theater, Sportbauten usw.)
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2.5 Uberlagerungsregeln

Kénnen Windsog und Verkehrslast gleichzeitig wirken, sind sie gemaf folgender
Regel zu Uberlagern:

IWer1 b Iver1

IVerf + 2 - 2 + Iwerf

Die jeweils ungunstigere Lastkombination ist maBgebend
3. Statik

3.1 Allgemein
Profildarstellung Pfosten/Riegel mit Achsen

Wind

o
|

4'7
Y

Gewicht

Wind s Y% Y
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3.2 Gebrauchstauglichkeit
Begrenzung und Durchbiegung

Geman technischer Richtlinie fur linienférmig gelagerte Verglasungen (TLRV)
darf die Durchbiegung der Auflagerprofile, bzw. sinngemén die freitragenden
Rahmenteile, L/200 (L= Stiitzweite bis zu 300 cm), jedoch héchstens 15 mm
betragen. Bei Stltzweiten Gber 300 cm nicht gréBer als L/300 der Stitzweiten.
Bei Verwendung von Isoliergldsern empfiehlt es sich bei Sonderformen
Ricksprache mit den Glasherstellern zu halten.

Statische Nachweise sind fir Rahmenteile erforderlich, die nicht direkt mit dem
Baukorper verbunden sind, wie z.B. Kdmpfer oder Pfosten im Blendrahmen,
Kopplungen bei Fensterbandern sowie Blendrahmen, die nicht gemaf den
geforderten Befestigungsabstanden von 700 mm am Baukoérper befestigt wer-
den kénnen (z.B. im Bereich von Rolladenkasten).

Zur Ermittlung der geforderten Tragheitsmomente werden zunéchst die Belastungs-
breiten und Stlitzweiten des zu berechnenden Rahmenteils ermittelt.

3.3 Nachweis der Standsicherheit

Eine Uberprifung mittels Standsicherheitsnachweis ist infolge der immer gré-
Beren zuldssigen Verformungen notwendig. Dieser wird durch das erforderliche
Widerstandsmoment (Werf) dargestellt. Grundlage des Nachweises ist das
Teilsicherheitskonzept der DIN 18800.

4, Anwendung

41 Allgemein
Verstarkungen

Als Armierung sind korrosionsgeschutzte Stahlprofile zu verwenden. Die Mindest-
wanddicke von Stahlverstarkungen betragt 1,25 mm. Bei einer Unterschreitung
der Mindestwanddicke ist ein Eignungsnachweis (Statik und Eignungsprifung)

zu erbringen.

Fensterfligel aus weiBen Profilen sind ab einer Gré3e von
B x H: 1000 mm x 1300 mm zu verstérken.

Blendrahmen sind ab einer Gré3e von 2000 mm, und wenn die geforderten
Befestigungsabstande von 700 mm am Baukdrper Uberschritten werden, zu
verstérken.

Die Verschraubung der Stahlverstérkungen erfolgt 50 mm aus den Innenecken
mit einem maximalen zuldssigen Schraubabstand von 300 - 500 mm fur PVC-
weil.

Farbige Profile sind grundsétzlich mit Stahlarmierung zu verstarken, der
Befestigungsabstand betragt maximal 250 - 350 mm.

Daruber hinaus gelten fir Sonderfenster, wie z.B. Schallschutzfenster oder ein-
bruchhemmende Fenster, besondere Verarbeitungs- und Verstarkungshinweise.

Verbreiterungsprofile

Damit zwischen Blendrahmen und Verbreiterungsprofil bzw. zwischen
Verbreiterung und Verbreiterung durch temperaturbedingte Dehnungen keine
Fuge entsteht, werden Verbreiterungsprofile generell verschraubt.

Der Befestigungsabstand betragt bei wei3en Verbreiterungsprofilen maximal
400 mm. Bei farbigen Verbreiterungen ist ein Schraubabstand von maximal
300 mm einzuhalten.

Werden mehrere Verbreiterungen hintereinander montiert, miussen diese mit-
einander verschraubt werden, um die KraftschlUssigkeit sicher zu stellen.
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Hinweis:

Farbige Verbreiterungen werden immer verstarkt. Werden jedoch Krafte vom
Fenster Uber die Verbreiterung an das Bauwerk abgeleitet, so ist die Armierung
der weiBen Verbreiterungsprofile zwingend notwendig.

Werden mehrere Verbreiterungen hintereinander montiert missen diese mitein-
ander verschraubt werden, um die Kraftschlussigkeit sicher zu stellen.

4.2 Ermittlung der I-Werte mit Hilfe der nachfolgenden Tabellen

Die GroBentabellen beziehen sich auf eine Windlast von I, = 1,0 kN/m?
bzw. auf eine Holmlast von I, = 0,5 kN/m.

Verformungsnachweis (E = 210 000 N/mm?):

Verformung Uber Stltzldnge

H/200; max. 15 mm
Verformung Uber Glaskantenldnge

Standsicherheitsnachweis (S 235 JR):

fye = 240 N/mm?

ve = 1,5 (verdnderliche Last z.B. Wind und Holmlast)
ve = 1,35 (stdndige Last z.B. Glas)

mwm= 11

Lastaufteilung (Prinzipdarstellung)

Gilt als Berechnungsgrundlage flr die auf den nachsten Seiten gezeigten
Tabellen.

Fall Genaue Aufteilung Naherung

1 e  ® @

=

|
|

b>a b

b<a

]
|
ElE
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4.2.1 Rechtecklast

Tabelle Rechtecklast Tragheits- und Widerstandsmomente

Bleml 5 30 40 50 60 70 80 20 100 110 120 130 140 150 175 200 [BI°M
H[cm] H [em]
00 L] 025 037 ] o50| o062 | 074 | o087 | 099 ] 112 | 124 | 136 | 149 [ 1,61 174 | 186 | 217 | 248 |1 [ o0

w| 017 [ 026 | 034 [ 043 ] 052 o060 ] 069 | o077 08 | 095 103 112 120 120 1850 172 [ w
410 1] 033 | os0 | o066 | 083 [ 099 | 116 | 132 [ 149 | 165]| 182 | 198 [ 215] 231 | 248 [ 289 [ 330 |1 [ , 0
w| 021 031 | 042 | 05 | o062 073 | 08 | 094 [ 104] 114 ] 125 135 | 146 | 156 | 18 [ 208 [w
120 L] 043 | oe4 [ oss | 407 129 | 150 [ 171 193 | 214 [ 236 | 257 [ 279 ] 300 [ 321 375 | 429 [ 1] o
w| 025 037 | o50| 062 074 ] o087 ] o099 [ 111 124 | 136 | 149 [ 161 173 | 186 | 217 [ 248 [ w
430 L] 054 ] o8| 109 ] 436 [ 163 | 191 218 | 245 | 272 | 300 | 327 | 354 | 381 | 409] 477 | 645 | 1] o
w| 020 044 ] o058 [ 073 ] o087 [ 102] 116 131 145 | 160 ] 174 189 203 218 [ 254 | 290 [w
a0 1] 068 [ 102 ] 136 ] 470 [ 204 | 238 | 272 [ 306 | 340 | 374 | 408 [ 442 ] 476 | 540 [ 595 [ €81 [ 1 [ , 0
w| 034 ] o051 oe67 | 084 101 118 | 135 152 | 168 | 18 | 202 [ 219 236 | 253 [ 295 | 337 [w
450 L] 084 126 167 | 209 | 251 ] 293 [ 335 [ 377 | 419 | 460 | 502 [ 544 [ 586 | 628 | 732 | 837 [1] , o
w| 03| o058 | o77 | o097 | 116 [ 13 [ 155 | 174 | 19| 213 | 232 251 [ 271 ] 29 | 338 | 387 [w
160 L] 102 | 152 ] 203 | 254 305 | 35 | 406 | 457 | 508 | 559 | 610 | 660 | 711 | 762 | 889 [ 1016 [ 1] ,
w| 044 | o066 | o088 | 110 132 ] 154 176 | 198 | 220 242 | 264 285 | 308 | 330 | 38 | 440 [ w
70 L] 122 [ 183 ] 244 ] 305 [ 366 | 426 | 487 [ 548 | 609 | 670 | 731 [ 792 | 853 | 944 [ 1066 [ 4219 [ 1 [ o
w| 050 075 | o099 | 124 149 [ 174 ] 199 | 224 248 273 298| 323 [ 348 373 | 435 | 497 [ w
180 L 145 [ 217 [ 289 ] 362 | 434 | 506 [ 579 651 | 723 | 796 | 868 [ 940 [ 1013 | 1085 | 1266 [ 1446 [ 1| o
w| o056 | o084 111 139 | 167 | 195 | 223 251 | 278 | 306 | 334 | 362 390 | 418 | 487 | 557 | w
490 L] 170 | 255 ] 340 | 425 510 | 595 | 680 | 766 | 851 | 936 | 1021 [ 11,06 | 11,91 | 1276 | 1488 [ 1701 [ 1] o
w| 062 ] 09| 124 155 18 [ 217 ] 248 ] 279 ] 310 341 372 | 403 | 434 | 465 | 543 ] 620 [ w
200 | L] 198 ] 298] 397 ] 496 595 [ 694 | 794 893 [ 992 | 1091 | 11,90 [ 1290 | 1389 | 1488 [ 17,36 [ 1984 | X[
w| o069 [ 103 138 [ 172 206 241 ] 275 | 309 [ 344 | 378 413 447 [ 481 ] 516 | 602 [ 68 |[w

g0 L] 230 | 345] 459 | 574 | 68 | 804 [ 919 [ 1034 | 1148 | 1263 | 1378 [ 14,93 | 1608 | 1723 | 2010 [ 2297 [ 1] , .0

w| o076 | 114 | 152 | 18 | 227 ] 265 303 | 341 | 879 | 417 | 455 | 493 | 531 | 568 | 663 | 758 | w

920 | L] 264 | 396 | 528 | 660 | 792 | 924 [ 1056 | 11,88 | 1320 | 1452 | 1585 | 17,17 | 1849 | 1981 | 2311 [ 2641 [ 1| .0

w| 083 ] 125 | 166 | 208 | 250 | 291 333 | 374 | 416 | 458 | 49 | 541 582 | 624 | 728 | 832w

30 | L] 302 | 453 | 604 | 754 [ 905 | 1056 | 1207 [ 1358 | 1609 | 1660 | 1811 [ 1961 | 2112 | 2263 [ 2640 [ 3018 | 1 [ .0

w| 091 136 | 18 [ 227 | 273 [ 318 364 [ 4090 | 455 | 500 ] 546 | 591 636 | 68 | 79 | 909 |[w

a0 L] 343 [ 514 686 | 857 [ 1029 | 1200 | 1371 [ 1543 | 17,14 | 1886 | 2057 [ 2229 | 2400 | 2571 [ 3000 [ 3429 | 1 [ .0

w| 099 | 149 | 198 | 248 | 297 | 347 ] 396 | 446 | 495 | 545 | 594 | 644 | 693 | 743 | 866 | 99 |[w
250 | 1| 388 | 581 | 775 | 969 [ 1163 [ 1356 | 1550 | 17.44 | 1938 [ 21,31 [ 2325 | 2519 | 27,13 | 2906 [ 3391 [ 3875 [ 1 [ 0
w| 107 | 161 | 215 | 269 | 322 376 | 430 | 483 | 537 | 591 | 645 | 698 | 752 | 806 | 940 | 1074 [ w
60 | L] 436 | 654 ] 872 | 1000 | 1308 | 1526 | 17,44 | 1962 | 2180 | 2398 | 2615 | 28,33 | 3051 | 3269 | 3814 | 4360 | 1| .
w| 116 [ 174 232 290 349 | 407 ] 465 | 523 581 | 639 | 697 | 755 [ 813 ] 871 | 1017 [ 1162 [ w
70 | L] 488 | 732 | o76 | 1220 | 1465 | 17,09 | 1953 [ 21,97 | 2441 | 2685 | 2920 [ 3173 | 3417 | 3661 [ 4271 [ 4882 | 1 [ .o
w| 125 [ 18 | 251 313 376 | 439 ] 501 | 564 | 626 | 680 | 752 | 814 [ 877 | 940 | 1096 | 1253 | w
o0 | L] 544 | 817 | 1089 | 1361 | 1633 | 19.06 [ 21,78 | 2450 | 27,22 | 2994 | 3267 [ 3539 | 3811 | 4083 | 4764 | 5444 [ 1| o
w| 135 | 202 | 270 3837 | 404 | 472 | 539 | 606 | 674 741 809 | 876 | 943 | 1011 | 1179 | 1348 [ w
290 | L] 605 | 907 | 1210 | 1542 | 1815 | 21,17 | 2420 | 27,22 | 3024 | 3327 | 3629 | 39,32 | 4234 | 4537 | 5293 | 6049 | 1| .0
w| 145 217 | 289 | 361 | 434 | 506 ] 578 | 650 | 723 795 | 867 | 940 [ 1012 | 1084 | 1265 | 1445 | w
a00 | L] 670 [ 1004 [ 1339 | 1674 | 2000 [ 2344 | 2679 | 30,13 | 3348 | 3683 | 40,18 [ 4353 | 4688 | 5022 | 6850 [ 6696 | 1 [ ,
w| 155 [ 232 | 309 [ 387 | 464 | 541 619 | 696 [ 773 | 851 [ 928 [ 1005 [ 1083 | 1160 | 1354 | 1547 | w
H[}]/ H [cm]
20 30 40 50 60 70 80 20 100 110 120 130 140 150 160 170

B [cm] B [cm]
Tabellenwerte:
zul. Verformung:
max f = H/200
w =1,00 kN/m2

(1kN/m2 =1000Pa)

Estani= 210 000 N/mm?

fye =240 N/mm?

ve =1,50

w =1,10

H = Stlitzweite

B = Belastungsbreite

I =Tragheitsmoment cm*

w = Widerstandsmoment cm?3
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4.2.2 Trapezlast

Tabelle Trapezlast Tragheits- und Widerstandsmomente

B lem] 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 B [em

H [cm] H [cm]

100 L] 023 [ 032 038 040 == as == as == == == o= == == == =l s
w| 016 | 023 | 027 | 029 == =o == =o == =o == - == - =o - |w

110 |1 0,31 0,44 0,53 0,58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | 410
w| 0720 0,28 0,34 0,38 - - -- - == - -- - -- == -- - w

120 L] 041 [ o088 | o71 | 079 [ o82 - - - == - - - - = - EE I
w| 024 0,34 0,42 0,48 0,50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- w

430 L] 052 [ o075 ] 093] 106 [ 113 - -- - - - - - - - - — 1
w| 028 | 040 | 051 | 058 | o062 - - - =o - - - - = - - |w

140 |1 0,66 0,95 1,19 1,37 1,49 152 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1| 40
w| 033 | 047 | o060 | 070 | 076 [ 079 -- - == - - - - == - - |w

150 L] 081 118 | 149 | 174 | 191 [ 200 =o == =o =s == == == = == = [
w| 038 0,55 0,70 0,82 0,91 0,96 == == == == == == == == == == W

60 L] 099 [ 144 ] 183 ] 216 [ 240 [ 255 | 260 -- == -- - -- - == - - 1] 40
w| 043 | 063 | 081 | 096 | 107 | 1,15 | 117 - =o - - - - = - - |w

170 11 1,19 174 223 264 2 96 3,19 3,30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- | 470
w| 049 | 071 | 092 | 110 | 124 135 [ 140 - == - - - - == - - |w

80 LI 142 [ 207 | 267 | 348 [ 360 | 391 [ 410 [ 417 =o - - - N = N - 1] 46
w| 055 0,80 1,04 125 1,42 1,56 1,64 1,67 == -- -- -- -- > -- -- W

190 L] 167 [ 245 | 317 | 379 [ 432 ] 473 | 501 [ 515 == - - - - == - S I
w| 061 | 09 | 117 | 1,41 1,61 178 | 1,9 | 1.9 == - N - N = N - |w

200 |1 1,95 2,87 3,72 4,48 513 5,65 6,03 6,27 6,35 == == == == == == == Il 00
w| 068 | 100 130 | 158 | 182 [ 201 [ 216 | 226 [ 229 =o == oo == - == - |w

g0 |11 226 | 333 | 433 | 523 [ 602 [ 667 | 718 | 7.5 | 7.70 - - - - sc - EE I
w| 075 1,11 1,44 1,75 2,03 2,26 2,45 2,58 2,64 - -- - -- == -- - w

920 | L] 261 [ 384 501 | 607 [ 701 | 781 845 [ 891 [ 920 930 - - - = - I
w| 08 | 122 | 159 | 194 | 225 | 252 274 | 291 | 801 | 305 - - - - - - |w

20 | 2,98 4,40 575 6,98 8,09 9,05 985 | 10,46 | 10,87 | 11,08 -- -- -- == -- -- L
w| 09 | 133 | 175 | 213 | 248 | 279 | 305 | 326 | 3840 | 348 - - - = - - |w

240 |1 3,39 502 6,56 7,99 928 | 1042 | 11,38 | 1215 | 12,71 | 13,05 | 13,17 -- -- -- -- -- U o0
w| 098 1,45 1,91 233 2,72 3,07 3,37 3,62 3,80 3,92 3,96 -- -- == -- -- W

950 | 1| 384 [ 568 [ 744 o008 [ 1058 [ 1192 | 1307 | 1401 [ 1473 [ 1522 | 1547 =s == - == —
w| 107 | 158 | 208 | 254 | 298 | 337 | 371 | 400 | 423 | 438 | 447 5o =o = o - |w

260 | 432 6,40 839 | 1026 | 11,99 | 1354 | 1490 | 1604 | 1694 | 1760 | 1800 | 1813 -- == -- -- 1| 60
w| 115 | 171 | 225 | 276 | 324 | 367 | 406 | 439 | 466 | 487 | 49 | 503 - = - - |w

270 |1 484 7,18 942 | 11,54 | 1351 | 1530 | 16,88 | 1824 | 1935 | 20,19 | 20,76 | 21,05 -- == -- - Ll
W 1,24 1,85 243 2,99 351 3,99 443 4,80 512 537 5,54 563 -- == -- -- w

80 | L] 540 [ 802 | 1054 | 1208 | 1516 | 17,20 | 19,03 [ 2062 [ 2185 | 2301 [ 2377 [ 2424 | 2439 =o - - 1] e
w 1,34 1,99 2,62 3,23 3,80 4,32 4,80 523 5,59 5,89 6,11 6,24 6,29 == -- - w

00 | L| 600 | 892 [ 1173 [ 1441 | 1693 | 1924 [ 2134 [ 2319 | 2476 | 2605 [ 27,03 [ 27,69 | 28,03 oc - - 1] e
w| 144 | 214 | 282 | 347 | 400 | 467 | 520 | 567 | 608 | 642 | 669 | 68 | 697 =o - - |w

300 |1 6,65 988 | 1301 | 16,01 | 1882 | 21,44 | 2382 | 2595 | 27,79 | 29,33 | 30,55 | 31,43 | 31,96 | 32,14 == == L
w| 154 | 220 | 302 | 372 | 439 | 502 560 | 613 | 659 | 698 | 730 | 754 | 768 | 773 == NEE

H [cm) H [cm]

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

B [cm] B [em]

Tabellenwerte:

zul. Verformung:

max f = H/200

w =1,00 kN/m2
(1kN/m2 =1000Pa)

Estani= 210 000 N/mm?

fye =240 N/mm?

ve =1,50

w =1,10

H = Stltzweite

B = Belastungsbreite

I =Tragheitsmoment cm*

w = Widerstandsmoment cm?
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4.2.3 Holmlast - Nachweis Pfosten

Tabelle Holmlast Tragheits- und Widerstandsmomente

Bleml 5, 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 175 200 |BI°M
H[cm] H [cm]
q00 | L] 020 | 030] o40] o50 | o060 | 069 | 079 | 089 | 099 1,09 119 1,29 1,39 1,49 174 198 1| o0

w| 017 [ 026 [ 034 | 043 ] 052 o060 o069 | 077 | 08 [ 095 1,03 1,12 1,20 1,29 1,50 172 | w
10 L] 0241 o036 | 048] 060 [ o072 | 084 ] 09 1,08 1,20 1,32 1,44 1,56 1,68 180 210 [ 240 | X[ 0
w| 019 | o028 | 038 | 047 057 | o066 | 076 | o085 | 095 1,04 1,13 1,23 1,32 1,42 1,65 189 | w
120 L] 029 [ 043 [ o057 | 071 0,86 1,00 114 1,29 143 1,57 1,71 186 | 200 | 214 | 25 | 286 [ 1] o
w/| 021 0,31 0,41 0,52 062 | 072 083 | 093 1,03 113 1,24 1,34 1,44 1,55 180 | 206 | w
130 L] 034 ] o050 | oe7 | 084 1,01 1,17 134 1,51 1,68 184 | 201 218 | 235 | 251 293 | 3365 | 1] .0
w| 022 034 045 056 | 067 [ 078 | 089 1,01 112 123 1,34 1,45 1,56 1,68 19 | 223 [w
a0 L] 039 ] o058 078 [ oe7 117 1,36 156 175 194 | 214 [ 233 [ 253 | 272 | 202 [ 340 | 389 (1] 0
w| 024 ] 03 | 048 | 060 | 072 084 096 1,08 1,20 1,32 1,44 1,56 1,68 180 | 2,11 241 [ w
450 | L] 045 [ o067 | 089 112 134 1,56 179 | 2,01 223 | 246 | 268 | 290 | 313 | 335 [ 391 446 [ 1] 0
w| 026 | 03 | o052 o064 | 077 | 090 1,03 1,16 1,29 1,42 155 1,68 1,80 193 | 226 | 258 [ w
160 LI 051 0,76 1,02 1,27 152 178 | 203 | 229 | 254 | 279 305 | 330 | 356 [ 381 444 | 08 [ 1| 0
w| 028 | 041 055 | 069 | 083 ] 096 1,10 124 1,38 1,51 1,65 1,79 193 | 206 [ 241 275 | w
170 L] 057 | 086 115 1,43 172 | 2,01 229 | 258 | 287 | 315 | 344 | 373 | 401 430 ] so2 | s73 1] o
w| 029 044 o058 | 073 | o088 1,02 117 1,31 1,46 1,61 175 190 [ 205 [ 219 | 256 [ 292 [w
180 | L] 064 | 096 129 1,61 193 | 225 | 257 | 289 | 321 354 | 386 | 418 | 450 | 48 | 563 | 643 [ 1] o0
w/| 031 046 | 062 | 077 0,93 1,08 124 1,39 155 1,70 1,86 | 2,01 217 | 232 | 271 309 | w
190 L] 072 1,07 143 179 | 215 [ 251 287 | 322 358 | 394 | 430 [ 466 [ 501 5,37 627 | 76 | 1] o0
w| 033 049 | o065 | 082 0,98 114 1,31 1,47 1,63 1,80 19 | 212 229 | 245 | 286 [ 327 [ w
200 L] _0.79 1,19 1,59 198 | 238 | 278 | 317 | 357 307 | 437 | 476 [ 516 | 556 | 595[ 694 [ 794 [ X[ 00
w| 034 052 o069 | 086 1,03 1,20 1,38 1,55 172 189 | 206 | 223 | 241 258 | 301 344 [ w
210 || 087 1,31 174 | 218 | 262 | 305 | 349 | 392 | 436 | 48 | 523 567 610 | 654 ] 763 | 872 | 1], 0
w| 036 | 054 072 | 090 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80 198 | 216 | 234 | 252 | 270 315 | 360 [ w
920 | L|_0.95 1,42 190 | 2,37 28 | 332 380 | 427 | 474 | 522 569 | 617 664 | 712 | 830 | 949 | 1] 0
w| 038 | 056 | 075 | 094 113 1,31 1,50 1,69 188 | 206 | 225 | 244 | 263 ] 281 328 | 375 | w
30 L] _1.02 154 | 205 | 256 | 307 | 358 | 410 | 461 512 | 563 | 614 | 666 | 717 | 768 | 896 | 1024 | 1| .0
w| 039 | os58 | o078 | o097 117 1,36 1,55 175 194 | 214 | 233 [ 253 [ 272 291 340 | 389 [ w
a0 L] 110 165 | 220 | 274 | 329 | 384 [ 439 [ 494 | 549 ] 604 [ 659 | 714 | 7690 823 [ o961 008 [ 1] , 0
w| 040 | 060 | 080 1,00 1,20 1,40 1,60 180 | 201 2,21 2,41 2,61 2,81 3,01 3,51 401 | w
250 |1 117 176 | 234 | 293 | 351 410 | 468 [ 527 58 | 644 | 702 [ 761 819 | 878 [ 1024 | 1171 [ 1]
w/| 041 062 | 083 1,03 124 1,44 1,65 186 | 206 | 227 248 | 268 | 289 | 309 | 361 413 | w
260|124 186 | 248 [ 311 373 | 435 | 497 | 559 | 621 683 | 745 | 808 | 870 | 932 | 1087 | 1242 | 1| 0
w| 042 [ 063 085 1,06 127 1,48 1,69 190 | 212 | 233 254 275 296 [ 317 | 370 [ 423 [ w
70 L] 131 1,97 263 | 328 | 394 | 460 | 525 [ 591 657 | 722 788 | 854 | o19 | 985 | 1149 [ 3431 ] 0
w| 043 ] 065 | 087 1,08 1,30 1,52 173 195 | 216 | 238 | 260 [ 281 303 | 825 | 379 | 433 [w
80 || 138 [ 207 277 | 346 | 415 | 484 | 553 | 622 [ 692 [ 761 830 | 899 | 968 | 1037 | 1210 [ 1383 [ 1| o
w| 044 | 066 | 088 1,10 133 1,55 177 199 | 2,21 243 | 265 | 287 309 | 331 387 | 442 | w
900 | L] 145 | 218 291 363 | 436 | 508 | 581 654 | 726 | 799 | 872 | 944 | 1017 | 1089 | 1271 | 14583 | 1] o
w| 045 068 | 090 113 135 1,58 180 | 203 | 225 | 248 270 293 | 315 338 | 394 450 [ w
s00 L] 152 [ 2281 304 380 [ 45 [ 532 ] 608 [ 685 [ 76t 837 | 913 | 989 [ 1065 [ 1141 | 1331 [ 1521 [ 1] oo
w| 046 | 069 [ 092 1,15 1,38 1,60 183 | 206 | 229 [ 252 275 | 298 [ 321 344 | 401 458 [ w
H[)}/ H [cm]
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 175 200

B [cm] B [cm]
Tabellenwerte:
zul. Verformung:
max f = H/200
v =0,50 kN/m?

Estan= 210 000 N/mm?

fie =240 N/mm?

ve =1,50

w =1,10

H = Stltzweite

B = Belastungsbreite

I =Tragheitsmoment cm*

w = Widerstandsmoment cm?3

Auslegung Oktober 2009 MaRstab Register Seite
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4.2.4 Holmlast - Nachweis Kampfer
Tabelle Holmlast Tragheitsmomente

Iy L| 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
0,5 kN/m/1| 0,62 | 0,83 | 1,07 | 1,36 | 1,70 | 2,09 254 | 3,05| 362| 425| 496 | 574 | 6,60| 754 | 857 | 9,69
Fao,5 kN 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,38 0,40| 043| 045| 048 050 053| 055| 058 | 0,60| 0,63
1,0 kN/m/1| 1,24 | 165 | 2,14 | 2,72 | 3,40 | 4,19 | 508 | 6,09 | 7,23 | 851 | 9,92 | 11,48 | 13,20 | 15,09 | 17,14 | 19,38
Fa1,0kN 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 0,80 0,85| 0,90| 0,95 1,00 1,05| 1,10| 1,15| 1,20| 1,25
2,0 kN/m/1| 2,48 | 3,30 | 4,29 | 5,45 | 6,81 8,37 | 10,16 | 12,19 | 14,46 | 17,01 | 19,84 | 22,97 | 26,41 | 30,18 | 34,29 | 38,75
Fa20kN 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 160 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50
Tabellenwerte:

zul. Verformung:

max f = L/200

I, =Verkehrslast [kN/m]

Estan= 210 000 N/mm?

L = Riegellange

I  =Tragheitsmoment cm*

Fa = Auflagerkraft [kN]

Auslegung Oktober 2009 Malfstab Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten! nicht maRstabsgerecht 6.1 9
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Statisches System Riegel in 4.3 Riegel
Fensterebene Einheitendefinition:
<L>$F F %) H = Hobhe Verglasung [m] B = Breite Verglasung [m]
q k = Klotzeinstand [0,15m] f,u = zul. Verformung [mm]
AT AN A = Profilquerschnitt [cm?] t = Glasdicke [mm]
A A gr = Wichte Riegel [kN/m?3] g = Wichte Ausfachung [KN/m?3]

B F = Halbes Glasgewicht [N]

Berechnung Glasgewicht:

7Tev]

F= t-B—
SR RTE

Berechnung Eigengewicht Riegel:
q=A- g 10'[kN/m]

Ermittlung des erforderlichen Tragheitsmomentes Riegel in Fensterebene:

= {F- kBB -4k qf;} 215’31_6 [em*]
’ zul

4.4 Befestigung am Baukérper

siehe “Leitfaden zur Montage” (aktueller Stand)
Herausgegben von: RAL - Gitegemeinschaft

4.5 Beispielrechnung
Beispiel Rechtecklast aus Tabelle 4.2.1
Windlast aus 2.3.1 vereinfachtes Verfahren:
£
S Windlastzone WZ 3
@ Binnenland
It Gebaudehdhe < 10 m
o
= Tabellenwert Windlast w = 1,36 kN/m?
Elementabmessungen,
Rechenwerte aus 4.2 Tabelle Rechtecklast:
o H =180cm
b1 =80 b2=60
] = : = by =80cm=B;=40cm =>
Tabellenwerte Wg; = 1,11 ; Ig; = 2,89 (s.Abb1)
Abb. 1 B, B, by =60cm=B,=30cm =
Tabellenwerte ermitteln l l Tabellenwerte Wgy = 0.84 ; Iy = 2,17 (s.Abb1)
" [cn: feml 5 30 40
100 LI 025 [ ds7 | dso Berechnung:
0,17 0|26 0|34
110 vIv 033 | 050 | des erf Iy =w-(Ip1+1Ip2)
w| 021 [ dai | da =1,36 (2,89 + 2,17) = 6,88 cm*
160 LLL 102 | 152 | 2o3 erf Wyy =w-(Wpi+Wgy)
L RREC AR i =1,36 (1,11 + 0,84) = 2,65 cm?3
170 w 0,50 75 199
L I [—Qu7 —1
Hoor o = AR
wan | I 1,70 2,55 3,40
Auslegung Oktober 2009 Mafstab Register Seite
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/:E:\ Beispiel Trapezlast aus Tabelle 4.2.2
Windlast aus 2.3.1 vereinfachtes Verfahren:
Windlastzone WZ 3
Binnenland

Gebaudehdhe < 10 m
= Tabellenwert Windlast w = 1,36 kN/m?

T Elementabmessungen, Rechenwerte aus 4.2 Tabelle Rechtecklast:
H =160 cm
by =80cm=B;=40cm =
Tabellenwerte Wg; = 0,81; Ig; = 1.83
by =60cm =B, =30cm =

Tabellenwerte Wg; = 0,63; I, = 1,44

I.B_. 5 Berechnung:
1 2

. - efly =w-(Ig+Ip) =1,36(1,83+1,44) = 4,45 cm*
1 2
erf Wy, =w-(Wgi+Wg) =1,36"(0,63 +0,81) = 1,96 cm3

Beispiel Holmlast:
Nachweis fiir Pfosten @ aus Tabelle 4.2.3
/® Holmlast aus 2.4 6ffentliches Gebaude
=1, =1,0 kN/m
Achtung: Tabelle ist auf 0,5 kN/m ausgelegt = alle Werte verdoppeln sich
H =240 cm
T by =80cm=B;=40cm =
Tabellenwerte Wg; = 0,80 x 2 = 1,60;
T777A777 Ig1=2,20x2 =440
o by =60cm=B,=30cm =
h Tabellenwerte Wg; = 0,60 x 2 = 1,20;
o Ig;=1,65x2 =3,30
»
Berechnung:
Lﬁ._&_] erf I =1Ip +1p2 =4,40 + 3,30 = 7,70 cm*
b1 b2 erf Wy = Wg1+Wp, =1,60 + 1,20 = 2,80 cm3
Beispiel Holmlast:
Nachweis fiir Kampfer @ aus Tabelle 4.2.4
Holmlast aus 2.4 Wohngebé&ude
= I, =0,5 kN/m
L = 140 cm
777777777 erfI, = 1,70 cm*
) erf Fo = 0,35 kN
S
L
Auslegung Oktober 2009 Mafstab Register Seite
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5. Einsatzempfehlungen fiir Fenster und AuBentiiren

Im Zuge der Harmonisierung europaischer Normen und Regelwerke wurden
bekannte, in Deutschland zur Anwendung empfohlene Normen ersetzt.

Betroffen sind alle Normen flir Fenster und Auf3entiren. Eine Zuordnung zwi-
schen alten und neuen Kilassifizierungen bieten die in den nationalen
Anhéangen der neuen Klassifizierungsnormen enthaltenen Korrelationstabellen.

Nachfolgend wird die Tabelle 2 ,,Einsatzempfehlungen fiir Fenster und
AuBentiiren“ aus der ift Richtlinie FE-05/02 vom ift-Rosenheim dargestelit.

Sie sind fiir alle betriebsfertigen Fenster und AuBentiiren giiltig.

Sie sollen die Auswahl von geeigneten Fenster- und Tiireigenschaften in
Bezug auf Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit und
Luftdurchlassigkeit ermoglichen.

Diese Einsatzempfehlungen gelten fur geschlossene Gebaude mit rechtecki-
gem Grundriss mit Unterteilungen im Inneren und zu 6ffnenden Fenstern und
Fenstertiren. Das Bauwerk muss sich in einer Gelandehdhe unter 800 m Uber
NN befinden. Die Einwirkungen der Windlasten auf das Bauwerk oder Bauteil
erfolgen senkrecht zur Oberflache des Bauwerks. Sie gelten nur fir Baukoérper,
bis 25 m Hohe, flr die keine besonderen Untersuchungen und Berechnungen
erforderlich sind.

Ab einer Einbauhohe der Fenster von Uber 25 m, flir Bauwerke die keinen
eckigen Grundriss aufweisen und fur Bauwerke, die Uber einer Gelandehdhe
von 800 m uber NN errichtet wurden, ist ein gesonderter Nachweis der
Windlast nach DIN 1055-4 zu erbringen. Die angegebenen Werte in der
Tabelle stellen Anhaltswerte dar.

Im Eck- und Randbereich miissen die Windlastwerte auf das 1,7-fache erhoht
werden. Der Eckbereich ist definiert als 1/5 der Breite des Gebaudes oder 2/5
der Hohe des Gebaudes, geltend flr alle Seiten des Gebaudes, mallgebend
ist der kleinere Wert. Der mittlere Bereich umfasst die gesamte verbleibende
Oberflache.

Hinweis:

Die Energieeinsparverordnung (ENEV) 10/2009 fordert ab einer Héhe von
2 Vollgeschossen bei Luftdurchlassigkeit fur Fenster die Klasse 3.

Auslegung Oktober 2009
Technische Anderungen vorbehalten!

MaRstab Register Seite
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Kriterien zur Ermittlung der Windlast in kN/m?
— Windlastzonen

Deutschland ist in vier verschiedene Windlastzonen unterteilt. Die Windzonen-

karte enthalt die Bezugsgeschwindigkeit vies, flr die bestimmte, einheitliche
Standardbedingungen festgelegt wurden:

— mittlere Windgeschwindigkeit, die tber 10 min gemittelt ist

— Jahresextremwert mit einer Rickkehrperiode von 50 Jahren,
der unabhangig von der Windrichtung bestimmt wird

— ebenes Gelande der Geldndekategorie II

— 10 m Héhe Uber Grund

B Windzone 4
8 Windzone 3
0 Windzone 2
Windzone 1

Windlastzone 1
entspricht einer Bezugswindgeschwindigkeit von 22,5 m/s (Windstéarke 9)

Windlastzone 2
entspricht einer Bezugswindgeschwindigkeit von 25,0 m/s (Windstarke 10)

Windlastzone 3
entspricht einer Bezugswindgeschwindigkeit von 27,5 m/s (Windstérke 10)

Windlastzone 4
entspricht einer Bezugswindgeschwindigkeit von 30,0 m/s (Windstérke 10)

Geléndekategorie

Das Gelénde ist in vier Gelande-
kategorien eingeteilt, die maBgebend
fiir die Windprofile und somit fir die
Windgeschwindigkeit sind.

Inseln der Nordsee

beinhalten die der Nordsee vorgela-
gerten Inseln

Kiiste der Nordsee

beinhaltet die Kiiste und kiistennahe
Gebiete mit einer Breite von 5 km
landeinwarts entlang der
Nordseekiste

Kiiste und Inseln der Ostsee

beinhaltet die Kiste und kiistennahe
Gebiete mit einer Breite von 5 km
landeinwarts entlang der Ostsee

Binnenland

beinhaltet Stadtgebiete, Vororte von
Stadten Industrie- oder
Gewerbegebiete, Walder

Auslegung Oktober 2009
Technische Anderungen vorbehalten!

nicht maRstabsgerecht]
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Anwendung

Beispiele zur Anwendung der Einsatzempfehlungen fiir
Fenster und Auf3entiren.

Beispiel 1:

Bei einem geplanten Objekt handelt es sich um ein
4-geschossiges Blurogebaude, das in Bayern in einem
Vorort von Minchen errichtet werden soll.

Die Fenster werden im 3. OG in einer Hohe von 11,50 m
(Oberkante Blendrahmen) eingebaut.

An Hand dieser Angaben koénnen bereits die Anforderungen
an Fenster in Bezug auf die Windbeanspruchung,
Schlagregendichtheit und Luftdurchlassigkeit bestimmt werden.

1. Bestimmung der Einbauh&he der Fenster 5.
im 3. OG, d. h. Bestimmung der Héhe der
oberen Blendrahmenkante
hier: 11,50 m

2. Bestimmung der Windlastzone
(aus: Punkt 4 Windlastzonenkarte)

hier: Windlastzone 2 mit 25,0 m/s
3. Bestimmung der Geldndekategorie 6.
(aus: Punkt 2.5 Gelandekategorie)
hier: Binnenland
4. Bestimmung der Klassifizierung (an Hand °

der Einbauhéhe der Fenster, der Windlast-
zone und der Gelandekategorie aus Punkt 3
Tabelle 2 ,Einsatzempfehlungen fir

Eintragung der ermittelten Werte
in Tabelle 3

Aus Tabelle 3 ist das Leistungsprofil der
Fenster abzulesen. Es wurde an Hand der
Tabelle ,Einsatzempfehlungen fiir Fenster
und Aul3entliren” ermittelt.

Herauslesen der Anforderungen an die
Priifung und Berechnung

hier:

Widerstandsfdhigkeit bei Windlast:
B2; d. h. Durchbiegung von max. /200 bei
einem Priifdruck von 800 Pa.

kbl e Schlagregendichtheit:
Fen:t'er.ung ?u[?;Ttu?n ) 4A:; d. h. die Schlagregendichtheit bis zu
e ke E einer Priifdruckdifferenz von 150 Pa nach
o EN 12208 muss erreicht sein.
Luftdurchléssigkeit
b — e [uftdurchléssigkeit:
SEagragendicisel 3: d. h. die Anforderungen der Klasse 3 bis
Widerstandsfahigkeit zu einer Priifdruckdifferenz von 600 Pa nach
bei Windlast EN 12207 missen erreicht sein.
Tabelle 3 Beispiel 1
1 | Einbauh&he der Fenster EG: 2,50 m 1.0G: 550 m 2.0G:8,50m 3.0G: 11,50 m
2 | Windlastzone 1 2 3 4
3 | Geldndekategorie Kiiste und Inseln
Binnenland dor Ostsae Kiiste der Nordsee | Inseln der Nordsee
4 | Widerstand gegen
Windlast
Rahmendurchbiegung A B c
(s1/150) /200 (<1/300)
1 [ 2\ 3 4 5 E2500 | E3000
Priifdruck P1* (Pa) (400) \(800) ‘/ (1 200) (1 600) (2 000) (2 500) (3 000)
5 | Schlagregendichtheit 3,_\
Ungeschiitzt (A) 1a | 2a | 3af 4a ) 5A | 6A | 7TA | 8A | 9A |[E750| E1050
Prifdruck (Pa) (0) (50) | (100)\| (150) |/ (200) | (250) | (300) | (450) | (600) | (750) | (1050)
Geschiitzt ® | 18| 28| 38| %8B
Priifdruck (Pa) © | (50) | (100) | (150)
6 | Luftdurchldssigkeit
Maximaler Priifdruck (Pa) 1 2 3 4
(150) (300) (600) (600)
Auslegung Oktober 2009 Malfstab Register Seite
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Beispiel 2:

Bei einem geplanten Objekt handelt es sich um ein 2-geschossiges
Einfamilienhaus auf der Insel Sylt.

Die Fenster werden im EG in einer Hohe von 2,20 m (Oberkante
Blendrahmen) und im OG in einer Hohe von 5,00 (Oberkante Blendrahmen)
eingebaut.

1. Bestimmung der Einbauhéhe der Fenster
im EG
hier: ca. 2,20 m

2. Bestimmung der Einbauhdhe der Fenster
im OG
hier: ca. 5,00 m

3. Bestimmung der Windlastzone
(aus Punkt 4 Windlastzonenkarte)
hier: Windlastzone 4 mit 30,0 m/s

4. Bestimmung der Geldndekategorie
(aus: Punkt 2.5 Gelandekategorien)
hier: Inseln der Nordsee

5. Bestimmung der Klassifizierung
(an Hand der Einbauhdhe der Fenster, de Windlastzone und der
Gelandekategorie aus: Punkt 3 Tabelle 2 “Einsatzempfehlungen fir Fenster
und AuRentiliren”)
hier: B3 -7A-3

6. Bestimmung der Windlast
hier: Windlast: 1,4 kN/m?

. Bestimmung der maximalen FliigelgroRe
hier: Diagramm 3 ist fir eine Windlast bis 1,6 kN/m? ausgelegt

~

250 250
240 240
230 230
220 220
210 210
200 200
190 190

3
cm)
g 3

6211 - 6306 - 6211

Fliigelhéhe (cm)
g
Fliigelhhe (
g

w{ Diagramm 1 w{ Diagramm 2 V026 Vo026
130 120 1,5 mm 1,5 mm
Iy= 3,7 cm* Iy= 3,7 cm*
120 120
1o o
100 100
920 90
80 80
7 70
60 60
50 50
5 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 50 60 70 80 50 100 110 120 130 140 150
Fliigelbreite (cm) Fliigelbreite (cm)
Windlast bis 0,8 kN/m? bei L/200 Windlast bis 1,2 kN/m? bei L/200
250 250
240 240
230 230
220 220
210 210
200 200
190 190
— 180 — 180
£ 3
S 170 L 170
s s
S 100 5 160
E} 150 E 150
& w{ Diagramm 3 Zw{ Diagramm 4
130 130
120 120
110 110
100 100
920 90
80 80
50 50
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Auslegung Oktober 2009 Mafstab Register Seite
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6.2 Bemessungsdiagramme

Beschlage

Die Beschlage mussen fur die zutreffenden Fligelgewichte geeignet sein
(Herstellerangaben beachten!)

Max. Verriegelungs-Abstande*

Verriegelungspunkte (Bandteile, SchlieBnocken usw.) durfen nicht weiter als
80 cm auseinanderliegen.

Verstarkung

SchlieBseiten (vertikale) sind grundsétzlich zu verstarken.
Nicht weiBe Profile sind grundsétzlich zu verstéarken.

*Anmerkung:

Die Anzahl der Verriegelungspunkte auf der Bandseite sollte mit den Verriege-

lungspunkten auf der SchlieBseite Ubereinstimmen. Ist dies nicht der Fall,
so ist die Flugelaussteifung auch in der Ho6he ab 60 cm erforderlich.

Auslegung April 2009
Technische Anderungen vorbehalten!
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Einzel-Fligel mit Verstarkung V026

250

240 \ta "8 \‘a
230 \ \\ \
220 \ E’l

210 - —U‘—\-' i \
\

200 -

G
4
//(
e
—7\

\
190
\

@
o
o
P
&~

£ 180 - -

% 170 \l 5\
E 160 \, B\ \9
[TH

140 o

‘8-\ o
130 }—o——o0——o0—o \
120

#

\

110 | \/
/

100
%
90

80

70 /
/
60 /

/
50 /

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Flugelbreite max. 150 cm

weill (Glasdicke =8 mm)

farbig (Glasdicke = 8 mm)

—o——— Wweil} ohne Verstarkung (Glasdicke = 8 mm)

12 Beschrankung Glasdicke 12 mm
—16 Beschrankung Glasdicke 16 mm
—20 Beschrankung Glasdicke 20 mm
25 Beschrankung Glasdicke 25 mm

= max. Glasdicke

Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:

6211

V026
1,5 mm
Ik=3,7 cm* I,= 1,5 cm*

Hinweis zu Fliigelgewichten und
Glasdicken:

Ab einer Gesamtglasdicke von 12 mm sind die
maximalen FligelgréfRen durch die hohen auf-
tretenden Glasgewichte eingeschrankt.

Die Einschrankungen betreffen weifle und far-
bige Grofien gleichermalen.

Bei ZwischengrofRen (z.B. 23mm) gilt die
nachstgroRere Begrenzung (25 mm).

Bei Einsatz der Flugelfalz - Eckverstarkung
9G71 ist die GrofRenangabe fir weife und
farbige Profile mit einer Glasdicke von 8 mm
mafgebend

Die Einschrankungen sind bei
Stulpausfiihrungen zu beriicksichtigen!

Ermittlung der Glasdicke: es werden die einzel-
nen Glasdicken ohne Beriicksichtigung der
Zwischenraume addiert: z.B. ein Glas mit der
Aufteilung 4-12-4-12-4 erreicht eine
Gesamglasdicke von 4+4+4 = 12 mm.

Beispiel 1: -<+>—

FligelauRenmaly: 125 cm breit, 140 cm hoch
Glas: 36mm - Glasaufbau: 4-12-4-12-4
Gesamtdicke Glas = 12 mm

Im Diagramm abgelesen: Grofie ist zulassig

Beispiel 2: —é)—

FligelauRenmaly: 125 cm breit, 140 cm hoch
Glas: 36mm - Glasaufbau: 12-10-8
Gesamtdicke Glas = 20 mm

Im Diagramm abgelesen: Ist nicht zulassig

-> Anderen Fllgel benutzen oder Flugelfalz -
Eckverstarkung 9G71 einsetzen.

Die angegebenen FlugelgrofRen wurden unter Beriicksichtigung der Beschlage und des zuldssigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten. Z.B. mul} bei 150 cm Fllgelbreite

die Fligelhéhe mindestens 120 cm betragen !

Auslegung November 2009
Technische Anderungen vorbehalten!

MaRstab Register Seite
nicht maRstabgerecht 6.2 2




KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik
Flligelgrolen-Diagramme

Einzel-Fligel mit Verstarkung V046
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+
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\
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v

/
60 / J/
50

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Fliigelbreite max. 140 cm

weill (Glasdicke =8 mm)

— — — — farbig (Glasdicke = 8 mm)

—0——— weil} ohne Verstarkung (Glasdicke = 8 mm)

—12 Beschréankung Glasdicke 12 mm

16

= max. Glasdicke

Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:

Beschrankung Glasdicke 16 mm

6211

V046
1,25 mm
Ik=2,7 cm* I,= 1,3 cm*

Hinweis zu Fliigelgewichten und
Glasdicken:

Ab einer Gesamtglasdicke von 12 mm sind die
maximalen FligelgréfRen durch die hohen auf-
tretenden Glasgewichte eingeschrankt.

Die Einschrankungen betreffen weifle und far-
bige Grofien gleichermalen.

Bei Einsatz der Flugelfalz - Eckverstarkung
9G71 ist die GréRRenangabe fir weille und
farbige Profile mit einer Glasdicke von 8 mm
mafgebend

Die Einschrankungen sind bei
Stulpausfiihrungen zu beriicksichtigen!

Ermittlung der Glasdicke: es werden die einzel-
nen Glasdicken ohne Berticksichtigung der
Zwischenrdume addiert: z.B. ein Glas mit der
Aufteilung 4-12-4-12-4 erreicht eine
Gesamglasdicke von 4+4+4 = 12 mm.

Beispiel 1: -3?-

FlugelauBenmald: 125 cm breit, 140 cm hoch
Glas: 36mm - Glasaufbau: 4-12-4-12-4
Gesamtdicke Glas = 12 mm

Im Diagramm abgelesen: Ist zulassig

Beispiel 2: —ég—

FlugelauBenmald: 125 cm breit, 140 cm hoch
Glas: 40mm - Glasaufbau: 12-10-8
Gesamtdicke Glas = 20 mm

Im Diagramm abgelesen: Ist nicht moglich

-> Anderen Flugel benutzen

Die angegebenen FlugelgrofRen wurden unter Beriicksichtigung der Beschlage und des zuldssigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 140 cm Flugelbreite

die Fligelhohe mindestens 112 cm betragen !

Auslegung November 2009
Technische Anderungen vorbehalten!

MaRstab Register Seite
nicht maRstabgerecht 6.2 3




KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik
Flligelgrolen-Diagramme

Einzel-Fligel mit Verstarkung V100
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V100
1,5 mm
Ik=5,6 cm*

Fligelhohe max. 250 cm
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k= 5,6 cm*
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50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Fligelbreite max. 150 cm

weild

farbig

—O—— weil} ohne Verstarkung

Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:
Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes

aufgestellt. Die Fligelbreite darf die Fligelhéhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. muf3 bei 150 cm Flugelbreite
die Fligelhéhe mindestens 120 cm betragen !

Auslegung April 2009

Technische Anderungen vorbehalten!

Mafstab

nicht maRstabgerecht

Register

6.2

Seite
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik

Flligelgrolen-Diagramme

Bemessungsdiagramm Stulpfliigel
Fligel: 6211 und Stulpprofil 6306 und 6307
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Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:
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Fligelbreite (cm)
Windlast bis 2,0 kN/m? bei L/200

6211 - 6306 - 6211

V046 V046
1,25 mm 1,25 mm
k= 2,7 cm* k= 2,7 cm*

6211 - 6307 - 6211

V046 V046
1,25 mm 1,25 mm
k= 2,7 cm* Ik=2,7 cm*

Bei einer Gesamtglasdicke von
mehr als 8 mm sind die Vorgaben
der Einzel - Fligeldiagramme
zusatzlich zu bertcksichtigen!

|+ weid fiir 8 mm Gesamtglasdicke I

|— farbig fur 8 mm Gesamtglasdickel

Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite

die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung April 2009

Technische Anderungen vorbehalten!

MaRstab Register Seite
nicht maRstabgerecht 6.2 5




KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik

Flligelgrolen-Diagramme

Bemessungsdiagramm Stulpfliigel
Fligel: 6211 und Stulpprofil 6306 und 6307
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Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:

Fligelhdhe (cm)

Fligelhdhe (cm)
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Fligelbreite (cm)

Windlast bis 2,0 kN/m? bei L/200

6211 - 6306 - 6211

V026 V026
1,5 mm 1,5 mm
k= 3,7 cm* k= 3,7 cm*

6211 - 6307 - 6211

V026 V026
1,5 mm 1,5 mm
k= 3,7 cm* Ik=3,7 cm*

Bei einer Gesamtglasdicke von
mehr als 8 mm sind die Vorgaben
der Einzel - Fligeldiagramme
zusatzlich zu bertcksichtigen!

|+ weid fiir 8 mm Gesamtglasdicke I

|— farbig fur 8 mm Gesamtglasdickel

Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite
die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung September 2009

Technische Anderungen vorbehalten!

MaRstab Register Seite
nicht maRstabgerecht 6.2 6




KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik

Flligelgrolen-Diagramme

Bemessungsdiagramm Stulpfliigel
Fligel: 6211 und Stulpprofil 6306 bzw. 6307
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Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:
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Fligelbreite (cm)
Windlast bis 2,0 kN/m? bei L/200

6211 - 6306 - 6211

V046 V113 V046
1,25mm 1,5 mm 1,25 mm
Ik=2,7 cm* Iy= 3,2 cm* Ix= 2,7 cm*

6211 - 6306 - 6211

V046 V115 V046
1,25mm 1,5 mm 1,25 mm
Ik=2,7 cm* Iy= 3,4 cm* |y= 2,7 cm*

Bei einer Gesamtglasdicke von
mehr als 8 mm sind die Vorgaben
der Einzel - Fligeldiagramme
zusatzlich zu berucksichtigen!

I* weil flir 8 mm Gesamtglasdicke I

I— farbig fur 8 mm Gesamtglasdickel

Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite

die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung April 2009
Technische Anderungen vorbehalten!

MaRstab Register Seite
nicht maRstabgerecht 6.2 7




KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik

Flligelgrolen-Diagramme

Bemessungsdiagramm Stulpfliigel

Fligel: 6211 und Stulpprofil 6306 bzw. 6307
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Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:
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6211 - 6306 - 6211

V026 V113 V026
1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Ik=3,7 cm* Ix=3,2cm* Iy= 3,7 cm*

6211 - 6307 - 6211

V026 V115 82 07 08
1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Ik=3,7 cm* Iy=3,4cm* Ix=3,7 cm*

Bei einer Gesamtglasdicke von
mehr als 8 mm sind die Vorgaben
der Einzel - Fligeldiagramme
zusatzlich zu bertcksichtigen!

|+ weid fiir 8 mm Gesamtglasdicke I

|— farbig fur 8 mm Gesamtglasdickel

Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite
die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung September 2009

Technische Anderungen vorbehalten!

nicht maRstabgerecht

Mafstab

Register Seite
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KOMMERLING 88plus

Fensterstatik
Flligelgrolen-Diagramme

KOMMERLING®

Bemessungsdiagramm Stulpfliigel
Fligel: 6214 bzw. 6218 und Stulpprofil 6306 bzw. 6307
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0 1?0
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50 60 70 80 90 100 10 10 130 #0 50 50 60 70 80 90 100 10 20 B0 #0 B0
Fligelbreite (cm) Fligelbreite (cm) 6214 - 6307 - 6214
Windlast bis 0,8 kN/m? bei L/200 Windlast bis 1,2 kN/m?2 bei L/200
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240 \ 240 1\ k=56 cm* |,=3,4cm* Iy=5,6 cm*
230 N 230 N
\‘\ \\
220 \\ 220 \\
~
210 20 GDGDD QD
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S L 7
[ (0]
5 %0 S w0
£ <
o 50 S w0
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L wo T wo 6218 - 6307 - 6218
130 130
20 20 V100 V115 V100
0 1o 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
k=5,6 cm* Ix=3,4cm* Iy=5,6 cm*
100 100
90 90
80 80 Bei einer Gesamtglasdicke von
70 70 mehr als 8 mm sind die Vorgaben
6 60 der Einzel - Fligeldiagramme
o o zusatzlich zu bertcksichtigen!
50 60 70 80 90 100 10 10 10 #0 50O 50 60 70 80 90 100 10 120 B0 #0 50 I* weilt fur 8 mm Gesamiglasdicke I
Fligelbreite (cm) Fligelbreite (cm) P S T
Windlast bis 1,6 kN/m? bei L/200 Windlast bis 2,0 kN/m? bei L/200 [ forbig fr 8 mm Gesamiglasdicke

Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:

Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite
die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung April 2009 Mafstab Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten! nicht maRstabgerecht 6.2 9




KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik
Flligelgrolen-Diagramme

Bemessungsdiagramm Elemente mit Pfosten

Fligel: 6211 und Pfosten 6221.1
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Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:
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Bei einer Gesamtglasdicke von
mehr als 8 mm sind die Vorgaben
der Einzel - Fligeldiagramme
zusatzlich zu berucksichtigen!
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Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite

die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung September 2009

Technische Anderungen vorbehalten!

MaRstab Seite

10
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik
Flligelgrolen-Diagramme

Bemessungsdiagramm Elemente mit Pfosten

Fligel: 6211 und Pfosten 6221.1
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Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:
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Bei einer Gesamtglasdicke von
mehr als 8 mm sind die Vorgaben
der Einzel - Fligeldiagramme
zusatzlich zu berucksichtigen!
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Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite

die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung September 2009

Technische Anderungen vorbehalten!

MaRstab Seite
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik
Flligelgrolen-Diagramme

Bemessungsdiagramm Elemente mit Pfosten

Fligel: 6211 und Pfosten 6221.1
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Bei einer Gesamtglasdicke von
mehr als 8 mm sind die Vorgaben

100

% P der Einzel - Flugeldiagramme

8 zusatzlich zu bertcksichtigen!
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Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite

die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung September 2009

Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik
Flligelgrolen-Diagramme

Bemessungsdiagramm Elemente mit Pfosten

Fligel: 6211 und Pfosten 6221.1
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Bei einer Gesamtglasdicke von
mehr als 8 mm sind die Vorgaben
der Einzel - Fligeldiagramme
zusatzlich zu berucksichtigen!
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Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite

die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung September 2009

Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik
Flligelgrolen-Diagramme

Bemessungsdiagramm Elemente mit Pfosten

Fligel: 6214 bzw 6218 und Pfosten 6221.1
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Bei einer Gesamtglasdicke von
mehr als 8 mm sind die Vorgaben
der Einzel - Fligeldiagramme
zusatzlich zu berucksichtigen!

I* weil flir 8 mm Gesamtglasdicke I

I— farbig fur 8 mm Gesamtglasdickel

Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite

die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung September 2009

Technische Anderungen vorbehalten!

MaRstab Register Seite
nicht maRstabgerecht 6-2 1 4




KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik

Flligelgrolen-Diagramme

Bemessungsdiagramm Elemente mit Pfosten

Fligel: 6214 bzw 6218 und Pfosten 6221.1
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Bei einer Gesamtglasdicke von

90

mehr als 8 mm sind die Vorgaben

der Einzel - Fligeldiagramme
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zusatzlich zu berucksichtigen!
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Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite

die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung September 2009

Technische Anderungen vorbehalten!

nicht maRstabgerecht 6-2 1 5

MaRstab Register Seite




KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik

Flligelgrolen-Diagramme

Bemessungsdiagramm Elemente mit Pfosten

Fligel: 6211 und Pfosten 6221.1
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Bei einer Gesamtglasdicke von

90

mehr als 8 mm sind die Vorgaben

der Einzel - Fligeldiagramme

80
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zusatzlich zu berucksichtigen!
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Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite

die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung September 2009

Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik

Flligelgrolen-Diagramme

Bemessungsdiagramm Elemente mit Pfosten

Fligel: 6211 und Pfosten 6221.1
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Bei einer Gesamtglasdicke von

90

mehr als 8 mm sind die Vorgaben

der Einzel - Fligeldiagramme
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zusatzlich zu berucksichtigen!
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Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite

die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung September 2009

Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik

Flligelgrolen-Diagramme

Bemessungsdiagramm Elemente mit Pfosten

Fligel: 6211 und Pfosten 6221.1
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Bei einer Gesamtglasdicke von

90

mehr als 8 mm sind die Vorgaben

der Einzel - Fligeldiagramme
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zusatzlich zu berucksichtigen!
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Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite

die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung September 2009

Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik

Flligelgrolen-Diagramme

Bemessungsdiagramm Elemente mit Pfosten

Fligel: 6211 und Pfosten 6221.1
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Bei einer Gesamtglasdicke von

90

mehr als 8 mm sind die Vorgaben

der Einzel - Fligeldiagramme
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zusatzlich zu berucksichtigen!
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Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite

die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung September 2009

Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING 88plus

Fensterstatik

Flligelgrolen-Diagramme

Bemessungsdiagramm Elemente mit Pfosten

Fligel: 6214 und Pfosten 6221.1
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Bei einer Gesamtglasdicke von

90

mehr als 8 mm sind die Vorgaben

der Einzel - Fligeldiagramme
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zusatzlich zu berucksichtigen!
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Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite

die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung September 2009

Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Fensterstatik

Flligelgrolen-Diagramme

Bemessungsdiagramm Elemente mit Pfosten

Fligel: 6214 und Pfosten 6221.1
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Die angegebenen FliigelgrofRen wurden unter Bericksichtigung der Beschlage und des zulassigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als 25% Uberschreiten.Z.B. mul} bei 135 cm Fllgelbreite

die Fligelhéhe mindestens 108 cm betragen !

Auslegung September 2009
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Hinweise
Beschlage

7.1 Beschlage

Bei der Auswahl und der Verarbeitung der Beschlage sind die Richtlinien
im Register 4.1.1 Seite 15 zu beachten!

Dreh-Kipp
Fenster/Tiiren

Fuhr

Gretsch Unitas
Hautau

Maco

Roto

Schuring
Siegenia-AUBI
Winkhaus

Stulp Fenster

mit aufliegendem

Gretsch Unitas
Maco

; ; Roto
Falzhebelgetriebe mit ) .
Siegenia-AUBI
Stangenausschluss Winkhaus
Stulp Fenster Fuhr

mit verdeckt liegen-
dem Falzhebelgetriebe

Gretsch Unitas
Maco

. Roto
mit Stangenausschluss Schiiring
Achtung! Siegenia-AUBI
Nur mit Stulpprofil 6307 mdglich Winkhaus
Stulp Fenster Fuhr

Achtung!

mit verdeckt liegen-
dem Falzhebelgetriebe
und Eckumlenkungen

Nur mit Stulpprofil 6307 moglich

Gretsch Unitas
Roto

Schuring
Siegenia-AUBI
Winkhaus

Stulp Fenster

mit Kantenriegel

Gretsch Unitas
Maco

Roto

Schiring
Siegenia-AUBI
Winkhaus

Stulp Fenster

mit Schnapper

Gretscg Unitas
Maco

Roto

Schiring
Siegenia-AUBI
Winkhaus

Achtung!

Stulp Fenster

mit zweitem Griff
fur Dreh-Fligel

Nur mit Stulpprofil 6307 moglich

Gretsch Unitas
Roto

Schiring
Siegenia-AUBI

Parallel-Schiebe-

Gretsch Unitas

Kipp-Tiir Siegenia-AUBI
L.
Auslegung Oktober 2009 MaBstab Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten! 7.1 1
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KOMMERLING 88plus

Anuba Beschlage

X. Heine & Sohn GmbH
Postfach 28

78145 Véhrenbach

Tel. (07727) 92 00, Fax 920222
E-Mail: vertrieb@anuba.de
www.anuba.de

BKS Gesellschaft m.b.H
HeidestralRe 71

42549 Velbert

Tel. (02051) 201-0

Fax (02051)201555
E-Mail: Info@bks.de
www.bks.de

Carl Fuhr GmbH & Co. KG
Verschlusssysteme

fUr TUren, Fenster und Tore
Postfach 10 02 64

42567 Heiligenhaus

Tel. (02056) 592-0

Fax (02056) 592384

E-Mail: info@fuhr.de www.fuhr.de

GEZE GmbH

Reinhold-Vdsterstrale 21-29

71229 Leonberg

Tel. (07152) 203-0

Fax (07152) 203310
E-Mail:vertrieb.services.de@geze.com
www.geze.de

Gretsch

Unitas GmbH

Postfach 12 47

72154 Ditzingen

Tel. (07156) 3010, Fax 301293
E-Mail: GM@g-u.de
www.g-u.de

Haps & Sohn GmbH & Co. KG
Langenbergerstralle 131 - 133
42551 Velbert

Tel. (02051) 2801-0

Fax (02051) 2801-50
E-Mail:info@haps.de
www.haps.de

W. Hautau GmbH
Baubeschlage-Fabrik

Postfach 11 51

31689 Helpsen

Tel. (05724) 393-0, Fax: 393-125
E-Mail: info@hautau.de
www.hautau.de

Maco Beschlage GmbH
Haidhof 3

94508 Schélinach

Tel. (09903) 93 23 -0
Fax (09903) 93 23 - 199
E-Mail: d-maco@maco.de
www.maco.de

Normbau

Beschlage- und Ausstattungs GmbH
Schwarzwaldstralte 15

77871 Renchen

Tel. (07843) 7040, Fax: 70443
E-Mail: info@Normbau.de
www.normbau.de

Roto Frank AG

Postfach 10 01 58

70745 Leinfelden-Echterdingen
Tel. (0711) 7598-0

Fax (0711) 75 98 253

E-Mail: info@roto-frank.com
www.roto.de

Roto Frank AG

Baubeschlage

Siemensstralte 10

42551 Velbert

Tel. (02051) 203-0, Fax: 203251
E-Mail: info@roto-frank.com
www.roto.de

Wilhelm Schlechtendahl & Sohne
GmbH & Co. KG

Postfach 10 05 52

42579 Heiligenhaus

Tel. (02056) 170

Fax (02056) 5142

E-Mail: wss@wss.de www.wss.de

Schiring GmbH & Co.
Fenster-Technologie KG
Langbaurghstralie 3

53842 Troisdorf-Spich

Tel. (02241) 994-0, Fax 994-283
E-Mail: Schuering@schuering.de
www.schuering.de

Schiit-Duis GmbH & Co. KG
Fenster und Tlrentechnik
LiebigstralRe 4, Industriegebiet Nord
26607 Aurich

Tel. (04941) 6006-0, Fax: 6006-29
E-Mail: info@schuet-duis.de
www.schuet-duis.de

SELVE GmbH und Co. KG
Werdohler LandstralRe 286
58513 Ludenscheid

Tel. (02351) 925-0, Fax 925-111
E-Mail: info@selve.de
www.selve.de

Siegenia-AUBI KG

Zum Grafenwald

54411 Hermeskell

Tel. (06503) 917-0

Fax (06503)917100

E-Mail: post@siegenia-aubi.com
www.siegenia-aubi.com

Siegenia-AUBI KG

Beschlag und Liftungstechnik
IndustriestraBe 1 - 3

57234 Wilnsdorf

Tel. (0271) 3931-0, Fax: 39 31-333
E-Mail: post@siegenia-aubi.com
www.siegenia-aubi.com

Simonswerk GmbH
Baubeschlagtechnik

Postfach 23 60

33375 Rheda-Wiedenbriick

Tel. (05242) 413-0, Fax: 413210
E-Mail: mail@simonswerk.de
www.simonswerk.de

Heinrich Strenger GmbH
HauptstralRe 103

42579 Heiligenhaus

Tel. (02056) 9801-0

Fax (02056) 9801-12

E-Mail: info@strenger-gmbh.de
www.strenger-gmbh.de

Winkhaus Technik GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-StralRe 31

48291 Telgte

Tel. (025 04) 9 21-0

Fax (025 04) 9 21-3 40

E-Mail: technik@winkhaus.de
www.winkhaus.de

Auslegung Oktober 2009
Technische Anderungen vorbehalten!
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7.2 Endkontrolle / Transport

Zwischen- bzw. Endkontrolle

Um unndtige Nacharbeiten zu vermeiden und um sicherzustellen, dass ein qua-
litdtskonformes Fenster an den Kunden geliefert wird, sind Kontrollen innerhalb
des Fertigungsablaufes notwendig. Fehler werden somit frihzeitig erkannt und
kénnen behoben werden.

Im nachfolgenden haben wir einige Punkte aufgefuhrt, die zu kontrollieren sind.
Wo diese Punkte innerhalb des Fertigungsablaufes tberprift werden, ist abhangig
von der jeweiligen Arbeitsweise des Betriebes (es bietet sich an: Zwischenkontrolle
an den Arbeitsplatzen "Fligel in Rahmen einhangen" und "Verglasen",
Endkontrolle vor "Vorbereiten zum Versand").

(U richtiges Profil?

(U richtige Farbe?

1 AulRenmale korrekt?

(U richtige Aufteilung?

(U richtiger Anschlag (DIN links/rechts)?

(1 richtige Beschlagsausfiihrung?

(1 sind die Be- und Entliiftungsoffnungen vorhanden?
[ richtige Position der Be- und Entliiftungsoffnungen?
(1 richtige Griffhdhe?

(1 sind die Ecken sauber verputzt?

(] ist die richtige Dichtung eingebracht?

() Bellftung vorhanden?

(] ist die Dichtung richtig montiert?

(1 sind die Dubellécher gebohrt?

Q richtige Offnungsart?

() ist das richtige Getriebe montiert?

(1 stimmt die Anzahl der Verriegelungspunkte?

1 stimmen die SchlieRblechpositionen mit denen der Rollzapfen tiberein?
) ist der Auflaufbock vorhanden?

([ ist das KammermaR in Ordnung?

(] hat der Kdmpfer/Pfosten die richtige Position?
(1 sind die Falzwinkel erforderlich bzw. vorhanden?
) Wetterschenkel montiert?

(] Balkontrgriff vorhanden?

(1 Scheren- und Ecklagerkappen vorhanden?

(1 richtige Wandanschlussprofile?

(U richtige Verbreiterung?

(1 richtige Kopplung?

(1 Aufsatzelement montiert/Funktionskontrolle

(1 richtiges Abrollprofil?

(U richtige Laufschienen?

(1 sind die Einlauftrichter montiert?

(] richtige Glasstarke?

(] hat das Glas optische Mangel?

(U richtige Verklotzung?

[ richtige Glasleiste?

() Glasleistengehrungen in Ordnung?

(U richtige Glasart (Ornament, Farbe)/Fillung?

(1 Ornament zur richtigen Seite?

(1 richtiger Ornament-/Strukturverlauf?

[ richtige Sprosse (Breite/Farbe)?

(] richtige Sprossenteilung?

Q1 Funktionskontrolle (Offnen, SchlieRen, Kippen)
() Kommission vollstandig?

(1 sind die Fenster transportgerecht gelagert und verpackt?
(1 ist das Zubehor komplett?

Auslegung Oktober 2009
Technische Anderungen vorbehalten!

MaBstab Register Seite
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Transport und Lagerung

Fertige Fensterelemente mussen stehend, rutsch- und kippsicher auf geeigneten
Unterlagen (z.B. Transportgestellen, Paletten) transportiert und gelagert werden.
Sie sind vor Verschmutzung und Beschadigung zu schutzen.

Bei langerer Zwischenlagerung der Fenster im Freien sind diese abzudecken.

Durch die Abdeckung bzw. Verpackung darf die Qualitat des Fensterelementes
nicht negativ beeinflusst werden (z.B. wird durch die Verwendung einer weil3en
oder hell pigmentierten und perforierten Folie ein Warmestau vermieden).

Auslegung Oktober 2009
Technische Anderungen vorbehalten!

MaBstab Register Seite
7.2 2
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KOMMERLING®

7.3 Reinigung / Wartung

Reinigen der Profiloberflache

Zur dauerhaften Erhaltung der anspruchsvollen Oberflachen ist eine sorgfaltige
Reinigung und Pflege erforderlich.

In vielen Gegenden flhrt die Uberdurchschnittliche Luftverschmutzung zu hart-
nackig haftenden Ablagerungen, die nur sehr schwer zu entfernen sind.

Um starkeren Schmutzablagerungen vorzubeugen bzw. stark verschmutzte
Profiloberflachen zu saubern, empfehlen wir die regelmaRige Reinigung und
Pflege mit

Koraclean extra 9956

fur weilde, beige und hellgraue
Kunststoff-Profile aus PVC hart

Koraclean color 9957

fur strukturierte und farbige
Kunststoff-Profile aus PVC hart

Die Anwendung von Scheuermitteln sowie eine trockene Reinigung mit dem
Staubtuch oder ahnlichem ist unbedingt zu vermeiden.

Losungsmittelhaltige Reinigungs- und Poliermittel dirfen nicht verwendet
werden, speziell auch Nagellackentferner, Nitroverdiinnung oder sogenannte

'Plastikreiniger”.

Reinigungs- und Pflegeset C028
fiir strukturierte und farbige Kunststoff-Profile aus PVC hart

Inhalt

Koraclean color a 500 ml 2 Flaschen
Beschlagedl 30 ml 1 Flasche
Vaseline 25¢g 1 Tube
Reinigungstuch 40x36 cm 1 Stlick
Reinigungs- und Pflegeanleitung 12-seitig 1 Stick

Reinigungs- und Pflegeset C027
fiir weiBe, beige und hellgraue Kunststoff-Profile aus PVC hart

Inhalt
Koraclean extra a 500 ml 2 Flaschen
Beschlagedl 30 ml 1 Flasche
Vaseline 25¢ 1 Tube
Reinigungstuch 40x36 cm 1 Stick
Reinigungs- und Pflegeanleitung 12-seitig 1 Stlick

Auslegung Oktober 2009 MaBstab Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten! 7.3 1
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Reinigung von Aluminium im Bauwesen

Aluminium findet im Fenster- und Fassadenbau aufgrund seines niedrigen
Gewichts, seiner Bestandigkeit und vor allem wegen seiner dekorativen
Oberflache vielfaltige Anwendung.

Um das dekorative Aussehen des TROCAL AluFusion Fensters zu erhalten, ist
eine Reinigung in Intervallen erforderlich.

Nach Montage der Bauteile und vor der Bauabnahme muss eine
Grundreinigung erfolgen. Hierzu sind saubere Tlicher oder Schwadmme zu ver-
wenden.

Eloxierte Oberflachen werden mit warmem Wasser, dem ein chlorfreies
Reinigungsmittel (z. B. Spulmittel) zugegeben wird, gereinigt. Es sollte nur mit
einem Tuch oder Schwamm und Wasser gearbeitet werden.

Bei stark verschmutzten Oberflachen empfehlen wir den Einsatz von speziellen
Eloxalreinigern, deren Reinigungswirkung durch Abrasivstoffe erreicht wird.
Um eine gleichmaRige, schlierenfreie Oberflache zu erhalten, das Aluminium

Achtung:

Keine Sauren oder alkalische Reiniger verwenden!
Keine Scheuermittel, Topfreiniger 0.a. verwenden!
Sauren, Laugen, Mortel, Kaltwasser, 0.8. zerstoren die Eloxalflache.

anschlieffend mit einem trockenen und weichen Tuch nachpolieren.
Pulverbeschichtete Bauteile werden bei leichten Verschmutzungen in der
gleichen Art wie bei eloxierten Bauteilen beschrieben, gereinigt. Nach der
Reinigung sollte mit klarem Wasser gut nachgespult werden.

Fir stark verschmutzte Bauteile sind spezielle Reinigungsmittel, z. B.
Lackreiniger und Politur aus der Autoindustrie zu verwenden. Anschlief3end mit

Achtung:

Keine Nitroverdiinnung o. &. verwenden.

einem Leder oder trockenem Tuch abtrocknen.

Dariber hinaus gibt zum einen das Merkblatt der Aluminium Zentrale
“Reinigen von Aluminium im Bauwesen”, Aluminium-Merkblatt A5 weitere
Auskinfte. Dies ist zu bestellen unter Telefon-Nr. 0211/4796-0

Zum anderen kann vom Bundesverband Metall , Techn. Entwicklungs- und
Beratungsstelle (Berlin) die “Richtlinie fiir die Ausfiihrung und
Ausschreibung der Reinigung von Aluminium-Bauteilen” (BVM-
Schriftenreihe Heft Nr. 01) angefordert werden. Zu bestellen beim Coleman
Verlag unter Telefon-Nr. 0451/79933-0

Wartung der Beschlage
Bei der Wartung der Beschlage sind die Richtlinien im Register 4.1.1 Seite 15
zu beachten!

Auslegung Oktober 2009
Technische Anderungen vorbehalten!
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8.1 Allgemeine Montagehinweise

1.0 Beanspruchung der Anschlussfugen

1.1 Schlagregen
1.2 Windlasten
1.3 Bedienung

1.4 Schall

1.5 Elementausdehnung

1.6 UnplanmaRiges Schlielen (Zuschlagen durch Wind)

2.0 Fugenarten und Ausbildung
2.1 Arbeitsfugen

Die Fugen mussen keine Bewegungen aufnehmen. Die Fugenmasse hat nur
Abdichtungsfunktion.

2.2 Bewegungsfugen

Diese Fugen sind allen Einflissen aus Punkt 1.0 ausgesetzt. Sie missen deshalb
héheren Beanspruchungen standhalten und bedingen eine sorgfaltige Ausflihrung
sowie besonders beanspruchbare Materialien. Nur so konnen Bauschaden ver-
hindert werden. Fr die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Bauwerk sind
Fugendichtmassen sehr gut geeignet, da sie Bauwerkstoleranzen ausgleichen
koénnen, einfach zu verarbeiten sind und allen Beanspruchungen durch Wind,
Schlagregen und Bewegungen dauerhaft standhalten. Fugenbander und Ein-
bauzargen sind ebenso geeignet, aber nicht so universell einsetzbar.

2.2.1 Fehlerquellen bei der Fugenplanung

1. Zu geringe Fugenbreite/Fugentiefe

2. Falsche Annahme der Bewegungsrichtungen

3. Ungenugende Ausfuhrung der Haftflachen (3-Seitenhaftung vermeiden,
Fugenflanken missen fest und trocken sein).

2.2.2 Fehlerquellen bei der Ausfiihrung

. 3-Seitenhaftung

. Haftstellen nass

. Keine festen Haftflachen

. Keine oder ungentgende Tiefenbegrenzung

. Geschlossenzellige Rundschnur

. Falsches Fugenmaterial

. Nichtbeachtung der techn. Richtlinien des Fugenmassen-Herstellers

NO R WN -

2.2.3 Besondere Anforderungen

Besonders bei Schallschutz-Anforderungen muss der Zwischenraum zwischen
aufderer und innerer Fuge bzw. Rahmenaufenseite und Bauwerksanschluss
sorgfaltig mit Mineralfaser (Glasfaser/Steinwolle) ausgefllt werden. Diese dampft
den Schalldurchgang erheblich. Die hinterfitterte Mineralfaser darf nicht zu fest
gestopft werden, um feste Kopplungen zwischen PVC-Blendrahmen und Bau-
werk zu vermeiden. Ausfillen der Fugen (Vermortelung) ist falsch, denn dadurch
wird eine direkte, feste Verbindung von Fenster zum Baukérper hergestellt. Die
Vermortelung 16st sich durch die Bewegungen des Fensters und fallt heraus.
Durch unkontrolliertes SchlieRen (Wind: Fliigel zuschlagen usw.) werden die
Fugen besonders belastet. Daher kann ein Anschlufd mit Putz auf Dauer nicht
dicht sein. Der Putz bréckelt ab, Wasser kann eindringen und fuhrt zu
Bauschaden. Fugenmassen federn zuriick und bleiben dicht.

Putzanschlussprofile aus PVC-liberzogenen Winkelleisten bieten den Vorteil,
dass die Fugenmasse an ihren Haftflanken immer mit PVC in Berlihrung
kommt. Dies 1aRt eine Verfugung zu, auch wenn der anschlieRende Putz noch
feucht ist. Eine einwandfreie feste Fugenflanke ist vorhanden und viele Fehler-
quellen werden vermieden.

Durchbiegungen von Stirzen sind in der Fugenbemessung zu bertcksichtigen
(Baustatiker fragen!).

Auslegung April 2009
Technische Anderungen vorbehalten!

Register Seite

8.1 1




KOMMERLING®

Einbaurichtlinien

KOMMERLING 88plus

Befestigungspunkte im Mauerwerk
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Auslegung April 2009 Register Seite
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1.0 Schutzfolierung

Bei Profilen, die werkseitig mit Schutzfolie versehen sind, empfehlen wir, diese
direkt im Anschluss an die Montage, aber spatestens 3 Monate nach Einbau
der Fenster, zu entfernen.

2.0 Lagerung und Transport

Unterlagen, Zulagen usw. sollen rutsch- und kippsicher sein (Holzplatten, Paletten,
Gestelle). Alle Fenster- und Tur-Elemente stehend transportieren. Druckstellen
und Durchbiegungen vermeiden.

Verpackungen diirfen keine schadlichen Auswirkungen haben.
Warme- und Wasserstau durch Verpackung unbedingt vermeiden.

3.0 Einbau

3.1 Bauseitige Grundlagen:

3.1.1 MaBtoleranzen im Hochbau DIN 18 202
Bauwerksoffnungen nach folgender Tabelle Gberprufen:

Oberflache der Bauteile zulassige Abweichungen bei Nennmalbereich
bis 2,5 m Uber 2,5 m Uber 5 m
bis 5 m
nicht fertig (z.B noch 10 mm *15 mm *20 mm

nicht geputztes Mauerwerk)

fertig (z.B. geputztes =5 mm *10 mm 15 mm
Mauerwerk, Mauerwerk aus
Vormauersteinen, Sichtbeton)

3.1.2 Hohenbezugspunkte

Der Auftraggeber hat flr entsprechende Hohenangaben (Meterriss) zu sorgen.
Die Hohenbezugspunkte missen in jedem Geschoss mind. einmal vorhanden
sein. Abstande der Bezugspunkte max. 10 m. Die Héhenpunkte sollten vor
Montagebeginn Uberprift und bei Unstimmigkeiten dem Auftraggeber sofort
mitgeteilt werden.

3.1.3 Lage im Bauwerk
Alle Elemente sind, wenn nicht anders verlangt, lotrecht, waagerecht und
fluchtgerecht einzusetzen.

Die genaue Lage der Fenster- und Tur-Elemente im Baukdrper ist mit dem
Auftraggeber/Planer schriftlich zu vereinbaren.

4.0 Verbindung zum Baukorper
4.1 Befestigungsmittel

Dubel, Anker, Schlaudern, Einschlaganker, Montageschienen, Einbauzargen
usw.

— Die Befestigungselemente (Schlaudern, Dubel usw.) sind so zu wahlen, dass
die Elementausdehnungen an den Bauwerksanschlissen nicht behindert
werden (Spezialdubel sind zu empfehlen). Beispiele siehe Abb.1-3

4.2 Befestigung

4.2.1 Montagefixierung und Ausrichtung mit Keilen. Eine diagonale Verkeilung
ist zu empfehlen (jedoch nicht unmittelbar an den Ecken). Mindestens 10 mm
Baufuge belassen, um eine spatere einwandfreie Abdichtung zu ermdglichen.

4.2.2 Befestigungspunkte sind folgendermalen zu wahlen:
— Einbaurichtlinien auf Seite 2 beachten.

Achtung!

Bei einbruchhemmenden Tiren und Fenstern sind druckfeste Hinterfiitterungen
zwischen Wand und Blendrahmen an allen Verriegelungspunkten einzusetzen.

Auslegung April 2009
Technische Anderungen vorbehalten!
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5.0 Fugen zwischen Rahmen und Bauwerken
5.1 Breite

An den Laibungsanschlissen sowie am Sturz sind mdglichst gleich breite
Fugen zu belassen. Folgende Tabelle ist zu beachten, wenn
Silikondichtmassen als Fugendichtungsmaterial eingesetzt werden.

Oberflachen Fugenausbildung (Mindestfugenbreite b in mm)
F -
g;ec:f”:nster bei stumpfem Anschlag bei Innenanschlag
b
’e) o
(L] L]
/ /
fur Elementlangen bis fur Elementlangen bis
1.m | 25m | 35m|[45m | 25m | 356m | 45m
weild 10 15 20 25 10 10 15
nicht weild 15 20 25 30 10 15 20

Bei einer Laibung mit Anschlag ist der Mindestabstand von 10 mm zwischen
Fensterebene und Anschlag einzuhalten.

5.2 Abdichtung

Die Anschlussfuge zum Bauwerk ist je nach Anforderung mit warme- bzw.
schallddmmenden Materialien wie Mineral- bzw. Glaswolle oder anderen kom-
primierbaren Dammmaterialien auszufullen.

Beim Einbringen des Dammaterials muss darauf geachtet werden, dass die fir
Abdichtung notwendige Fugenbreite und -tiefe frei bleibt.

Fillschaume nur anwenden, wenn diese nicht nachreagieren und sich mit
PVC-Rahmen und Dichtstoff vertragen.

Die Dammung der Anschlussfuge mit PU-Schaum sollte schriftlich im Angebot
und in der Auftragbestatigung vereinbart werden.

Bitumhaltige Stoffe sind bei direktem Kontakt mit dem Profil nur bedingt ein-
setzbar, da diese Stoffe auf der PVC-Oberflache zu starken Verfarbungen fiih-
ren, die nicht mehr zu entfernen sind.

Bei der Abdichtung der Fuge sollte nach dem Grundsatz "innen dichter als
aulen" vorgegangen werden.

Bei Verwendung von Silikon und anderen Dichtstoffen gilt, sofern nicht anders gefor-
dert, die Faustregel: die Dichtstoffdicke entspricht der halben Fugenbreite.

Beim Abdichten mit vorkomprimierten Dichtbandern und Bauabdichtungsbahnen
sind die Verarbeitungshinweise der Hersteller zu beachten.

6.0 Allgemeines, Hinweise

6.1 Bei besonders breiten Elementen mit dem Auftraggeber die GroRe der
madglichen Sturzdurchbiegung klaren, damit eine entsprechende Bauwerksfuge
ausgebildet werden kann.

6.2 Krafte aus Bauwerksbewegungen durfen nicht auf das eingebaute Element
Ubertragen werden.

6.3 Nach Einbau der Elemente sofort mit dem Auftragnehmer eine Abnahme
(§ 12 VOB) vornehmen.

6.4 Bei bauseitigen Aullenfensterbanken aus Natur- oder Kunststein sollte eine
Futterleiste oder ein entsprechendes Profil (zwischen unterem Rahmen und
Fensterbristung) eingesetzt werden. Damit werden Warmebriicken zwischen
Aufden- und Innenfensterbank vermieden.

Auslegung April 2009
Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Bauanschlisse

8.2 Bauanschlusse

Material x\é?tr T:I‘Ievi}'(fﬁ‘l?:%-
e / /" Leichthochlochziegel W 0,330
//;//// //: Leichthochlochziegel 0,210
Stahlbeton 2,100
Porenbeton 0,190
Leichtbetonsteine 0,180
Kalksandstein 0,700
Naturstein 2,300
Granit, Marmor 3,500
" AuBenputz/innenputz 0,870/0,350
00 g i Waéarmedammputz 0,080
EEEEEEEEEE Gipskartonplatte 0,210
// ////% Gipsfaserplatte 0,360
///// Zementestrich 1,400
W Nadelholz 0,130
) romer
W Stahlprofile 50
/////% Alu-Profile 160
Hinterftllmaterial/impragnierte Dichtungsbander 0.060
aus Schaumkunststoff (vorkompr. Dichtband) ’
ggggggggggi spritzbare Abdichtung 0,350
Mm Warmedammung, WLG 040 0,040
% Warmedammung, WLG 035 0,035
lejtliljljl:l:ﬁ: Warmedammung, WLG 025 0,025
g :
Klinkermauerwerk 0,960
Faserzementplatte 1,000
Kunststoffprofile 0,170
Fugenddmmmaterial 0,035

Auslegung April 2009
Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING 88plus

KOMMERLING®

Bauanschlisse
Abdichtungsvarianten der Anschlussfuge

Seitliche Bauanschliisse

mit Putzanschlussprofil mit Kellenschnitt
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KOMMERLING®

Bauanschlisse

Befestigungsmoglichkeiten
(unterer waagerechter Anschluss)

Rahmenverschraubung Befestigungsméglichkeit
mit Diibel System Adjufix

C

diibellose Rahmenverschraubung
Rahmenverschraubung mit Lasche

)
\
\
)
=~

SESTSOEY

L) AT

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
\
N

Auslegung April 2009 MaRstab Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten! nicht maRstabgerecht 8.2 4
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Bauanschlisse

KOMMERLING®

Einbausituation
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Bauanschlisse
Monolithische AuBenwand
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KOMMERLING 88plus

Bauanschlisse

KOMMERLING®

Monolithische AuBenwand
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Bauanschlisse
AuBenwand mit Warmedammverbundsystem
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KOMMERLING 88plus

Bauanschlisse
AuBenwand mit Warmedammverbundsystem
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KOMMERLING®

Bauanschlisse
Zweischalige AuBenwand mit Kernddmmung
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KOMMERLING®

Bauanschlisse
Zweischalige AuBenwand mit Kernddmmung
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KOMMERLING®

Bauanschlisse
AuBenwand mit Anschlagmauerwerk
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KOMMERLING 88plus

Bauanschlisse

KOMMERLING®

AuBenwand mit Anschlagmauerwerk
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Bauanschlisse
Plattenbau
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KOMMERLING 88plus

Bauanschlisse

KOMMERLING®

Plattenbau
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Bauanschlisse
RolaPlus VariNova
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KOMMERLING 88plus

Bauanschlisse
RolaPlus VariNova

Auslegung April 2009
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KOMMERLING 88plus

KOMMERLING®

Bauanschlisse
RolaPlus Vorbaukasten

< A
;

[T

ST ‘
\
N
|§ Vlile:

PANVA

Auslegung April 2009 MaRstab Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten! nicht maRstabgerecht 8 .2 1 8




KOMMERLING®

Bauanschlisse

KOMMERLING 88plus

RolaPlus Vorbaukasten
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KOMMERLING 88plus

Bauanschlisse

KOMMERLING®

FuBpunktanschluss nach Flachdachrichtlinie
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KOMMERLING®

Bauanschlisse

FuBpunktanschluss Terrassentir

mind. 50mm
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Bauanschlisse

Barrierefreier Terrassentlransch
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus

Prifberichte
Systempriifberichte
Systempriifbericht KOMMERLING 88plus
Windlast /
Elementbeschreibung System Datum | Schlagregendichtheit/ | Priifbericht

Luftdurchlassigkeit

Einfligeliges DK-Fenster mit untenliegender

1174 mm x 2574 mm

Passivhaus

Festverglasung 1476 mm x 2250 mm KOMMERLING 88plus| 24.06.09 C5/E1350/4 101 35485/B
SiE e g5 OIS RS flf Uil g Or KOMMERLING 88plus| 24.06.09 C4 /E750 / 4 101 35485/B
Festverglasung 1580 mm x 2453 mm

Zweifligelige Dreh-Drehkipp-Fenstertir KOMMERLING 88plus| 24.06.09 C2/9A/4 101 35485/B
1862 mm x 2274 mm

Zweifligeliges Dreh-Drehkipp-Fenster =

LU BproTil2 S0l 1530 KOMMERLING 88plus| 24.06.09 C4 /EQ900/ 4 101 35485/B
Einfliigelige Drehkipp-Fenstertur »

mit seitlicher Festverglasung 2379 mm x 2580 mm KOMMERLING 88plus| 24.06.09 C4/E750/ 4 101 35485/B
S ED (OTEn P AemS Cilly KOMMERLING 88plus| 24.06.09 C5/E1350/ 4 101 35485/B
1080 mm x 2580 mm

Einfligelige Drehkipp-Fenster KOMMERLING 88plus

1574 mm x 1574 mm Alu-Vorsatzschale 24.06.09 C5/ET750/4 101 35485/8
Zweifligelige Dreh-Drehkipp-Fenstertir KOMMERLING 88plus

mit Stulpprofil 2082 mm x 2374 mm Passivhaus CrA A e ol
Einfliigelige Drehkipp-Fenstertur KOMMERLING 88plus 24.06.09 C4 /E1500/ 4 101 35485/B

Auf den folgenden Seiten werden Auszlige aus den Prifberichten gezeigt.
Die kompletten Priifberichte der einzelnen Elemente kénnen im KOMMERLING Extranet heruntergeladen werden.
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% KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus
Prifberichte

Systempriifberichte

Auflraggeber

~ Bauwel Fenster und Fenstertiren mit den ("f)f'f-nungsar_teh: _

Zusammenfassender Prifbericht

Widerstandsfahigkeit bei Windlast,

Schlagregendichtheit,Luftdurchldssigkeit,
Bedienkrdafte, Mechanische Beanspruchung,
Dauerfunktion, StoRRAfestigkeit

Nr. 101 35485/B

profine GmbH

Kommerling Kunststoffe

Zweibrlicker Str. 200

66954 Pirmasens

Dreh, Drehkipp, Festfeld und zweifliigelig mit aufgehen-

dem Mittelstlick

System-

Kémmerling 88 plus

bezeichnung - Kgmmerling 88 plus AluFusion
Kémmerling 88 plus Aluminium Vorsatzschale
Kémmerling 88 plus Passivhaus

Rahmenmalterial

PVC-U / weil},

Profile gem. EN 12608, Klasse B ( Wandstérke der Sicht-
flachen > 2,5 mm, der nicht sichtbaren Flachen > 2,0 mm)

Systembeschrei-

Auszug siehe Anlage 3

bung
i Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
Probekleper (Kémmerling 88 plus) (Kémmerling 88 plus)
Darstellung
Feneieitke 1476 x 2250 1580 x 2453 1862 x 2274
Priifung Klassifizierung
Widerstands-
fahigkeit bei C5/B5 C4/B5 c2/B3
Windiast
Schlagregen-
hlagrege E 1350 E 750 9A
Luftdurch-
lassigheit 4 4 4
m‘ Bedienkréfte 1 2 1
Mechanische
Beanspru- 4 4 4
chung
"I Daverfunkti-
& 2 2 2
StoRfeslig- J) I 4
kait
Tragfahigkeit
von Sichar- ) Schwellenwert )
heitsvorrich- i
i erfiillt
Falzhindernistest und Laibungstest nach RAL-RG 607/3 : Anforderung erfullt
) Diese Eigenschaft wurde exemplarisch an Probekérper 7 geprift
“) Nicht zutreffend
ift Rosenhaim GmbH Theodor-Giet-Str, 7 -9 Sitz. 83026 Rosenheim
[ D-83026 Rosenheim AG Traunstein, HRB 14763
Geschafistihrer. Tel.: +49 1/261-0
Dipling. (FH) Lirich Sieberath Fax +49 1/261.200
BOSENHEIM Dr. en Peichl wwaw ift-rosenhaim de BLZ 711 50000

ROSENHEIM

Grundlagen

EN 14351-1 : 2006-03, Fensler
und Aufientiren — Produkinorm

Prufnormen:

EN 1026 : 2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-086
EN 12046-1 : 2003-11
EN 145608 : 2004-03
EN 14809 : 2004-03
EN 1191 : 2000-02

Darsteliung

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachwels der obengenannten
Eigenschalten fur Fensler nach
EN 14351-1 : 2006-03.
Giiltigkeit

Die Priifergebnisse kénnen
gemal Ubertragungsmatrix
(Punkt 2) Ubertragen werden.

Witterungs- und Alterungser-
scheinungen wurdsen nicht be-
rilcksichtigt.
Verdffentlichungshinwelse

Es gilt das ift-Merkblatt Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von iftPrifdokumen-
ationen®,

Inhalt

Das Systemprifzeugnis um-
fasst insgesamt 64 Seiten

Anlage 1. Zugrundeliegende
Machweise
Anlage 2: Ubertragungsmatrix
Anlage 3: Auszug aus der
Systembeschreibung
Anlage 4: Wichtige
Systemmerkmale
Hinweis: Die Kurzfassung des
PrUfzeugnisses umfasst die
Seiten 1 bis 5 und darf nur als
Ganzes veroffentlicht werden.

Notified Nr.: 0757
Anerkannte -Stelle: BAY 18
ke Donppy-cuos
[ et b 1% 2708 00
’ ToA D 183000
TOA-DA- 160000
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KOMMERLING 88plus

KOMMERLING®

Prifberichte
Systempriifberichte
Kurzfassung Zusammenfassender Priifbericht
Blatt 2 von 5 )
Priifbericht 101 35485/B vom 24. Juni 2009
Firma profine GmbH, 66954 Pirmasens

ROSENHEIM

sautel Fenster und Fenstertiiren mit den Offnungsarten:
Dreh, Drehkipp und zweifliigelig mit aufgehendem Mittelstiick

Systembezeichnung  Kémmerling 88 plus

Darstellung ¥ A

S

Rahmenmaterial PVC-U / weily
Hinweis Die Kurzfassung des Priifzeugnisses umfasst die Seiten 1 bis 4 und darf nur als
Ganzes verdffentlicht werden.

Nr. 4 Nr.5 Nr.6
Frobeiirper (Kommerling 88 plus) (Kommerling 88 plus) (Kommerling 88 plus)
Darstellung i—> ?‘1
l
/AN
Fenstergréfie in mm 2790 x 1830 2379 x 2580 1080 x 2580
Prifung Klassifizierung
Widerstands-
fahigkeit bei C4/B5 C4/B5 C5/B5
Windlast
Schlagregen-
hiagrege E 900 E 750 E 1350
Luftdurch-
lassigkeit 4 4 4
g Bedienkrafle 2 1 2
2
Mechanische
| Beanspruchung 4 4 4
Dauerfunktion 2 2 2
: Stolfestigkeit *) *) *)
EN 13049
Tragfahigkeit
von Sicher- *k) w) k)
heitsvorrichtun-
EN 14609 gen
Falzhindemistest und Laibungstest nach RAL-RG 607/3 : Anforderung erfiillt

i Diese Eigenschaft wurde exemplarisch an Probekérper 8 geprift
") Nieht zutreffend

Q\FenFas\PROJEKTE\101\35485_Profine'\Zusammenfassender_Prifberichi35485-B_Kammer

ift Resenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7 -9 Sitz- 83026 Rosenheim Notified Nr.; 0757
e D-83026 Rosenheim AG Traunstsin, HRB 14763 Anel -Stefie: BAY 18
Geschaftsfihrer. Tel.: +49 112610 Sparkasse Rosenheim ety CHP-PL008 00
Dipl -Ing. (FH) Ulrich Sieberath Fax +49 1/261-200 Kio. 3872 C*lim ;“cigﬁs—?&
ROSENHEIM Dr. Peichi whwift-rosenheim.de BLZ 711 500 00 Tt 4. 105540
Register Seite
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% KOMMERLING®

Prifberichte

Systempriifberichte

KOMMERLING 88plus

Kurzfassung

Zusammenfassender Priifbericht

Blatt 3 von 5 .
Priifbericht 101 35485/B vom 24. Juni 2009
Firma profine GmbH, 66954 Pirmasens

Bauteil

Systembezeichnung

Darstellung

Rahmenmaterial

Fenster und Fenstertiiren mit den Offnungsarten:
Dreh, Drehkipp und Festfeld

ROSENHEIM

Kémmerling 88 plus AluFusion

PVC-U / weilt

Hinwels Die Kurzfassung des Priifzeugnisses umfasst die Seiten 1 bis 4 und darf nur als

Ganzes verdffentlicht werden.

5 Nr. 7
Probekrper (Kommerling 88 plus, AluFusion)
Darstellung
Fenstergrilie
fir i 1074 x 2674
Priifung Klassifizierung
Widerstands-
fahigkelt bei C5/B5
Windlast
Schlagregen-
dichtheit E 1500
Luftdurch- 4
lassighkeit
L]
|
) Bedienkrifie 1
E
2 Mechanische 4
@ Beanspruchung
§
L
Dauerfunktion 2
! Stofifestigkeit *)
:
EN 13045
Tragfahigkeit
von Sicher- )
heitsvorrichtun-
EN 14808 gen
Falzhindernistest und Laibungstest nach RAL-RG 607/3 : Anforderung erflilit

*) Diese Eigenschaft wurde exemplarisch an Probekérper 8 gepriift

** Nicht zutreffend

Q:\FenFas\PROJEKTEV101\35485_Profine\Z:

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7 - 9 Sitz: 83026 Rosenheim Matified Nr: 0757
L ] D-83026 Rosenheim AG Traunsten, HRB 14763 Anerkannte -Stele: BAY 18
Geschiftstihrer Tel. +49 1/261-0 Sparkasse Rosenheim S, CP-1.-0000 8
Dipl -Ing. (FH)} Ulnch Sieberath Fax +49 1/281-200 Kin, 3822 E P2 2208 00
ROSENHEIW D Jochen Peichi wew ift-rosenheim de BLZ 711 50000 Lipg g grind
Register Seite
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KOMMERLING 88plus

KOMMERLING®

Prifberichte
Systempriifberichte
Kurzfassung Zusammenfassender Priifbericht
Blatt 4 von 5 [
Priifbericht 101 35485/B vom 24. Juni 2009
Firma profine GmbH, 66954 Pirmasens

ROSENHEIM

“gautel Fenster und Fenstertiiren mit den Offnungsarten:
~_Dreh, Drehkipp und Festfeld

 Systembezeichnung  Kémmerling 88 plus Aluminium Vorsatzschale

Darstellung

Rahmenmaterial PVC*U / weil} )
Hinweis Die Kurzfassung des Prifzeugnisses umfasst die Seiten 1 bis 4 und darf nur als
Ganzes verdffentlicht werden.

Q\FenFas\PROJEKTE101135485_Profine'Z

Nr. 8
Probekdrper (Kémmerling 88 plus, Aluminium Vorsatzschale)
Darstellung
Fenstergrole
th i 1574 x 1574
Priifung Klassifizierung
Widerstands-
fahigkeit bei C5/B5
Windlast
EN 12210
Schlagregen-
dichtheit E 750
EN 12208
Luftdurch- 4
e ldssigkeit
5 EN 17207
Bedienkréfte 1
g EN 13115
|
«
u | Mechanische
S 3 Beanspruchung 4
& EN 13115
- Dauerfunktion z2
E.I EN 12400
Stolfestigkeit 2-"}
EN 13049
Tragfahigkeit
von Sicher- )
heitsvarrichtun-
EN 14609 gen
Falzhindernistest und Laibungstest nach RAL-RG 607/3 : Anforderung erfilllt
1

) Nicht zutreffend
**) Die Eigenschaft Falzhindernistest und Laibungstest wurde an Probekérper 8 nicht geprift

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7 - 8 Sitz. 83026 Rosenheim Notified Nr.: 0757
o D-83026 Rosenhaim AG Traunstein, HRB 14763 Anerkannte PUZ-Stelie’ BAY 18
Geschaftsfuhrer. Tel.: +49 112610 Sparkasse Rosenheim gy S P
Dipl ng (FH) Ulrich Sieberath Fax +49 1/261.280 Kio. 3822 = Sbmate.
ROSENHEIM Dr. Peichl waift-rosenheim de BLZ 711 500 00 o4 DA 189580
Register Seite
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KOMMERLING 88plus

ling.doc

35485-8_F

Q:FenFasiPROJEKTEI01135485_Profiney

Prifberichte
Systempriifberichte
Kurzfassung Zusammenfassender Priifbericht
Blatt 5 von 5 .
Priifbericht 101 35485/B vom 24. Juni 2009
Firma profine GmbH, 66954 Pirmasens

ROSENHEIM

sautel  Fenster und Fenstertiiren mit den Offnungsarten:
o Dreh, Drehkipp und zweifliigelig mit aufgehendem Mittelstiick
Systembezeichnung  K&mmerling 88 plus Passivhaus

Darstellung

Rahmenmaterial _ PVC-U / weil
Hinweis Die Kurzfassung des Priifzeugnisses umfasst die Seiten 1 bis 4 und darf nur als
Ganzes veréffentlicht werden.

Probekarper Nr. 9 Nr. 10
di (Kémmaerling B8 plus, Passivhaus) (Kommerling 88 plus, Passivhaus)
Darstellung
Fenstergrolie
inram 2082 x 2374 1174 x 2574
Prifung Klassifizierung
Widerstands-
fahigkeit bei c1/B2 C4 /B4
Windlast
o E 750 E 1500
dichtheit
Luftdurch-
lassigkeit 4 4
Bedienkréfte 1 1
Mechanische
Beanspruchung 4 4
Dauerfunktion 2 2
StoBfestigkeit *) *)
Tragfahigkeit
von Sicher-
heitsvorrichtun-
EN 14500 gen
Falzhindemistest und Laibungstest nach RAL-RG 607/3 : Anforderung erfiillt

i Diese Eigenschaft wurde exemplarisch an Probekérper 8 gepriift
) Nicht zutreffend
ift Rosenheim

o / %7 frd
- £
rm Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) el Breckl-S\gck, M.Eng. JC}pl.-IFT (FH)

Prifstellenleiter Prilfingenieur
ift Zentrum Fenster & Fassaden ift Zentrum Fenster & Fassaden
ift Rosenheim GmbH Theodor-Gletl-Str. 7 -9 Sitz: 83026 Rosenheim Motified Nr: Q757
] D-83026 Rosenheim AG Traunstein, HRB 14763 Ansrkannts PUZ-Stelle: BAY 18
Geschaftsfuhrer: Tel.: +49 1/261-0 Sparkasse Rosenheim iy DAPPL-
D-pu:g. {FH) Ulrich Sieberath Fax +49 17261200 Kio 3822 i P M
ROSENHEIM Dr en Peichl wwew ift-rosenheim de BLZ 711 500 00 TOADS 4300
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus
Prifberichte

Schallschutzprifungen

Schallpriifzeugnisse KOMMERLING 88plus

mit Stahl im Blendrahmen und Fligel

bVSG10,5

Elementbeschreibung Schei:)rznma)ufbau ew;ﬁ':e Priifbericht
Rw.P=dB

Gm?P;t;r?Izlu Blendrahmen und Fliigel 4-16Ar-4 34 MA 39 - VFA 2009 - 0085.03
6mzlt0;t;glzl1rr11 Blendrahmen und Fliigel R 34 MA 39 - VFA 2009 - 0085.01
?nzltoét;rflzlu Blendrahmen und Fllgel 4-16Ar-4-16Ar-4 36 MA 39 - VFA 2009 - 0085.10
?nzltoétgﬁlzlu Blendrahmen und Fliigel et 38 MA 39 - VFA 2009 - 0085.02
?nzlt();t/aﬁlzlu Blendrahmen und Fliigel 6-16-4-14-4 40 MA 39 - VFA 2009 - 0085.07
§12|t();t;§|2|1711 Blendrahmen und Fliigel IO-AUAF 40 MA 39 - VFA 2009 - 0085.11
?nzltoét;rflzlg Blendrahmen und Fliigel 8-14-4-12-4 41 MA 39 - VFA 2009 - 0085.09
6m2|t0;t/aﬁ|2|1n11 Blendrahmen und Fligel V8G9-18-6 43 MA 39 - VFA 2009 - 0085.04
?nzltoét/aglzﬂr:l Blendrahmen und Fligel V8G9-16-8 44 MA 39 - VFA 2009 - 0085.05
ranzli);t;ﬁlzlu Blendrahmen und Fliigel B 44 MA 39 - VFA 2009 - 0085.06
2 erdrahmen und Fitigel VSG9-10-6-12-VSG7 45 MA 39 - VFA 2009 - 0085.08
6m2i:) ;t;ﬁlziu Blendrahmen und Fliigel S168.2-52R24-5146.2 a7 S2009/05

i m yoS1e 5 2AAr 48 MA 39 - VFA 2009 - 1306.01

Auf den folgenden Seiten werden Auszlige aus den Prifberichten gezeigt.
Die kompletten Priifberichte der einzelnen Elemente kénnen im KOMMERLING Extranet heruntergeladen werden.
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KOMMERLING 88plus
Prifberichte

KOMMERLING®

Schallschutzprifungen

Profine GmbH IMGISI'IU.TSABTEILUNG 39

Priif-, Uberwachungs- und
Trocal’ Profile Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
Mdlheimer Stralte 26 VFA — Labors fiir Ba"l?nik
- i Standort: Rinnbacksiralle 15
D-53840 Troisdorf A-1110 WIEN

Tel.: (+43 1) 79514-8039

Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.mal9.wien.at

MA 39 — VFA 2009-0085.03 Wien, 28. Janner 2009

Prifbericht

tber die

Messung der Luftschalldammung eines
einfliigeligen, einteiligen, rechten Kunststoff-Einfachfensters,
Kémmerling 88+ mit Isolierverglasung 4 / 16Ar / 4 mm

Auftraggeber: Profine GmbH

Auftragsdatum: 18. Juni 2008 (per e-mail durch Herrn L. Schmidt, profine
Austria GmbH)

Anlieferungsdatum: 04. Juli 2008

Priifdatum: 10. November 2008

Priifgut: Einflugeliges Kunststoff-Einfachfenster,

Kémmerling 88+ (1,23 m x 1,48 m) mit
Isolierglaselement 4 / 16Ar / 4 mm
94 % Argon It. Analyse vom 27. Janner 2009

Priifprogramm: Bestimmung der Luftschallddmmung geman
ONORM EN ISO 140-3:2005.

Kurzbeurteilung: Das geprifte Fenster erbrachte ein bewertetes
Schallddmm-Maf R,(C;Cy) = 34(-2;-5) dB gemaR
ONORM EN ISO 717-1:2006.

Der Bericht umfasst 5 Seiten
und 1 Beilage (2 Seiten).

Dm' Prifungen bezichen sach aul dee Al AkkG per Boscheid des Bundesminislenums
Profpegenstande. Alle Ssiten des Beriches sind mit for thsdllll Imd Arbﬂ\ lul Bais der O\I’E’ONORM EN ISONEC 17025 und der

dem Amtssiegel der Stadt Wien versehen. o EN ISIEC 17020 (EN 45004), PSID 69

h und Ausrige bediren d jert gls Prof- wmmmmmnms jper Akkreditierungsbescheid des
schriflfichen Bewilligung der Anstal, & i Inatituts fOr O ik auf Basis der OVEASHORM EN ISONEC 17025 und
Bitte beachten Sie die derzeil gllligen Aligemeinen der EN 45004
Geschansbodengungen der MA 38 im Intemat unter Hedtifizien als Prof- und O L gemds g (L wom 21.12 1688)
i fweneer wien gy ativial. unfer der Kennnummer 1140,

gemaE den Oer ONORM EN IS0 $001:2000 durch die 005 und gs GmbH

Parteienvarkehr. Montag bis Frailag: 7:30 - 15:30 Uhr, UID: ATU 35801500
Bankverbindung: Bank Austria AG, Konto 696 255 983, BLZ 12000, DVR. 0000181

Register Seite
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KOMMERLING 88plus
Prifberichte

KOMMERLING®

Schallschutzprifungen

Beilage, Seite 2 zu MA 39 - VFA 2009-0085.03

24
4_16_4

118

7] Kommering KOMMERLING 88+
Q%) fomte 6201 - 6211 profine
Malslab, 111 \ngu 201108 \m Ls |§M Pos. 1
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus
Prifberichte

Schallschutzprifungen

Profine GmbH
Trocal Profile
Milheimer Straflle 26
D-53840 Troisdorf

MA 39 — VFA 2009-0085.01

Priifbericht

Uber die

Ham
MAGISTRATSABTEILUNG 39
Prif-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
VFA — Labors fir Bautechnik
Standort: Rinnbockstralle 15
A-1110 WIEN

Tel.: (+43 1) 79514-8039

Fax: (+43 1) 79514-99-8033
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

Wien, 28. Janner 2009

i
e

Messung der Luftschalldammung eines
einfliigeligen, einteiligen, rechten Kunststoff-Einfachfensters,
Kémmerling 88+ mit Isolierverglasung 4 / 18Ar / 4 mm

Auftraggeber: Profine GmbH
Auftragsdatum:

Austria GmbH)
Anlieferungsdatum: 04. Juli 2008

Prifdatum:

Priifgut:

10. November 2008

18. Juni 2008 (per e-mail durch Herrn L. Schmidt, profine

Einflugeliges Kunststoff-Einfachfenster,

Kommerling 88+ (1,23 m x 1,48 m) mit
Isolierglaselement 4 / 18Ar / 4 mm
99 % Argon It. Analyse vom 27. Jénner 2009

Priifprogramm:

Bestimmung der Luftschallddmmung geman

ONORM EN ISO 140-3:2005.

Kurzbeurteilung:

Das gepriifte Fenster erbrachte ein bewertetes

Schalldamm-MaB R,(C;Cy) = 34(-2;-5) dB gemafR
ONORM EN ISO 717-1:2006.

Der Bericht umfasst 5 Seiten
und 1 Beilage (2 Seiten).

Dia Prifungen berishen sich ausschbeflich auf die ‘Akkreditiert als Prirt- und Ul
Prilfgeg:

enstinde. Alle Seilen dos Berichles sind mil e Wirtschafl und Arbeil suf Basis der OVE/ONORM
OVEONORM EN ISONEC 17020 (EN 45004), PSID 68
alg Prif- und O a

oem Amtssiegel der Sadl Wien versehen

ARKG perd
EN ISOAEC 17025 und der

\fﬂwu_'rﬂu‘mnu und Auszige bedirfen der

pemil WRAG per des
ik auf Basis der QVE/ONORM EN ISONEC 17025 und

schiiftichin Bewilligung der Ansiah o Instituts
Bitté beachien Sie det derzed GUNQEN AlGEmEnen aer EN 45004,
‘Geschifisbedingungen dar MA 30 im Intemaet unter Molifiziert als Prif- und Ot
ittprfheeere wien, gv. stivial, unter der Kennnummer 1140

Zenifizien gemal den Forderungen der ONORM EN IS0 9001:2000 durch die 005

Parteienvarkehr: Monlag bis Freitag: 7:30 - 15:30 Uhr, UID: ATU 36801500
Bankverbindung: Bank Austria AG, Konto 696 255 983, BLZ 12000, DVR: 0000181

inie (8 vom 21.12 1088)
gs- und Bag: GmitH
Register Seite
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KOMMERLING 88plus
Prifberichte

KOMMERLING®

Schallschutzprifungen

Beilage, Seite 2 zu MA 39 - VFA 2008-0085.01

26

118

KOMMERLING 88+

@I Kommer[mg
K \ t offe
[ iy 6201 -6211 profine
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KOMMERLING® KOMMERLING 88plus

Prifberichte

Schallschutzprifungen

StaDt+Wien
Magistrat der StadtWien

3 MAGISTRATSABTEILUNG 39
Profine Gm.bH Prif-, Oberwachungs- und
Trocal Profile Zedtifizierungsstelle der Stadt Wien
Mulheimer Strafie 26 VFA - Labors fir Bautechnik
D-53840 Troisdorf Standort: Rinnbackstrafie 15

A-1110 WIEN

Tel: (+43 1) 79514-8039

Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.ma39 wien.at

MA 39 — VFA 2009-0085.10 Wien, 28. Janner 2009

Priifbericht

tber die

Messung der Luftschalldimmung eines
einfliigeligen, einteiligen, rechten Kunststoff-Einfachfensters,
Kommerling 88+ mit Isolierverglasung 4 / 16Ar/ 4 / 16Ar/ 4 mm

Auftraggeber: Profine GmbH

Auftragsdatum: 18. Juni 2008 (per e-mail durch Herrn L. Schmidt, profine
Austria GmbH)

Anlieferungsdatum: 04. Juli 2008
Priifdatum: 10. November 2008
Priifgut: Einfliigeliges Kunststoff-Einfachfenster,

Kémmerling 88+ (1,23 m x 1,48 m) mit
Isolierglaselement 4 / 16Ar /4 / 16Ar / 4 mm
100 % / 92 % Argon It. Analyse vom 27. Janner 2009

Priifprogramm: Bestimmung der Luftschallddmmung gemani
ONORM EN ISO 140-3:2005.

Kurzbeurteilung: Das gepriifte Fenster erbrachte ein bewertetes
Schallddmm-Mai R,,(C;C,) = 36(-1;-5) dB gemafR
ONORM EN ISO 717-1:2006.

Der Bericht umfasst 5 Seiten
und 1 Beilage (2 Seiten).

Dwtr Prufungen beziehen sich susschlislich aul deb Akkroditien als Prof- und qum@ﬂﬂ gemad AkkG per Bescheid dos Bundesministeniums
Py nde. Alle Seden des Berchies sind mit fiar Winschaf und Arbeit aul Basis der OVE/ONORM EN ISOMEC 17025 und der
demn Amtssiegel dar Stadt Wien versehin OVE/ONORM EN ISONEC 17020 (EN 45004); PSID 63
Verdtfentlichung und Auszige bedGrfen der itiert ats Prif- und Ol gemil WBAG per Akkreddierungsbescheid des
schiriftichen Bewiligung der Anstan. [ nstAuts. aul Basts der OVE/ONORM EN ISONEG 17025 und
Bile beachien Sie de derzed glfligen Aligemeinen der EN 45004,
Geschansbedingungen der MA 38 im Intems unter als Priaf- und ( gemat. (B&MDAEWG vom 21.12.1508)
R el i) O ALVTAL. unter dar Kennnummer 1140
Zertifizient gemBs den Forderungen der ONORM EN IS0 9001: die 0QS-2 e B GmbH.

Parisienverkehr: Montag bis Freilag: 7-30 - 15:30 Uhr, UID: ATU 35801500
Bankverbindung: Bank Austria AG, Konto 696 255 983, BLZ 12000, DVR: 0000191

Register Seite
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KOMMERLING 88plus
Prifberichte

KOMMERLING®

Schallschutzprifungen

Beilage, Seite 2 zu MA 39 - VFA 2009-0085.10

44
4 _16_4_16_4
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O

118

76
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KOMMERLING 88+

@ Kommerling
D-820% Pimasans 6201 - 6211 profine

Mallstaby: 151 F‘Jnum 20.11.08 Mame: LS lﬂhﬂ_ Fos.3
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KOMMERLING® KOMMERLING 88plus

Prifberichte

Schallschutzprifungen

W
4

MAGISTRATSABTEILUNG 39
Profine Gm.bH Priif-, Uberwachungs- und
Trocal Profile Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
Milheimer Stralte 26 VFA - Labors fiir Bautechnik
D-53840 Troisdorf Standort: Rinnbackstrafte 15

A-1110 WIEN

Tel: (+43 1) 79514-8039

Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

MA 39 — VFA 2009-0085.02 Wien, 28. Janner 2009

Prifbericht

Uber die

Messung der Luftschalldimmung eines
einfliigeligen, einteiligen, rechten Kunststoff-Einfachfensters,
Kémmerling 88+ mit Isolierverglasung 6 / 16Ar / 4 mm

Auftraggeber: Profine GmbH

Auftragsdatum: 18. Juni 2008 (per e-mail durch Herrn L. Schmidt, profine
Austria GmbH)

Anlieferungsdatum: 04. Juli 2008

Prifdatum: 10. November 2008

Priifgut: Einflugeliges Kunststoff-Einfachfenster,

Kémmerling 88+ (1,23 m x 1,48 m) mit
Isolierglaselement 6 / 16Ar / 4 mm
99 % Argon It. Analyse vom 27. Janner 2009

Priifprogramm: Bestimmung der Luftschalldammung gemaf
ONORM EN ISO 140-3:2005.

Kurzbeurteilung: Das geprifte Fenster erbrachte ein bewertetes
Schalldamm-MaR R, (C;Cy) = 38(-2;-5) dB gemal
ONORM EN ISO 717-1:2006.

Der Bericht umfasst 5 Seiten
und 1 Beilage (2 Seiten).

Dia Prisfungen beriehen sich Gkch nuf dis als Prif- und L gesielle gemAl AKLG per Baschiad des Bundesministeriums
Prisfgegensiinde. Alle Seflen des Berichies sind mil e Wirtschafl und Arbeit aul Basis dor OVE/ONORM EN ISOAEC 17025 und der
dem Amissiegel der Stadt Wien versshen, QOVE/ONORM EN ISONEC 17020 (EN 45004); PSID 89
wred Auszige bedi als Prid und ( gemAR WHAG per Akkredit
schriftichen Bewilliqung der Anstalt o H Instituts aul Basis der SVEIONORM EN ISONEC 17025 und
Bifte beschten Sk die derzed ghtgen Aligemeinen oer EN 45004;
Geschafisbedingungen der MA 30 im Intemet unter Motifighen abs Prid- und { Qemaa i wom 21.12 1588}
http/ e wien.gv.abivial, unter der Kennnummer 1140

Zenifzien gemadl den Fordeningen der ONORM EN 150 0012000 durch die O05-Zedifizicnmngs- und Beguilachtiungs GmbH.

Parteienverkehr. Montag bis Freitag: 7:30 — 15:30 Uhr, UID: ATU 35801500
Bankverbindung: Bank Austria AG, Konto 656 255 583, BLZ 12000, DVR: 0000191

Register Seite
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KOMMERLING 88plus
Prifberichte

KOMMERLING®

Schallschutzprifungen

Beilage, Seite 2 zu MA 39 - VFA 2009-0085.02

6 _16_4

118

KOMMERLING 88+

@ Koémmerling
‘ 6201 - 6211 profine
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus
Prifberichte

Schallschutzprifungen

Profine GmbH
Trocal Profile
Mdilheimer Stralle 26
D-53840 Troisdorf

MA 39 — VFA 2009-0085.07

Priufbericht

tber die

StaDt+Wien
Magistrat der Stadt Wien
MAGISTRATSABTEILUNG 38
Priif-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
VFA - Labors fiir Bautechnik
Standort: Rinnbdckstraite 15
A-1110 WIEN
Tel: (+43 1) 79514-8039
Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@mad9.wien.gv.al
Homepage: www.ma39.wien.at

Wien, 28. Janner 2009

Messung der Luftschallddmmung eines
einfliigeligen, einteiligen, rechten Kunststoff-Einfachfensters,
Kommerling 88+ mit Isolierverglasung 6 /16 /4 /14 /4 mm

Auftraggeber: Profine GmbH

Auftragsdatum: 18. Juni 2008 (per e-mail durch Herrn L. Schmidt, profine
Austria GmbH)

Anlieferungsdatum: 04. Juli 2008

Priifdatum: 10. November 2008

Priifgut: Einflugeliges Kunststoff-Einfachfenster,

Kémmerling 88+ (1,23 m x 1,48 m) mit
Isolierglaselement 6/16/4 /14 /4 mm
100 % / 100 % Luft It. Analyse vom 27. Janner 2009

Priifprogramm: Bestimmung der Luftschallddmmung geman
ONORM EN ISO 140-3:2005.

Kurzbeurteilung: Das geprufte Fenster erbrachte ein bewertetes
Schalldamm-MaR R,(C;C,) = 40(-2;-5) dB gemafR
ONORM EN I1SO 717-1:2006.

Der Bericht umfasst 5 Seiten

und 1 Beilage (2 Seiten).

Dve Priatungen beziehen sich susschiieBlich aul die ARKICONIEN 1% PTUf- Und UDOrwachungs52eiia pemaB AKKG per Bescheld des Bundesminisieriums
Prifgegenstiinde. Alle Seflen des Benchtes sind mi i Winschafl und Arbeit auf Basis der OVE/ONORM EN ISONEC 17025 und der

dem Amissiagel dar Stadt Wien versanan OVEONORM EN ISONEC 17020 (EN 45004); PSID 89,

Verdifentichung und Auszige bedisdfen der als Pridf- und O gemil WBAG per 0! des
schriftiichen Bewilligung der Anstall, & Inestituts 10r aul Basis der OVE/ONORM EN ISOMEC 17025 und
Bifle beachien Sie die derzed gllligen der EN 45004,

Allgemeinen :
Geschatsbedingungen der MA 38 im Intemel unier Maotifizien aks Prif- und L

N . wien Qv alvTAl. unler des Kennnummer 1140,

Zertifiiert gemil den Forderungen der GNORM EN 120 90012000 durch die 0QS-2

(BWIDEWS vom 21.12.1958)

und GmbH

Parieienverkehr. Monlag bis Freitag: 730 - 15:30 Uhr; UID: ATU 36801500
Bankverbindung: Bank Austria AG, Konlo 696 255 983, BLZ 12000, DVR: 0000181
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KOMMERLING 88plus

K6MMERLING® Prifberichte

Schallschutzprifungen

Beilage, Seite 2 zu MA 39 - VFA 2009-0085.07
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6 _16_4 14_4
o
<
-
A 6201
(D 3
M~
g V025 |:|
88 24 ‘
) o KOMMERLING 88+ s
S| D-66954 Pi s 62;:_:_‘ 6211 | proﬁne
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KOMMERLING 88plus
Prifberichte

KOMMERLING®

Schallschutzprifungen

StaDt+Wien
Mag strat der Stadt Wien

MAGISTRATSABTEILUNG 39
Profine Gm.bH Priif-, Uberwachungs- und
TI“(.:) cai_ Profile Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
Mulheimer Stralle 26 VFA - Labors fiir Bautechnik
D-53840 Troi f Standort: Rinnbdckstrafie 15
sdo A-1110 WIEN

Tel.: (+43 1) 78514-8039

Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

MA 39 - VFA 2009-0085.11 Wien, 28. Janner 2009

Priifbericht

Uber die
Messung der Luftschalldammung eines
einfliigeligen, einteiligen, rechten Kunststoff-Einfachfensters,
Kémmerling 88+ mit Isolierverglasung 10 / 20Ar / 4 mm

Auftraggeber: Profine GmbH

Auftragsdatum: 18. Juni 2008 (per e-mail durch Herrn L. Schmidt, profine
Austria GmbH)

Anlieferungsdatum: 04. Juli 2008
Priifdatum: 10. November 2008
Priifgut: Einfligeliges Kunststoff-Einfachfenster,

Kémmerling 88+ (1,23 m x 1,48 m) mit
Isolierglaselement 10 / 20Ar / 4 mm
99 % Argon It. Analyse vom 27. Janner 2009

Priifprogramm: Bestimmung der Luftschalld@mmung geman
ONORM EN ISO 140-3:2005.

Kurzbeurteilung: Das geprifte Fenster erbrachte ein bewertetes
Schallddmm-Mal R.(C;Cy) = 40(-2;-6) dB gemaR
ONORM EN ISO 717-1:20086.

Der Bericht umfasst 5 Seiten
und 1 Beilage (2 Seiten).

Die Prifungon beziehen sich ausschlieBiich aul die ANkreddion als Prol und Ubbrwachungssielie gomas ARG per Beschend des Bundesministenums
Pndnunnuarua Alle Seften des Berichies sind mat e Wirtschaft und Arbeft auf Basis der OVERGNORM EN ISONEC 17025 und der

deim Amissagel der SLad Wih versehen. QVE)ONQRMENHDHEC 17020 (EN 45004). PSID 68.
Varoffentlichung und Ansmn. badirfen der als Prof- und gemal WEAG per Akkrediisrungshescheid des
schrifilichen Bewilligung der & 4 Insdituts fr aul Basis der OV‘E:’ONORM EN ISONEC 17025 und
Bﬂamaﬂimsnd'ewmw Algesmeinen der EN 45004,
GeachAfsbedingungen der MA 38 im Intemet unter Haotifizien als Prif. und O Nemac (BSMOGEWG vom 21.12 1088)
hitp:iiwesrer wion gy ativial unter der Kennnummer 1140
Zeriifiziert gemds den Forderungon der ONCRM EN IS0 durch die GO5-Zerti g5 und Beg g5 GmbH,

Partalonverkehr: Montag bis Froitag: 7:30 - 15:30 Uhr; UID: ATU 36801500
Bankverhindung: Bank Austria AG, Konto 686 255 883, BLZ 12000, DVR: 0000191

Register Seite
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KOMMERLING 88plus
Prifberichte

KOMMERLING®

Schallschutzprifungen

Beilage, Seite 2 zu MA 39 - VFA 2009-0085.11

34
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus
Prifberichte

Schallschutzprifungen

Profine GmbH
Trocal Profile
Mulheimer Stralle 26
D-53840 Troisdorf

MA 39 — VFA 2009-0085.09

®
\14

MAGISTRATSABTEILUNG 39
Priif-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
VFA - Labors fur Bautechnik
Standort: Rinnbéckstralle 15

A-1110 WIEN

Tel.: (+43 1) 79514-8039

Fax: (+43 1) 79514-99-8039

E-Mail: post@mal9.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

Wien, 28. Janner 2009

Prifbericht

Uber die

Messung der Luftschalldimmung eines
einfliigeligen, einteiligen, rechten Kunststoff-Einfachfensters,
Kommerling 88+ mit Isolierverglasung 8/14/4/12/4 mm

Auftraggeber:

Auftragsdatum:

Profine GmbH

18. Juni 2008 (per e-mail durch Herrn L. Schmidt, profine

Austria GmbH)

Anlieferungsdatum:
Priifdatum:

Priifgut:

Priifprogramm:

04. Juli 2008

10. November 2008

Einfligeliges Kunststoff-Einfachfenster,

Kémmerling 88+ (1,23 m x 1,48 m) mit
Isolierglaselement 8/ 14 /4 /12 /4 mm

100 % / 100 % Luft It. Analyse vom 27. Janner 2009

Bestimmung der Luftschalld@mmung gemaR

ONORM EN ISO 140-3:2005.

Kurzbeurteilung:

Das gepriifte Fenster erbrachte ein bewertetes
Schallddmm-MaR R,(C;Cy) = 41(-1;-5) dB gemaf
ONORM EN ISO 717-1:20086.

Der Bericht umfasst 5 Seiten
und 1 Beilage (2 Seiten).

Die Prifungen beziehan sich { wul dw

Profgegensiiinde. Alle Seften des Berichies sind ma
dem Amissiegel der SLad Wien versehen
VarsHentlichung und Ausrige bediden der
schrifiichen Bewiligung der Anstal

Bitte beachien Sie die derzeil glitigen Aligemeinen
Geschafsbedingungen der MA 30 im Intemet unter
N Pwonws Wi v adivial

ot als PYOr- und Uberwach 1elle gomak AKKG pof Beschaid 065 Bundesministenums
for Winschaft und Arbeit auf Basis der OVEONORM EN ISONEC 17025 und der
OVE/ONORM EN ISONEC 17020 (EN 45004); PSID 89.

eet aks Prif- und O gemal WBAG per Akkreditierungsbescheid des
L Instituts fir ik auf Basis der OVE/ONORM EN IBONEG 17025 und
dhor EN 45004
ats Prid- und O i gemal (BSM0SEWG vom 21.12.1048)

unier der Kennnummer 1140,

der SNORM EN 150 9001:2000 durch dis $05-Zerdifizierungs- und Begulachlungs GmbH

Pansienverkehr: Montag bis Freitag: 7:30 — 15:30 Uhr, UID: ATU 36801500
Bankverbindung: Bank Austria AG, Konto 6586 255 883, BLZ 12000, DVR: 0000131

Register
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KOMMERLING 88plus
Prifberichte

KOMMERLING®

Schallschutzprifungen

Beilage, Seite 2 zu MA 39 - VFA 2009-0085.09
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KOMMERLING 88+

Kommerling
@ D-66954 Pirmasens 6201 - 6211 profine

Mafistab: 11 |n:alurn 20.11.08
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KOMMERLING 88plus
Prifberichte

KOMMERLING®

Schallschutzprifungen

Magistrat der édt wien

' MAGISTRATSABTEILUNG 39
Profine Gm_bH Priif-, Oberwachungs- und
Trocal Profile Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
Mulheimer Stralle 26 VFA — Labors fiir Bautechnik

o i Standort: Rinnbdckstrale 15
D-53840 Troisdorf A IOWIEN

Tel.: (+43 1) 79514-8039

Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma3d8.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

MA 39 — VFA 2009-0085.04 Wien, 28. Janner 2009

Prifbericht
Uber die
Messung der Luftschalldimmung eines

einfliigeligen, einteiligen, rechten Kunststoff-Einfachfensters,
Kommerling 88+ mit Isolierverglasung VSG9/18/6 mm

Auftraggeber: Profine GmbH

Auftragsdatum: 18. Juni 2008 (per e-mail durch Herrn L. Schmidt, profine
Austria GmbH)

Anlieferungsdatum: 04. Juli 2008

Priifdatum: 10. November 2008

Priifgut: Einflugeliges Kunststoff-Einfachfenster,

Kommerling 88+ (1,23 m x 1,48 m) mit
Isolierglaselement VSG8 / 18 / 6 mm
100 % Luft It. Analyse vom 27. Janner 2009

Priifprogramm: Bestimmung der Luftschallddmmung geman
ONORM EN ISO 140-3:2005.

Kurzbeurteilung: Das geprifte Fenster erbrachte ein bewertetes
Schallddmm-Mah R,(C;Cy) = 43(-2;-6) dB gemal
ONORM EN ISO 717-1:2006.

Der Bericht umfasst 5 Seiten
und 1 Beilage (2 Seiten).

Dia Prifungen beriahen sich hiiellich auf deo als Prif- und L '3 gemal AkkG per Bescheid des Bundesministenisms
Prifgegenstiinde. Alle Sefien des Berichies sind mit 10r Winschaf und Arbedl aul Basts der OVEONORM EN ISONEC 17025 und der
dem Arntssiogel der Stadl Wien versehen OVEIONORM EN ISOMIEC 17020 (EN 45004), PSID 69

wnd Auszige bedire itien als Prif- und gemal WEAG per Akkrediierungsbeschesd des
schrififichen Bewilligung der Anstal & ichi Insdituls fir B. hinik aul Basis der OVE/ONORM EN ISONEC 17025 und
Bitte baschien Sie die derrel gitigen Aligemainen der EN 45004, .
GeschEfisbedingungen der MA 3 im Inlemel unler WNotilizier ks Prif- und b gUman (BSMTOBEWG vam 21,12 1888)
g wieTLg Y. abivial. wndet der Kennnummes 1140

Zenifizizn gemal den Forderungen der ONORM EN IS0 92001:2000 durch dis OOS-Zenifizierungs- wnd Begulachtungs GmbH

Parteienverkehr. Montag bis Freitag: 7:30 - 15:30 Uhr; UID: ATU 356801500
Bankverbindung: Bank Austria AG, Konto 696 255 983, BLZ 12000, DVR: 0000191

Register Seite
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KOMMERLING 88plus
Prifberichte

KOMMERLING®

Schallschutzprifungen

Beilage, Seite 2 zu MA 39 - VFA 2008-0085 04

33
44 18 _6
o™
<
®
O
I~
. KOMMERLING 88+
=l E = o
D-66954 Pirmasens . promne
Mafistab, 10 IDM 20,1108 Name: LS [Bﬂ Pos. 8
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KOMMERLING®

KOMMERLING 88plus
Prifberichte

Schallschutzprifungen

Profine GmbH
Trocal Profile
Malheimer Stralle 26
D-53840 Troisdorf

MA 39 - VFA 2009-0085.05

StaDt+Wien
Magistrat der Stadt Wien
MAGISTRATSABTEILUNG 39
Priit-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
VFA - Labors filr Bautechnik
Standort: Rinnbockstrale 15
A-1110 WIEN
Tel.: (+43 1) 79514-8039
Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma3dd.wien.gv.al
Homepage: www.ma39.wien.at

Wien, 28. Janner 2009

Priifbericht

Uber die

Messung der Luftschalldammung eines
einfliigeligen, einteiligen, rechten Kunststoff-Einfachfensters,
Kémmerling 88+ mit Isolierverglasung VSG9 /16 / 8 mm

Auftraggeber:

Auftragsdatum:

Anlieferungsdatum:
Priifdatum:

Priifgut:

Priifprogramm:

Kurzbeurteilung:

Profine GmbH

18. Juni 2008 (per e-mail durch Herrn L. Schmidt, profine
Austria GmbH)

04. Juli 2008
10. November 2008

Einfligeliges Kunststoff-Einfachfenster,
Kémmerling 88+ (1,23 m x 1,48 m) mit
Isolierglaselement VSGS / 16 / 8 mm

100 % Luft It. Analyse vom 27. Jénner 2009

Bestimmung der Luftschallddmmung gemafn
ONORM EN ISO 140-3:2005.

Das geprifte Fenster erbrachte ein bewertetes
Schallddmm-MaB R,,(C;Cy) = 44(-1;-5) dB gemanl
ONORM EN ISO 717-1:2008.

Der Bericht umfasst 5 Seiten
und 1 Beilage (2 Seiten).

Dae Privfungon beziehen sich hispllich aul die

Prifgegensiande. Alle Seiten des Benchtes sind mit

dem Amissiagel ded S1ad Wien versehen
Verdifentlichung und Auszige bedirfen der
schnfifichen Bewlligung der Anstalt.

Bate beachien Sie die derzeit glitigen Aligemeinen
Goschafsbodingungen der MA 30 i Intermel unier
bt iterwon wien, grv. athlnd

gemil den F

der ONORM EN IS0 8001:2000 durch dis O05-2;

iert als Prif- und L gssielle gemal ARG per Bescheld des Bundasminisieriums
108 Wirtschafl und Arbeit syt Basts der OVE/ONORM EN ISONEC 17025 und der
OVE/OHNORM EN ISONEC 17020 (EN 45004). PSID 80
kredaien als Prif- und U

gemas WBAG per sehed des
O hen Instituts fir B ik auf Basis der OVEAONORM EN ISONEC 17025 und
der EN 45004
Nolifiziert als Prif- und O

unter der Kennnummes 1140

gemal BNIDAEWG vorn 21121088

und GmbH

Parteienverkehr:. Montag bis Freitag: 7:30 — 15:30 Uhr, UID: ATU 36801500
Bankvarbindung: Bank Ausiria AG, Konlo 898 255 983, BLZ 12000, DVR: 0000191

Seite

19
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KOMMERLING 88plus
Prifberichte

KOMMERLING®

Schallschutzprifungen

Beilage, Seite 2 zu MA 39 - VFA 2009-0085.05

33
16__ 8

[

118
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88 24 |

N KOMMERLING 88+
‘@ Kote 6201 - 6211 % fi
D-66854 Pi 1S - pI‘O 1nc
Mafstsh: 111 \M 201108 Im Ls |MI_ Pos.9
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KOMMERLING® KOMMERLING 88plus

Prifberichte

Schallschutzprifungen

StaDt+Wien
Magistrat der Stadt Wien

i MAGISTRATSABTEILUNG 39
Profine GmbH Priif-, Oberwachungs- und
Tr_(_)cal_ Profile Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
Mdilheimer StralRe 26 VFA - Labors fiir Bautechnik
D- 40 Troisdorf Standort: Rinnbackstralie 15

53840 do A-1110 WIEN

Tel.: (+43 1) 79514-8039

Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

MA 39 — VFA 2009-0085.06 Wien, 28. Janner 2009

Prifbericht

uber die

Messung der Luftschalldimmung eines
einfliigeligen, einteiligen, rechten Kunststoff-Einfachfensters,
Kommerling 88+ mit Isolierverglasung VSG9/14/4/12/6 mm

Auftraggeber: Profine GmbH

Auftragsdatum: 18. Juni 2008 (per e-mail durch Herrn L. Schmidt, profine
Austria GmbH)

Anlieferungsdatum: 04. Juli 2008
Priifdatum: 10. November 2008
Priifgut: Einflugeliges Kunststoff-Einfachfenster,

Kémmerling 88+ (1,23 m x 1,48 m) mit
Isolierglaselement VSG9 /14 /4 /12 /6 mm
100 % / 100 % Luft It. Analyse vom 27. Janner 2009

Priifprogramm: Bestimmung der Luftschallddmmung geman
ONORM EN ISO 140-3:2005.

Kurzbeurteilung: Das gepriifte Fenster erbrachte ein bewertetes
Schalldamm-MaR R,(C;Cy) = 44(-1;-5) dB gemaR
ONORM EN ISO 717-1:2006.

Der Bericht umfasst 5 Seiten
und 1 Beilage (2 Seiten).

Die Prifungen beriehen sich ausschieBlich aul die ats Prist- und L Qemal AMKG per Baschedd das Bundesminisiensms
Prifgegensidinde. Alle Seiten des Berichtes sind mil Fir Wirtschal und Arbedt auf Basis der OVE/ONORM EN ISVIEC 17025 und der
dem Amissiegel der S1adl Wien versehen OVEONORM EN ISOAEC 17020 (EN 45004); PSID 69,
Veraifentichung wnd Auszige bedinfen der Ak jert als Prif- und gemil WBAG per Akkueditierungsbescherd des
schrifibchen Bewilligung der Anstall. e Ingtituts for suf Basis der OVE/ONORM EN ISONEC 17025 und
Bitle beachten Sle die derzeit glltigen Aligerneinen der EN 45004,
‘Geschansbedingungen der MA 39 im internet uner iert als Prif- ung gemag (BW1DMEWG vom 21.12.1988)
Hitip e wideh v abivia et g Kennnummes 1140

Zenifizien gemal den Forderungen der ONORM EN 150 durch die 8035 und B g% GmbH.

Parteienverkehr. Montag bis Freitag: 7:30 - 15:30 Uhr; UID: ATU 36801500
Bankverbindung: Bank Austria AG, Konto 686 255 983, BLZ 12000, DVR: 0000191

Register Seite
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KOMMERLING®

Prifberichte

Schallschutzprifungen

KOMMERLING 88plus

Beilage, Seite 2 zu MA 39 - VFA 2009-0085.06
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45
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Kémmerling
Kunsistoffe
D-B6954 Pi

15

KOMMERLING 88+
6201 - 6211

Blat:  Pos. 10

Mafistab: 11 Datum: 20,1108

:; profine

Register

9.3

Seite

22




KOMMERLING® KOMMERLING 88plus

Prifberichte

Schallschutzprifungen

&

Magistrat der StadtWien

. MAGISTRATSABTEILUNG 39
Profine GmbH Priif-, Uberwachungs- und
Tr9cal_ Profile Zentifizierungsstelle der Stadt Wien
Miulheimer Stralle 26 VFA - Labors fiir Bautechnik

i + Standort: Rinnbéckstrafte 15
D-53840 Troisdorf ASTIOWIEN

Tel: (+43 1) 79514-8039

Fax: (+43 1) 79514-89-8039
E-Mail: post@ma3d9 wien.gv.al
Homepage: www.ma3d.wien.at

MA 39 — VFA 2009-0085.08 Wien, 28. Janner 2009

Priifbericht

(5
’;l:?-_gai i
Uber die Qﬁﬁ,_ y
Yipn o

Messung der Luftschalldimmung eines
einflilgeligen, einteiligen, rechten Kunststoff-Einfachfensters,
Koémmerling 88+ mit Isolierverglasung VSG9/10/6 /12 /VSG7 mm

Auftraggeber: Profine GmbH

Auftragsdatum: 18. Juni 2008 (per e-mail durch Herrn L. Schmidt, profine
Austria GmbH)

Anlieferungsdatum: 04. Juli 2008
Prifdatum: 10. November 2008
Priifgut: Einflugeliges Kunststoff-Einfachfenster,

Kémmerling 88+ (1,23 m x 1,48 m) mit
Isolierglaselement VSG9/10/6 /12 / VSG7 mm
100 % / 100 % Luft It. Analyse vom 27. Janner 2009

Priifprogramm: Bestimmung der Luftschallddmmung geman
ONORM EN ISO 140-3:2005.

Kurzbeurteilung: Das geprifte Fenster erbrachte ein bewertetes
Schallddmm-MaR R,,(C;Cy) = 45(-1;-6) dB gemaR
ONORM EN ISO 717-1:2008.

Der Bericht umfasst 5 Seiten
und 1 Beilage (2 Seiten).

Dia Prifungan beziehen sich susschlisllich auf dis Akkreditier als Prif- und Ub gemat AkkG per Baschaid des Bundesministeriums
Profpegenstiinde. Alle Seden des Berchles sind ma 10¢ Wirtschaft und Arbeit suf Basis der OVE/ONORM EN ISONEC 17025 und der
dem Amtssiegel der Sladt Wien versehen OVE/ONORM EN IBONEC 17020 (EN 45004); PSID 85
Verofientichung und Auszige beguren der ais Prof- und 0 GEMEE WEAG pr AKkedilionungstesthisd des
schrififichen Bewilligung der Ansial Inestituts, fr ik aul Basis der OVE/ONORM EN ISONEC 17025 und
Bitte beachien Sie die derreit glltigen Aligemeinan der EN 45004,
Geschafsbedingungen der MA 39 im Inlernel unter Netificier! ats Profl- und oL gemil (BRIDVEWS vom 21.12.1088)
Datpwwew wien g ativial urer der Kennnummer 1140,

Zenifizien gemal den der GNORM EN 150 $001:2000 durch die OG5 und GmiH

Parteienverkehr: Monlag bis Freitag: 7:30 — 15:30 Uhr, UID: ATU 36801500
Bankverbindung: Bank Austria AG, Konto 898 255 983, BLZ 12000, DVR: 0000191

Register Seite
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KOMMERLING 88plus
Prifberichte

KOMMERLING®

Schallschutzprifungen

Beilage, Seite 2 zu MA 39 - VFA 2009-0085.08
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KOMMERLING 88plus
Prifberichte

KOMMERLING®

Schallschutzprifungen

Daulscha
II -I\kkrrdtnrunq
R"ll
DAP-PL-3228.00 E

PRUFINSTITUT

fur Bauelemente GmbH
Zweibrlicker Str. 217 D-66954 Pirmasens

Prifbericht S 2009/05 Seite 1 von 4

Anhang 1

Auftraggeber: profine GmbH — Ké&mmerling Kunststoffe
Zweibrucker Str. 200
66954 Pirmasens

Prifung: Messung der Luftschalldammung von Bauteilen in
Prufstanden nach DIN EN ISO 140 Teil 3

Prifgegenstand: Kunststoff-Fenster 1 flg., System Kémmerling 88 plus
Verglasung: S1 68.2 — SZR 24 — S| 46.2 (mm), Argon

Priifergebnis: Rw (C;Cy) = 47 (-1;-4)

Probeneingang: 26.01.2009 Prafdatum: 29.01.2009

Die Wiedergabe, Vervielféltigung, Ubersetzung oder Verwendung dieses Priifberichts fiir Werbezwecke
gekirzt oder ungekiirzt bedarf der schriftlichen Genehmigung des Prifinstitutes fur Bauelemente GmbH.
Der angegebene Wert gilt fiir den Zeitpunkt der Priifung und das verwendete Priifelement.
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KOMMERLING 88plus

K6MMERLING® Prifberichte

Schallschutzpriifungen

Schallddmm-MaR nach DIN EN ISO 140 Teil 3
Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Prifstand

Prifbericht-Nr.:
S2009/05
Anlage 1

Auftraggeber

profine GmbH — Kémmerling Kunststoffe

Zweibriicker Str. 200, 66954 Pirmasens

o\ dotenhv—bat\coddet\ prajekt\ Sehall_PIE\SD97T_6201_6211_47dB.dwg

do

118

42

76

T

Priifbericht PIB S 2009 /05

Rwp =47 dB

Rahmen/Armierung 6201 / V025 / 9126
Fligel/Armierung 6211 /V026

29.01.2009

CRD-TP

System 88+ Rahmen 6201 / V025 / 9126
System 88+ Flugel 6211 / V026

M 1:1

System 88+

Register
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KOMMERLING 88plus
Prifberichte

KOMMERLING®

Schallschutzprifungen

Profine GmbH o e .
Koémmerling Kunstsoffe StaDt +Wien
Zweibrlickerstralle 200 Magistrat der Stadt Wien
D-66954 Pirmasens MAGISTRATSABTEILUNG 39
Priif-, Oberwachungs- und
Zeriifizierungsstalle der Stadt Wien
VFA - Labors fir Bautechnik
Standort Rinnbckstralle 15
A-1110WEN
Tel: {+43 1) 79514.8029
Fax: (+43 1) 78514.09.8039

E-Mail: post@ma3d.wien gv.at
Hemepage: waw.malg wien.at

MA 39 — VFA 2009-13086.01 Wien, 08. Oktaber 2009
Priifbericht

Uber die

Messung der Luftschalldimmung eines
einfliigeligen, einteiligen, rechten Kunststoff-Einfachfensters,
KOMMERLING 88+, mit Isolierverglasung VSG14,5 / 24Ar / bVSG10,5 mm

Auftraggeber: Profine GmbH

Auftragsdatum: 18. Juni 2009 (per Fax durch profine GmbH, Bestellung Nr.
025/452943386)

Anlieferungsdatum: 08. Juni 2009

Priifdatum: 29. Juni 2009

Priifgut: Einflugeliges Kunststoff-Einfachfenster,

Kémmerling 88+ (1,23 m x 1,48 m) mit
Isclierglaselement VSG14,5 / 24Ar / bVSG10,5 mm
92 % Argon It. Analyse vom 12. August 2009

Priifprogramm: Bestimmung der Luftschallddmmung geman
ONORM EN ISO 140-3:2005.

Kurzbeurteilung: Das geprifte Fenster erbrachte ein bewertetes
Schalldamm-MaB R,(C;Cy) = 48(-1;-2) dB gemaR
ONORM EN ISO 717-1:2006.

Der Bericht umfasst 5 Seiten
und 1 Beilage (2 Seiten)

Iu.r.w:m i LD st hiedich 2 de Aakeimitiesd w5 Frife o um . .
Friegenitinde Ale Sohin 3o Boricheds usd va B H'kwackhl—lﬂ—-m%w;uml.c 1TETS wrdd v

Sem Arfuregs 2o S Wen vivpenes ENESHOAM BN I3IES 171873, PRI0 43 PIO 38 no '

T T LT AUSIOgE DedUTeR J s Prr- wre Ot Akniadi Grungulana fun) Lee

ey Sewilgung dee MA 38 Cmemychnchen Pt rmmaumwmm:umm nm;m

Bl biac i Sins 1 1AL By A bjurrmiom ) e KN

:xunrmqn.iu ML 19 @ sl aisten Hebfipadie Lrile (Hotmmd body] gemal Bonprduttensbios I 100 TNT v 21 17 1385 P

R0 e TS mier: gL wtin ome Manvaaros 1140

2entfqmd gumal des f osjeumoen der ONORM EN GO S001:2008 ourth 3 O08-TanRahungi wd Begputwathmgs Ot

Pitamrrymrheis Nuiag b Frptag: 7:30 - 1530 Une LD ATU 34801500
Barmvitmatuny Bant Auavies 4G, Kowtn 31438301190, BLE 13000 OVR. 0000451
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KOMMERL'NG® KOMMERLING 88plus

Prifberichte

Warmeschutz

Wirmedammzeugnisse und Zertifikate KOMMERLING 88plus

Elementbeschreibung Schel(brgnma;ufbau Us-Wert Priifbericht
62.01 / 6211 . 4-16-4-16-4 0,80 Passivhauszertifikat
mit Dammteilen

6201 / 6211

mit Stahl im Blendrahmen und Fliigel 44 mm 1.0 PS-142/2009

Auf den folgenden Seiten werden Auszlige aus den Prifberichten gezeigt.
Die kompletten Priifberichte der einzelnen Elemente kénnen im KOMMERLING Extranet heruntergeladen werden.

Register Seite
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KOMMERLING 88plus

KOMMERLING®

Warmeschutz
O
Passivhaus
T3 Institut PHI

Ze rt Ifl kat Dr. Wolfgang Feist
giiltig bis 31.12.2009 RheinstraBe 44/46

D-64283 Darmstadt
Passivhaus
geeignete

Komponente: Fensterrahmen

Hersteller: profine GmbH, D-66954 Pirmasens
Produktname: KOMMERLING® 88plus Fliigeliiberschlagverklebung

Folgende Kriterien wurden fir die Zuerkennung des Zertifikates gepriift:

Passivhaus-Behaglichkeitskriterium:

Unter Standardbedingungen (Verglasung mit U, = 0,7 W/(m?K), Fensterbreite 1,23 m, Fensterhéhe 1,48 m)
erflllt der Fenster-U-Wert die Bedingung:

Uv=0,80 = 0,80 W/(m3K)

Rahmenkennwerte:
Rahmen | seitl./oben unten Abstandhalter | Swisspacer V
Uy W/(m2K)]| 0,80 0,79
0,029
Breite nm]| 120 140 ¥o IWAmK)

Passivhaus spezifische Auflagen:

Die Passivhauseignung wurde nur mit dem o.g. Abstandhalter gepr(ift; andere Abstandhalter,
vor allem solche aus Aluminium, fihren zu wesentlich hGheren Warmeverlusten.

Passivhaus-Einbausituationen:

EinschlieBlich Einbauwarmebricken erflllt das Fenster

Uw,e!ngebaut S 0585 WI (mzK)-

wenn die in der Anlage dokumentierten Einbaudetails des Fensters in Passivhaus geeignete Wandaufbauten
(Warmedammverbundsystem, Holzbaufassade und Betonschalungsstein) eingehalten werden.

Das Zertifikat ist wie folgt zu verwenden:

PASSIV O Fensterrahmen:
HAUS
designets U = 0,80/ 0,79 W/(m?K)
KOMPONENTE Y = 0,029 W/(mK)
Dr. Wolfgang Feist Breite = 120 / 140 mm
Register Seite
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KOMMERLING 88plus
Prifberichte

™) KOMMERLING®

Warmeschutz

R T R

= b & 96 d b b =

Rahmenschnitt unten Isothermen- und Warmestrombild

profine GmbH 'KOMMERLING® 88plus Fliigeliiberschlagverklebung'

Fensterrahmen aus PVC-Profilen; Dammung aus PS-Schaum mit A = 0,031 W/mK

Verglasung 44 mm (4/16/4/16/4)

seitl./oben unten
Rahmenkennwerte Us [W/(m23K)] 0,80 0,79
Ansichtsbreite [mm] 120 140
Abstandhalter: ‘Swisspacer V' Wq W/(mK)] 0,029
Temperaturfaktor am Glasrand frsi<0,20 [-] 0,78
Fenster-U-Wert " (1,23 x 1,48 m) Uy [W/(m?K)] 0,80"

Hersteller: profine GmbH, Zweibrticker Str. 200
D-66954 Pirmasens, Tel.: +49 (0)6331 56-0
eMail: koemmerling@profine-group.com; www.koemmerling.com

Berechnung: Passivhaus Institut 2006

" Bei der Ermittlung des Fenster-U-Wertes (b = 1,23 m; h = 1,48 m) wurde ein Glas-U-Wert U, = 0,70 W/(m?K) angesetzt.
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Priifbericht P5-142/2009

Wérmedurchgangskoeffizient eines
Rahmens ,KOMMERLING 88plus”
mit Armierung nach DIN EN 12412-2

Auftraggeber:

profine GmbH
KOMMERLING KUNSTSTOFFE
Zweibriicker Strafe 200
66954 Pirmasens

Stuttgart,
30. September 2009

Fraunhoferdnstitia Far Basphyaik iratrtutited Holatrchen Proyeksgrupos Kinel
Wobeivtrafle 12 - 0-TOS69 Shutegan Fraunhafentr. 10 I6TE Valkey Gertchalbatr. 28 0-M127 Kasel
Tekelon 4340 711000 Trielon +40 401 BOTAEAS-0 Triedon +43 (1) $61/804. 1870

Tebelas 49 (5 711/570-009% Trirlan 440 (3) BOJUGAT 60 Tebedas +4% ) 561804 317
e ibp dimanholer de v de

5 Ergebnis der Messung

Tabelle 1 enthdlt eine 2 g der mittleren L und der mittleren
‘Wérmestromdichie sowie westerer Kennwerte und Berechnungswerte der Messung, Fiir das
untersuchie fahmengprofil  KOMMERLING BBplus mit T im Fibged- und

ergibt sich ein mittlerer i o

Uy = 1,0 WifmK)

Hinweis
Das Ergebnis bezieht sich iefisich auf den gep
Das Priflaboratorium ist vom DIBt als Prilfstelle nach LBOVBRL und nach BauPG als Notified Body

Nr. 1004 fiir Produkte nach EN 143511 anerkannt und flaxibel akkreditiert nach
DIN EN ISONEC 17025 durch das DAP mit Nr. DAP-PL-3743.27,

Dieser Prisfbericht besteht aus 3 Seiten Text, 1 Tabelle und 2 Bildern.

Nnnqwuln VerbMantichung mr mit
Stuttgart, 30, September 2009/ . schrisiicher Gonehmigung dos Fraue-
/ * o hafor-insttuts fir Bauphysh gestatiel,
Bearbeiter { hder PUZ-Spelle
D e _
Dipl-Ing. {FH) Rainer Schilbler X Andrels Zegowitz
Fraunhofer-institut fir Bauphysik P5-142/2009 3

1 Einleitung

D Fraunt Institut fir Bauphysik wurde yom beauftragt, den Warmed
1 U, eines f Wi nach DIN EN 12412-2: 2003-11 (Heizkaste nvwi.)hren)

u c:mllli'lll
2 Probenahme
Das Prifobjekt wurde dem Fraunhofer-Institut fisr Bauphysik am 20. August 2009 durch das

Fraunhofer-institut fir Holzforschung (WK1 zugesandt

3 Beschreibung des Probekérpers

Vorn Auft wurde ein volistandiger Rahmen (Blendrah F mit den
AulienmaBen 1,23 m x 1,48 m zur vnfngung gestellt. Das untersuchte Rahmenprofil

KOMMERLING BBphus” (Nr. 6201, 6211 und 2431) aus weillern PVC-Kunststoff ist als Meh-
Kammes-System ausgebildet. In den Flisgel- und Blendrahmen befinden sich Armierungen (VO26)
Ein Schnitt durch das untersuchte Profi und eine Ansicht des Probekdrpers sind in Bild 1
dargestellt

Geprifter Gegenstand g aus PVC

Hohlkammerprofilen mit Armierung aus
Stahl und ahne g in den

Eckb g des A

Abmessungen Probekioper

BlendrahmenFligelrahmen 1230 mm x 1480 mm

Probektrperdicke 112 mm (Blendrahmendicke 88 mm)

Flache Prabekérper (Projektion) mit Fillung

(EPS Dammstoff) insgesamt, A 1.8204 m*

Profilfische, A, 0,584 m?

Fliche Flillung, Ay 1,237 m?

Dicke der Fillung dy 44 mm

Anzahl Dichtungen 3 (Blendrahmen/Fllgelrahmen)

Masse Blendrahmen und Flogelrahmen 30,73 kg

Anzahl Bander E

4 Durchfithrung der Messung

Die Prisfung erfolgte nach DIN EN 12412-2: 200311 (Hei fah an eginem voll
Fensterrahmen. Fir die Messung wurde der Probekérper senkrecht in die Offnung einer
Trennwand swischen einem Kohlraum und emem bebeizten Raum elngesem Die Verglasung
warde durch einen EPS D mit ersetzt. Wishrend
der Versuchsdauer tleuugen die h'mp(ralur:'n im Warmraum konstan ca. 21 *C, im Kaltraum
a1 °C. Auf der betand sich ein der mittels
einer elektrischen Heizung auf gluhec 'I‘Fmper.)lur wie der Warmraum gehalten u\.\.rde Beam
Wersuch et die dem Hei 0 durch den b

und den Ersatzdimmstoff

Fraunhofer-institut fir Bauphysik PS-142/2009 2
Tabelle 1: Mme Luf , mittlere hte und 2ur
des i Uyan dem i
~KOMMERLING 8Bplus™ mit iefung im Fllgel- und
Bezeichnung Einheit Moss-Berechungswerte
| Luittemperaturdifferenz, A8, K 20,0
Leistung Hot-Box, @, W 3.7
dichte H o, ¥ o Wim? 158
Luftgeschwindigheit auBen v, mis @ 1.6
‘Wiirmelbergangswiderstand gesamt, R, mIkW 019
Umgebungstemperatur warm, 8, .5 2.0
Umgebungstemperatur kalt, @, °C 0.9
9 . A, K 20,1
durch =" m
Messunsicherheit, AL

Prifzeitrawm: KW 36, 2009

Fraunhofer-Institut filr Bauphysik P5-142/2009
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Bild 1:  Ansicht des Probektrpers oben und Teilschnitt durch das untersuchte Rabmenprofd Bild 2 Darstellung der Ergebnisse der Kaiib gen; durchi 4 des
 KOMMERLING B8plus® mit Armierung im Fidigel- und Blendrahmen unten, Prirfrahmens und Konvekbonsanteile,
{Zeichnung des Antragstellers)
Fraunholer-institut fiir Bauphysik PS-142/2009 Fraunholer-Institut fiir Bauphysik P5-14272009
B ¢
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